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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Przedmiotem zamdwienia sg prace projektowe i przebudowa lub rozbudowa drogi
powiatowej nr 0396T od km 0+000,00 do km ok. 11+408,00 na terenie gminy topuszno wraz z

odwodnieniem oraz budowg chodnikéw na terenach zabudowanych.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,,
zaprojektuj i wybuduj” oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowag realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe
lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, jak i réwniez wszelkie prace budowlano-

montazowe.

Planowana trasa rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg 0484T, nastepnie
biegnie przez miejscowosci Ruda Zajgczkowska, Fanistawiczki, Fanistawice, Eustachéw Duzy a
konczy na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka 786 w miejscowosci topuszno. taczna dtugosc
realizowanego odcinka wynosi okoto 11,408 km. W zakres inwestycji wchodzi dostosowanie
drogi 0396T do parametréw drogi klasy Z.Projektowane roboty drogowe bedg prowadzone w

miare mozliwosci w istniejgcym pasie drogowym.

Zakres przebudowy lub rozbudowy drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000,00 do km

11+408,00 przedstawia sie hastepujgco:

a) w km ok. 4+420 do ok. km 8+180 — zaprojektowad i wykonac droge klasy Z o przekroju
drogowym z obustronnymi rowami otwartymi

b) w km 1+927 nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcego mostu i budowe w jego miejscu
innego obiektu, sugeruje sie przepust skrzynkowy.

c) w km ok. 0+000 do km ok. 4+420 oraz od okoto 8+180,00 do ok. km 11+000 — zaprojektowac
i wykona¢ droge klasy Z o przekroju pétulicznym z jednostronnym otwartym rowem

odwadniajgcym, zamawiajgcy dopuszcza zastosowania elementdw kanalizacji deszczowej.
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d) w km ok. 11+000 do km ok. 11+408 — zaprojektowac i wykona¢ droge klasy Z o przekroju

ulicznym, z obustronnymi chodnikami, miejscami postojowymi przy budynkach uzytecznosci

publicznej m. in. Zespole Szkét, Gminnym Osrodku Zdrowia, Strazy Pozarnej.

e) przy budynku Strazy Pozarnej nalezy przewidzie¢ remont parkingu zlokalizowanego na

dziatce 409/9

f) w km ok. 11+408 przewidzie¢ przebudowe skrzyzowania z drogg wojewddzka.

RozwigzaniaprzedstawionewPFUmogauleczmianiepoopracowaniudokumentacjiprojekto
wej,uzyskaniuniezbednychuzgodnien,opinii,decyzji,podostosowaniudo

o bowigzujacychprzepiséwi akceptacjilnwestora.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegdblnosci Rozporzagdzeniem Ministra Transportu | gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999,
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. z 1999 r.Nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).W przypadku koniecznosci
uzyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw, obowigzek ich uzyskania spoczywa na
Wykonawcy robét.

Zakres prac objety zamdéwieniem

A.Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét w
oparciu o obowigzujace przepisy.

Wykonawca w ramach opracowan Wykonawca winien wykonac:

1. Mape do celdw projektowych.

2. Projekty budowlane.

3. Projekty wykonawcze.

4. Projekty branzowe uwzgledniajgce ewentualne przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego.

5. Wszystkie dodatkowe opracowania wynikajgce z uzyskanych uzgodnien, opinii, decyzji itp.
6. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

7. Projekty statej organizacji ruchu wraz z pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

8. Inwentaryzacje zieleni oraz ewentualne pozwolenia na wycinke, o ile zajdzie taka potrzeba.

9. Przedmiary.
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10. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
11. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
12. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosciowych zamawianych robét.
13. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot.
14. Pozyskanie wszystkich niezbednych zgéd, uzgodnien, decyzji zezwalajacych na
wykonanie wszystkich robdt objetych projektem.
15.Uzyskaniauzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego,
hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody, wraz z optatami za nadzér ze strony
wiascicieli sieci.
16. Wykonawca winien zapewni¢ kierownikéw wszystkich branz posiadajgcych stosowne
uprawnienia.
17. W przypadku koniecznosci wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane pod nadzorem
archeologa oraz herpetologa.
18. Koszty nadzordw powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej i bedg poniesione przez
Wykonawce w ramach ryczattowego wynagrodzenia.
19. Uzgodnienia z Zarzadcami drég innej kategorii a takze Zarzgdcami przylegtych terendéw
takich jak Lasy Panstwowe czy Wody Polskie.
B. Wykonanie robét budowlanych

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej w ramach zadania nalezy
zaprojektowacd i wykonac roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
drogi powiatowej nr 0396T na odcinku od skrzyzowania z DP 0484T do skrzyzowania z DW786,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polegajgce w szczegdlnosci na:
1. Wytyczenie drogi powiatowej od km 0+000 do km ok. 11+408
2. Wykonaniu poszerzenia istniejgcej jezdni do wymaganej dla klasy Z.
3. Przebudowa dwukierunkowej drogi klasy Z i kategorii obcigzenia ruchem KR2.
4. Wykonanie poboczy o szerokosci minimum 1m.
5. Budowa odwodnienia. Na odcinkach o przekrojach drogowych tj. w kmod ok. 4+420 do km
8+180 sugeruje sie wykonanie odwodnienia poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody do
przydroznych rowdéw. Na odcinkach o przekroju pétulicznym, tj. w km ok. 0+000 do km 4+420
oraz w km ok. 8+180 do km 11+000 sugeruje sie wykonanie wpustow wraz z przykanalikami
odprowadzajgcymi wode do rowdw po przeciwnej stronie jezdni. W przekroju ulicznym tj. od
km ok. 11+000 do km 11+408 przewidzie¢ nalezy przewidzie¢ w razie potrzeby budowe

kanalizacji deszczowej.
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6. Wykonaniu remontu/przebudowy istniejgcych przepustow wraz z odtworzeniem

nawierzchni oraz budowie nowych. Zaréwno nowe jaki remontowane przepusty zaleca sie

wykona¢ z rur PP/PEHD, posadowionych na tawie z kruszywa oraz zabezpieczonych murkami

czotowymi. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie indywidualnych obliczen.

7. Wykonaniu remontu/przebudowy oraz ewentualnego wydtuzenia przepustéw pod korong

drogi. Sugeruje sie wykonanie przepustéw z rur PP/PEHD, posadowionych na tawie z kruszywa

oraz zabezpieczonych murkami czofowymi. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie

indywidualnych obliczen.

8. Przebudowe skrzyzowan i zjazdéw publicznych wedtug obowigzujacych przepiséw oraz

uzgodnien z zarzgdcami tych drdg, a takze adaptacji i potgczenia drogi powiatowej nr 0396T z

istniejgcymi drogami lokalnymi.

9. Wyburzenie istniejgcego obiektu mostowego w km okoto 1+927 o rozpietosci okoto 9 m

oraz budowa nowego obiektu. Sugeruje sie wykonanie przepustu skrzynkowego lub innego

rozwigzania, ktére zapewni swobodny przeptyw wod doptywu rzeki tosna (Wierna Rzeka).

10. Budowa chodnikéw z kostki brukowej ograniczonej od strony jezdni kraweznikami typu

ciezkiego, a od strony granicy pasa drogowego obrzezami o wymiarach min. 8x30x100.

Chodniki jednostronne nalezy wybudowac na terenach zabudowy w km od ok. 0+000 do 4+420

oraz od km ok. 8+180 do 11+000. Chodniki po obydwu stronach jezdni nalezy zatozy¢ w km od

ok. 11+000 do km 11+408. Szerokos¢ oraz usytuowanie chodnikdw wzgledem jezdni maja

odpowiadac aktualnie obowigzujgcym przepisom.

11. Wykonanie miejsc postojowych w ciggu ulicy Strazackiej w topusznie ( km od okoto11+000

do okoto 11+408). Powierzchnia oraz ilo$¢ miejsc postojowych nie moze by¢ mniejsza niz w

stanie istniejgcym. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych ma by¢ spdéjna do nawierzchni

jezdni.

12. Wykonanie oznakowania tymczasowego oraz statej organizacji ruchu wedtug

zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu, a takze niezbednych urzadzen BRD.

13. Przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych.

14. Przebudowe i zabezpieczenie urzadzen obcych, kolidujgcego uzbrojenia wraz z optatami za

nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci ( w tymnapowietrznych linii

elektroenergetycznych sN, kablowych linii elektro- energetycznych NN, sieci: gazowych,

wodociggowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej )

15. Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu m.

innymi:
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a) odtworzenie istniejgcego oznakowania i oznaczenia drég znakow informacyjnych i innych

ktorych w trakcie realizacji zaszta koniecznos$¢ ich przestawienia w inne miejsce,

b) wykonanie poszerzenia jezdni drogowej do wymaganej szerokosci pasa jezdni w przypadku

braku normatywnej szerokosci drogi — w przypadku braku wymaganej szerokosci jezdni jesli

wyniknie taki warunek w uzgodnieniu z zarzadcg drogi,

c) budowie urzadzen ochrony srodowiska,

d) ewentualnej wycince drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg,

e) budowa murdéw oporowych w uzasadnionych przypadkach,

f) umocnienie skarp rowéw na pochyleniach skarp nienormatywnych,

g) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

h) roboty ziemne

i) przebudowa, remont przepustéw na zjazdach i kolidujgcych z planowanym zamierzeniem

inwestycyjnym, w razie potrzeby budowa nowych przepustéw.

i) w razie koniecznosci zabezpieczenie i przeniesienie obiektéw matej architektury, (kapliczki,

krzyze, bariery, itp.) zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan

archeologicznych.

k) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

I) odtworzenie — montaz stupkdow referencyjnych oraz stupkéow hektometrowych

m) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i

zapewniajgcy bezpieczny ruch pojazdéw od czasu przejecia placu budowy do czasu

zakonczenia budowy.

n) Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych opracowane przez

wykonawce dokumentacji projektowej

0) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

p) petnienie nadzoru autorskiego

g) na dzien zakornczenia robét budowlanych nalezy sporzadzic i zgromadzi¢ kompletne

dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie

(w przypadku kiedy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia o zakoriczeniu budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:
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Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran aby cigg zlokalizowany byt w pasie drogowym,

jednakze wszystkie elementy drogi i jej wyposazenia powinny zosta¢ wybudowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

1) Przy projektowaniu na catym ciggu nalezy dazy¢ do utrzymania otwartego odwodnienia

drogi terenu — rowdw przydroznych. W przypadkach braku terenu badz mozliwosci dopuszcza

sie wykonanie uktadu zamknietego (kanalizacji) dla jezdni i terenu.

1.2 Aktualneuwarunkowaniawykonaniaprzedmiotuzamowienia
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1.2.1. Przebudowa lub rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T bedzie obejmowata odcinek
drogi powiatowej o dtugosci okoto 11,408 km.
1.2.2. Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw drogi w pasie drogi
powiatowej na terenie gminy topuszno wraz z infrastrukturg typu kanalizacja deszczowa,
chodniki itp.
1.2.3. Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1996
r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno -budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz a zasadami
najnowszych rozwigzan technicznych.

1.2.4. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

a) wynikami opracowan i kalkulacji wtasnych,

b) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

c) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzadzeniu dokumentacji wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

1.2.5. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

a) Wykonaniu mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych

b) Przygotowania dokumentéw i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
budowe ( lub innego trybu postepowania) oraz zgtoszenia przystgpienia do wykonania robot
(wg wymagan ustawy Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.)

c) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych (z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072) dla wszystkich branz w formie plandw rysunkoéw lub innych dokumentéow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej
na nosniku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci rysunkowej, w tym powykonawczy
projekt statej organizacji ruchu. Projekty muszg by¢ uzgodnione z Zarzgdcami drég, Zarzagdcami
sieci oraz z Zamawiajgcym i przedstawione do akceptacji z klauzulg kompletnosci. Klauzula
kompletnosci zawiera oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowg, SSTWIOR,

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.
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d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegétowych Specyfikacji

Technicznych (sporzgdzonych z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) na wszystkie elementy

realizowanych robét.

e) Przygotowanie odpowiednich materiatdow i uzyskanie na podstawie upowaznien

otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia stosownych organdéw o zamiarze

wykonania robét budowlanych (wg ustawy Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.,

tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.)

f) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia ,Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot” (wg wymagan ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2003

r. Nr 58, poz. 515 z pézn. zm. Oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia

2003 r. Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729 i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca

2003 r. Dz. U. 22003 r. Nr 220, poz. 2181)

g) Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez

Wykonawce po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST

i) Prowadzenie dziennika budowy

j) Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry powinien zawieraé:

® umowe,

e oferte,

e umowy z Podwykonawcami,

e harmonogramy,

e tabele elementéw rozliczeniowych,

e polise ubezpieczeniowy,

e protokot przekazania placu budowy,

e pismo o powotaniu Komisji Odbioru,

e badania materiatow,

® recepty,

e wyniki badan laboratoryjnych,

e atesty jakosci,

e aprobaty,

e sprawozdanie techniczne Wykonawcy (kierownika budowy),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
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e projekt powykonawczy z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania
robot budowlanych,

e potwierdzenia zakonczenia odbioru robét,

e oswiadczenia uprawnionych kierownikédw robét o wykonaniu zgodnie z przepisami.

1.2.6 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
Wykonawcy robét.

1.2.7 Przekazanie zrealizowanych obiektéw Inwestorowi.

1.2.8 Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.2.9 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych.

1.2.10 Realizacja powyzszego zakresuprzedmiotu zamdwienia winna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w
Instrukcji dla oferentéw (SIWZ) oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
w doswiadczeniu zawodowym.

1.2.11 Zamawiajgcyustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.2.12 Wykonawcaw ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest wykonac¢
roboty budowlane w zakresie zgodnym z wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszym
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, lecz nie ograniczajac sie jedynie do wymienionych robét
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami i innymi przepisami w
zakresie prowadzenia robdt budowlanych

1.2.13. Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowe
jak i réwniez wszelkie prace, budowlano — montazowe dotyczacych robét opisanych niniejszym

opracowaniu.

Spodziewane efekty inwestycji — cele inwestycji
1) wybudowany bedzie miata pozytywny wptyw bezpieczenistwo ruchu kotowego i
pieszego,

2) wzrost poziomu atrakcyjnosci regionu
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3) podniesienie poziomu komfortu podrézowania,
4) zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu na terenie gminy
topuszno

5) wzrost poziomu atrakcyjnosci przylegtego terenu

6) poprawa wizerunku Gminy topuszno jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych a réwnoczesnie zachecajacych do rozwoju wszelkiej dziatalnosci

gospodarcze;j.

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.
1.3.2.Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane
Inwestorowi w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do skutecznego
uzyskania decyzji uprawniajgcej do uzytkowania obiektu lub dokonania zgtoszenia o zamiarze
przystgpienia do uzytkowania
1.3.3. Efektem przedmiotu zamdwienia ma by¢ droga powiatowa nr 0396T o dtugosci okoto
11,408 km dostosowana do wymagan klasy Z wraz z infrastrukturg towarzyszgca takg jak
odwodnienie, chodniki czy place parkingowe.
1.3.4 Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami)
1.3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnych
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami
1.3.6. Dokumentacja techniczna winna byé opracowanaw oparciu o system referencyjny
1.3.7. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

a) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

b) wynikami opracowan wtasnych,

c) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

d) wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzeniudokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie
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Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym PFU sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ sSwiadomos¢é wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy
obejmuje wszelkie koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez wykonawce
warunkéw i wymogoéw wynikajgcych z umowy, zwtaszcza wynikajgcych z wykonania dtugosci
drogi, kanalizacji zlokalizowanych we wskazanym odcinkach. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktore moga mies wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartosé robot okreslona
w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich robét oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie

Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowych, rodzaj robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.2. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

a) Rozbidrka elementéw drogi powiatowej oraz drég bocznych, urzagdzer odwadniajgcych,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych wraz z utylizacjg odpadoéw.
b) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z transportem pni (wtasnos¢
Inwestora) do w miejsce wskazane przez Inwestora (miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami
ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca).

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdt m.in. kostka betonowa, znaki, barierki itp. nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca

kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem Nadzoru
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Inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatow z rozbidrki, ktére Wykonawca wtasny

koszt odwiezie i ztozy na terenie wskazanym przez Inwestora.

1.4.1. Wykonanie korpusu jezdni

Konstrukcja jezdni (57 000m2):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm

- warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE — gr. 20 cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni (11 400m2):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE —gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja pobocza (23 000m2):

- nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 11 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE — gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja chodnika (16 800m2):

- kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3cm

-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Konstrukcja zjazddéw indywidualnych:

- kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa —gr. 15

- podtoze G1 lub doprowadzenie do G1

Od strony jezdni chodnik nalezy ograniczy¢ kraweznikiem typu ciezkiego 20x30x100 na

fawie betonowej gr. 15 cm wraz z oporem gr. 15 cm, natomiast od strony granicy pasa
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drogowego za pomoca obrzeza 8x30x100 na tawie betonowej gr. 15 cm wraz z oporem gr. 10

cm.

1.4.2 Budowa odwodnienia.

Na odcinkach o przekrojach drogowych tj. w km od 4+420 do km 8+180 sugeruje sie
wykonanie odwodnienia poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody do przydroznych
rowoéw. Na odcinkach o przekroju pétulicznym, tj. w km ok. 0+000 do km 4+420 oraz w km ok.
8+180 do km 11+000 nalezy ponadto przewidzie¢ wykonanie wpustow wraz z przykanalikami
odprowadzajgcymi wode do rowdw po przeciwnej stronie jezdni. W przekroju ulicznym tj. od
km okoto 11+000 do km 11+408 przewidzie¢ nalezy przewidzieé¢ w razie potrzeby budowe
kanalizacji deszczowej.Odbiorniki $ciekdw deszczowych nalezy sprawdzié pod wzgledem
droznosci oraz przepustowosci. Uktad sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé w taki sposéb aby
odprowadzenie mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrétszg drogg — do najblizszego
odbiornika. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji deszczowej winny by¢ szczelne,
umozliwiajgc przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii. Rury uzywane do
montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny
posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych
winny zawierac nastepujgce informacje: nazwe wytwaorcy, oznakowanie materiatu, Srednice
zewnetrzng rury i grubosé Scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod
daty produkcji.Rury uzywane do montazu powinny by¢ z PVC ze Scianka litg, fagczone na
uszczelke o minimalnej srednicy 500/400/300 przyjete w zaleznosci od obliczer hydrauliczno-
hydrologicznych po uwzglednieniu powierzchni zlewni obejmujacej pas drogowy z przylegtymi

terenami.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolito$é technologiczna
stosowanych materiatéw, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegétowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
przewodéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentéw rur i armatury.Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe,
w odlegtosci od przebiegajgcych rdwnolegle innych przewoddéw co najmniej: 1.5 m od
przewodéw gazowych i wodociggowych 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli

telekomunikacyjnych.
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Przebieg ciggu potozenia przewoddw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii
dna kanatu winien uwzgledniac:
- przeptyw Sciekéw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,
- wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,

- wymaog minimalnych i maksymalnych zagtebien przewodéw kanalizacyjnych.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej przewidzieé studnie rewizyjne o Srednicy
minimalnej 100 cm z kregdéw betonowych produkowanych z betonu mrozoodpornego ( F-50)
klasy B-45, z wtazami zeliwnymi o Srednicy 0,6 m. Podstawy studni stosowac jako
monolityczne.

Na kanatach $ciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku,
spadku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m.

Whpusty uliczne zeliwne (kraweznikowe) w wykonaniu z osadnikiem z kregéw
betonowych produkowanych z betonu mrozoodpornego ( F-50 ) klasy B-45. Préby szczelnosci
przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735 ,,Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.4.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przyprojektowaniudrogi powiatowej 0396Tnalezyprzewidzie¢cwykonaniewelementéw
BRD w postaci malowania poziomego i barier ochronnych. Zasadnos$¢ zastosowania barier
ochronnych przeanalizowad na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu
docelowej organizacji ruchu. Szczegdtowe parametry tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z

rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowej.

1.4.4 Przebudowazjazdéwindywidualnych i publicznych

a) Przebudowazjazdéwobejmujewszystkiezjazdyistniejgcenatrasieprojektowanejdrogiibedziepol
egaénadostosowaniusytuacyjno-
wysokosciowymzjazdéwdoprojektowanegoprzebiegudrogi,orazdostosowaniuparametrowzjazdo
wdo obowigzujacychprzepiséw

b) Przebudowazjazdéwmusibyéwykonanawzakresieumozliwiajgcymodwodnieniezjazdéworazsp

rawnyprzeptywwddopadowychwrowachprzydroznych.Minimalnasrednicaprzepustéwpodzjazda
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mi-400mm

c) Remontzjazdéwnalezywykonaénadtugosciniezbednejdonawigzaniasiewysokosciowegododals

zejczesciistniejgcegozjazdu.Szerokosézjazdunalezydopasowad do bramy

wjazdowejorazdostosowac do obowigzujacychprzepiséw

d) Nawierzchnianazjazdachzkostki betonowej, ew. z mieszanki mineralno-bitumicznej, w

przypadku gdy dalsza czes¢ zjazdu na dziatce na ktéra prowadzi zjazd jest z asfaltu — rozwigzanie

uzgodnic z wtascicielem dziatki.

- Naistniejacychzjazdachindywidualnychprowadzacych do zabudowanych posesji nalezy

przewidzie¢nawierzchnietwardg(betonasfaltowy,betonowakostkabrukowa8cm,betoncementow

yitp.).Nazjazdachindywidualnychprowadzacych na pola uprawne, taki, lasy

itp.nalezywykonac¢nawierzchniezkruszywaogrubosci 20 na podtozu G1, do granicy pasa

drogowego.

Naistniejgcychzjazdachpublicznychnalezyodtworzyénawierzchnie(betonasfaltowy,betonowakost

kabrukowa8cm,betoncementowyitp.).

- Nalezywykonaébetonowezakonczeniaprzepustdwpodzjazdami

e) Naprzebudowywanychzjazdachnalezywykonacsciankiczotoweprefabrykowane

f) Wprzypadkugdydodziatekprzylegtychdodrogibytazapewnionadostepnos¢komunikacyjna(brakr

owu)przytychdziatkachnalezywykonaéodwodnieniedrogizapomocgrowdw,wykonawcawinienzap

ewni¢dostepnosctychdziatekpoprzezwykonaniezjazdow.

g) Wczasierealizacjiinwestycjinalezyzapewni¢mieszkancommozliwos¢dojazdudoposesji

nakazdymetapierealizacjizadania

h) Konstrukcjenawierzchnizjazddwpublicznychnalezydostosowacdoichobcigzeniaruchemizaproj

ektowaénajmniejKR1zwarstwascieralngzbetonuasfaltowegogr.min.4 cm i wigzaca gr. min 5cm.

1.4.5 Zabezpieczenie i przebudowainfrastruktury technicznej

DozadanWykonawcynalezyzabezpieczenieiprzebudowaurzadzenobcychiuzbrojeniaterenu,kolidu
jacychzprojektowanginwestycja, zlokalizowanych
naobszarzeobjetymbudowadrogi(siecielektroenergetyczne,telekomunikacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe)
Przebudowaurzadzenobcychiuzbrojeniaterenu,kolidujgcychzprojektowanginwestycjgwinnabyép
rzeprowadzonaoparciuowarunkiiuzgodnieniawtascicielitychurzadzen,ktérepozyskawewtasnymz

akresiewykonawcarobot
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Wykonawcawinienzapewnié¢nadzérnadprzebudowgurzgdzenobcychzestronywtascicielisieciorazp

okry¢kosztytegonadzoruiinnychoptatwymaganychprzezwtascicielisieci
Zaktualizowanaprzezwykonawcemapadocelédwprojektowychwinnazawieraéwszystkieurzadzenia
kolidujgcezprojektowanginwestycjg,zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na
kopiimapyzasadniczej
Wykonawcarozpoznaiwskazenakonieczno$¢przebudowy/rozbudowylubzabezpieczeniaobiektéw
iurzagdzenkolidujgcychzprojektowanginwestycja,zlokalizowanych na obszarzeobjetym
rozbudowa,wszczegdlnosci:

- siecwodociggowa

- sie¢gazowq

- siecteletechniczna

- linienapowietrzne/ziemneenergetyczne

- o$wietlenieuliczne

- kanalizacjadeszczowa i urzadzeniaoczyszczajagcewody opadowe

- kanalizacjasanitarna

1.4.6 Oswietlenieuliczne

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego, tylko w przypadku

kolizji z projektowanym zakresem roboét.

1.4.7 Urzadzeniabezpieczenstwa ruchu

a) Barieryochronneodpowiedniegotypunalezyzamontowacwrejonieobiektéwinzynierskichoraz
w innychmiejscach,w ktérychna
podstawieobowigzujgcychprzepisdwzachodzikoniecznos¢ichmontazu.Nalezyjezaprojektowadiw
ykonaézgodniezobowigzujgcymiprzepisami—
kazdorazowoindywidualniedobierajgcrodzajebarierydomiejscaichlokalizacji.Barieryochronnepo
winnypodlegac¢badaniomokreslonymnormaPN-EN1317-
2:2010wwykazywacwtasciwoscikolizyjnezgodneztg norma.

b) Napotaczeniubarierdrogowychzbarieraminaobiektachinzynierskichtypiparametrybarierdrogo
wychnalezydostosowacdoparametrowbariernaobiektach,wraziekoniecznosciwprowadzi¢odcine
kprzejsciowy

c) Wceluzabezpieczeniaruchupieszegomiejscachokreslonychprzepisaminalezyprzewidziecbalustr

adyU-11alubporecze
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Drogapowinnabycoswietlonazewzgledéwbezpieczenstwaruchuwobrebieprzejsciadlapieszychido
jsciadoprzystankéwkomunikacjizbiorowejnatereniezabudowyzgodnie z§ 109

ust.1pkt.12RozporzadzeniaMinistraTransportuiGospodarkiMorskiejzdnia2marcal999
r.wsprawieszczegétowychwarunkéwtechnicznychjakimpowinny odpowiada¢ drogipubliczne i

ichusytuowanie.

Oznakowaniepionowe ipoziome

- wykonaéprojektorganizacjiruchu naczasprowadzonych robét

- wykonaéprojektdocelowejorganizacjiruchu.Zmianywprowadzone wistniejgcym

uktadziedrogowym nalezyuzgodniéz wtasciwymizarzagdcami drdg irealizowaéwterenie
Projektymuszgbyéwykonanezgodniezobowigzujgcymiprzepisami

prazzatwierdzoneprzezOrganZarzgdzajagcyRuchem
Wykonanieoznakowaniapionowegonaczasrobétobejmujemontazoznakowaniazgodniezpro

jektem,utrzymanieoznakowaniawczasiewykonaniarobétorazjegodemontazpo

zakonczeniubudowy
Wykonaniedocelowegooznakowaniapionowegoobejmujerozbidrkeistniejgcychznakowitabl

icdrogowychorazmontaznowegooznakowaniapionowegowg.zatwierdzonegoprojektu.
Domontazuoznakowaniawramachoznakowaniadocelowegonalezyuzywacwytgcznieznakdw

nowych,niedopuszczasiestosowaniaznakdw iinnychmateriatéwuprzedniozdemontowanych

Stupkidoznakéwnalezywykonaézrurstalowychocynkowanych@60,3mm

1.4.8 Roboty wykoriczeniowe

Robotywykonczeniowebedgpolegaénauporzgdkowaniuterenubudowy,plantowaniuiobsi

aniuskarp idnarowdéworazpoboczymieszankg traw.

1.4.9 Zabezpieczenieobiektdwchronionych

a) WprzypadkukoniecznosciWykonawcazobowigzanyjestdozapewnienianadzoruarcheologiczneg
olubprzeprowadzeniabadanarcheologicznychprzezarcheologaposiadajgcegoodpowiednieupraw
nienia.Badaniaarcheologicznenalezyprzeprowadzi¢przedprzystgpieniemdowykonaniarobétziem
nych,popozyskaniuwszelkichniezbednychdotychceléwdecyzjiizezwolenwtasciwychorganéw.Wsz
elkiekosztyzwigzaneznadzoremarcheologicznymlubbadaniaminalezywliczyékosztyrobot
budowlanych.

b) Wraziekoniecznos$ci,doobowigzkowWykonawcynalezyzabezpieczenieobiektéwchronionych.
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Wprzypadkuprzeniesienialubzabezpieczeniaobiektéwchronionychlubzabytkowych(np.pomniko

w,kapliczek, krzyzy,innychobiektéwmatejarchitektury,siedliskgatunkéwchronionych).Wykonawc

apozyskawszelkieniezbednedotychceldwdecyzjeizezwoleniawtasciwychorganéw,awszelkiekoszt

yzwigzanezprzeniesieniemizabezpieczeniemwliczywkosztyrobétbudowlanych

c) Wraziekoniecznosciwykonawcawinienzapewni¢nadzérprzyrodniczyoraznadzérornitologiczny(

podczaswycinkidrzew)

1.4.10Prawaautorskie

WykonawcaprzeniesienaZamawiajgcegoautorskieprawamajgtkowedocatoscidokumenta
cjiprojektowejwykonanejwramachumowy,zchwilgpotwierdzeniawykonaniaprzedmiotuumowyz
akresieopracowaniadokumentacjiprojektowejzgodniezprzepisamiustawyzdnia4lutego1994r.opr

awieautorskimiprawachpokrewnych(tekst.jedn.Dz.U.z2006rokunr 90, poz631zpdzn.zmianami)

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.Cechy obiektu dotyczace wymagan konstrukcyjno — budowlanych

Nawierzchnia drogi po wybudowaniu musi zapewniaé przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen, zapewniac bezpieczenstwo i komfort jazdy dla uzytkownikéw ruchu.
Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu i montazu muszg odpowiada¢ warunkom
minimalnej awaryjnosci tak aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw
porzadkowych.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz

gwarancje na 5 lat

2.2 .Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robdt, a w przypadku ich

zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
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2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposéb nie
powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb wykonania skarp wykopdéw
powinien gwarantowac ich stateczno$é. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w
przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich

praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyska¢ niezbedne opinie,
uzgodnienia i decyzje (w tym pozwolenie wodno-prawne - jesli wymagane). Nalezy wypetnic¢
warunki wynikajgce z decyzji wodno-prawnej.

W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujgce sieci uzbrojenia nalezy
zabezpieczy¢ lub przebudowaé poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi
pozyskanymi od zarzgdcow sieci.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcoéw sieci o
przystgpieniu do wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury.
Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz
zarzadcow. Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i sieci urzgdzen podziemnych.

2.2.5.Nawierzchnia
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Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012
r. (DZ.U.2012 poz.463), a takze w,, Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).
Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania odnosnie konstrukcji
nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami . Podtoze pod
poszerzenie, zjazdy, jezdnie powinno spetnia¢ wymogi grupy nosnosci G1. W miejscach, gdzie
to bedzie konieczne nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np. utozenie ptyt azurowych,
wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi ogrodzeniami, nalezy
przewidziec ich przebudowe.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych i

konserwatorskich zwigzanych z biezgcym utrzymaniem technicznym.

2.2.6 Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwosé dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendéw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywng w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie. W
przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z witascicielem
terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram wjazdowych. W
przypadku wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta zapewniona dostepnosc
komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonac zjazdy wraz z rurami ochronnymi i murkami

czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem robdt

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na

krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem

widzialnosci w nocy.
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2.2.8. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczernstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé
mechanicznie jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego majg

by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni)

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robdét

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywac bedzie zastosowanie tymczasowe;j
sygnalizacji $wietlnej na odcinkach z ruchem wahadtowym - nalezy opracowaé kompletny
projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu
kotowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadcg drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych
w w/w sposéb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wtasny koszt. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg

spetnia¢ wymagania polskich przepisow a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
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wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie wymagan

jakosciowych dotyczacychmateriatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.3.1 Wymagania dotyczace wykoriczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.
Na odcinku prowadzonych robét nalezy dostosowaé wigczenie elementéw nowych do

istniejgcych z nalezyty estetyka i sztukg budowlana.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylen réwnosci podtuinej i
poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podana w SST.
Nosnos¢ i trwatos¢ nawierzchni

Przed odbiorem koricowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru nosnosci
wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD, oraz przedstawié¢ obliczenia
trwatosci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen projektowych
konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni nie osiggniecie zatozonej trwatosci
nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamodwienia. W przypadku gdy w
okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 10% powierzchni na odcinku
wykonanych robét, nalezy wykonaé wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na catym

odcinku wykonywanych robét.

2.5 .Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.5.1. Projektybudowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
- Pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace

przepisy,
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- W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisdw, obowigzek

pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robot,

- Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych

- Wtasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw

dokumentacji,

- Badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia,

2.5.3.Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno budowlany catego zamierzenia budowlanego,
- Zataczniki ( Wyniki badan geologiczno —inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektow

budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycj3).

2.5.4.Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawiera¢:

1) Czesc¢ opisowa:

- Opis techniczny,

- Wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- Orientacje w skali 1:10000

2) Czes¢ rysunkowa:

- Sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celéw projektowych,

- Dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni, wykonad nalezy przekroje maksymalnie co 50 m i w punktach
charakterystycznych,

- Projekt rowéw odptywowych i ewentualnych umocnien,

- Ewentualny projekt kanalizacji deszczowej,

- Szczeg6ty rozwigzan m.in. na zjazdach chodnikach itp.

- Projekty obiektow inzynierskich zawierajgce plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegdty),
przekroje poprzeczne i podfuzne, szczegdty rozwigzan),

- Przekroje poprzeczne i podtuzne,

- Szczegodty rozwigzan

2.5.5.Projektybranzoweuwzgledniajgcekoniecznoséprzebudowy i zabezpieczenia infrastruktury

technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg. Zakres i forma projektu branzowego
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umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole

prowadzonych robdét budowlanych.

2.5.6.Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

2.5.7.Projekt statej organizacji ruchu (nalezy zaprojektowac i wprowadzié organizacje ruchu na

istniejgcych skrzyzowaniach wynikajgcg ze zmiany przebiegu przebudowywanej drogi, uzgodnic

wprowadzone zmiany z wtasciwymi zarzgdcami drogi

2.5.8. Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

2.5.9 Informacje dotyczacg bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

2.5.10. Szczegdtowe specyfikacje techniczne- opracowaéw oparciu o aktualne Ogodlne

Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA, ktére sg dostosowane do wymagan technicznych WT-1,

WT-2 (22014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010r.) zalecanych do stosowania przez GDDKIiA;

2.5.12. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

a ) w formie opisowej i graficznej:

- Opracowanie dokumentacji projektowe] (budowlanej) po 5 egz.

- Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla catego zamierzenia
inwestycyjnego wraz z odwodnieniem po 4 egz.

- Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej 1 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przektadki/zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang inwestycjg 4 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

- Projekt statej organizacji ruchu 4 egz.

- Przedmiary robét (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1
egz.

- Mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celéw projektowych 1 egz.
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b) na nosniku cyfrowym przedtozy¢ — catosédokumentacji wersjg elektroniczng na
komputerowym noséniku informacji zapisane z rozszerzeniem “dxf oraz "‘PDF), w formacie: dwg,

doc, zuz,( wszystkie opracowania w formacie edytowalnym,)

2.5.13. Projektybudowlane i wykonawcze winny spetnia¢é wymagania Ustawy Prawo

Budowlane, rozporzadzen i innych obowigzujacych rozporzadzer i ustaw, oraz zawiera

zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.14.Projektybudowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do

zorganizowania co najmniej dwdchrad technicznych, dokumentujgcych stan zaangazowania i

sposob rozwigzania elementdw robdt, ktére bedg realizowane. Protokoty z rad technicznych

nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5.15. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej wykonawcy

a) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno—
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:5000raz wtasnych
pomiaréw sytuacyjno- wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji

b) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego

c) W projekcie uwzglednié¢ powigzania z istniejgca siecig drogowg oraz drogami dojazdowymi
do pdl i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czesto$¢ zjazdéw przez zapewnienie
dojazdu z innych drég nizszych klas

d) Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne ustalenia z zarzadca drogi

e) Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku

informacji (CD-R lub DVD lub inny).

2.6. Podziaty gruntéw

W przypadku koniecznosci wejscia w tereny poza pasem drogi gminnej wykonanie

podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie Wykonawcy.
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2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét pozyska
wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robdt, ktoéry bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegdélnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie

przedstawi je zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych

1) Projekty budowlane — (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku

informacji zapisane z rozszerzeniem “dxf oraz ‘PDF), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi

uregulowaniami prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i w/w opracowan m. in.:
a) Podktfad sytuacyjno-wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem “.dgn /*.dwg).
b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno-budowlang
c) Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw (w miare potrzeb)
d) Opinie, pozwolenia, uzgodnienia i sprawdzenie projektéw — niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu
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f) Decyzja o wytgczeniu gruntéow z produkcji rolnej lub lesnej (w razie koniecznosci)

g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem

h) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych

rozporzgdzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robodt
Wykonawca winien uzgodni¢ z zamawiajagcym na Radzie Technicznej przed ztozeniem do
wtasciwego organu. Opracowanie mapy w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w ukfadzie
wspotrzednych ,,2000”. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie innym niz
MK2000 lub pokrewnym, nalezy dofgczy¢ pliki ze stylami linii. Wykonawca bedzie uczestniczyt
W procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez
udzielanie wyjasnienn i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnied w opracowaniach

projektowych.

2) Projekty wykonawcze- 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacjizapisane z rozszerzeniem “dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz “pdf wszystkich branz, w tym
m. in. : drogowej,obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia zastepczej i
statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z
uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad. Projekt organizacji ruchu nalezy
wykonaé zgodnie z zamieszczong specyfikacjg techniczng do projektow statej organizacji ruchu

dla drdog tego typu oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.8.3. Nadzér autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami PrawaBudowlanego (art.20, pkt.
4), w szczegdlnosci:

- Stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmniej 1 raz w
miesigcu),

- Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w

terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.5.Warunki wykonania i odbioru robat.
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Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:
. organizacji robot,
. zabezpieczenia osdb trzecich,

. ochrony srodowiska,

1

2

3

4. warunkéw BHP,
5. warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robét,
6. zabezpieczeniem terenu robét,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw

prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robodt
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktdw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

1. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5. prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

7. sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg

projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
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1. odbiér dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia stosownego wniosku do

Wydziatu Architektury niezbednego do realizacji zadania,

2. odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajgcych rozpoczecie robét

budowlanych,

3. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

4. odbidr koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowe] do eksploatacji inwestycji). Wywdz

gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddéw powstafych w trakcie robét Wykonawca

dokona we wfasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezgco z ciggéow komunikacyjnych

zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow budowy.

5. odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonaweca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Réwniez koszty
zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu wprowadzong

na czas budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

2.8.6. inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe, prowadzenie robdt musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajacego

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wifasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo — odbiorczego:

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie.

Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.
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e) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji

fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, wszczegdlnosci istniejgcych zjazdéw,

ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg wojewddzka

f) Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami winna by¢ sporzadzona w wers;ji

papierowej — 2 egz., oraz cyfrowe] (zbiory z rozszerzeniem “.dgn), z wykorzystaniem map do

celéw projektowych w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;j.

g) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w

uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie w przypadku gdy bedzie wymagane, lub zgtoszenie zakonczenia

robot) oraz uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

h) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy oswiadczenia autorow

projektu zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku

odstgpienia jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w

systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot
pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisdw. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym.
Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji robdt budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia

poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajgcych z
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niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz

wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie os$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.

1409 wraz z p6zniejszymi zmianami)

2.1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowegozakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z
2012r., poz. 462 );

2.1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z1999r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

2.1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.)

2.1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126 )

2.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

2.1.6Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);
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2.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z

péin. zm.)

2.2.1 Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst

jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647);

2.2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr

19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

2.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z

2005r., Nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami)

2.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie

szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

2.3.2Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z

pdin. zm.);

2.3.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181

z pdzn. zm.)

2.4 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. 2 2008r., Nr 199, poz. 1227 z péin. zm. ).

2.5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 1242 z péin. zm.).

2.5.1 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397);

2.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145 )
2.7Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2005r., Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami).

2.7.1Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu

informacji o terenie (Dz.U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)
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2.8 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.

2 2010r., Nr 102, poz. 651 z pdzniejszymi zmianami).

2.9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2007r, Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami).

22.9.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

2.9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z

2004r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn,. zm. ).

2.10 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm. ).

2.11 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 wrzesnia 2007 r. wybranych

zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych , w tym generujacych

dochéd.

2.12 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i

podstaw kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych. M.P.[ 996r. Nr 48, poz. 46]. z pdzn.

zmianami

2.13 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie opracowan

geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz.

U.1995r. nr 25, poz. 133

2.14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. - 0z.U.1998r. Nr 126, poz.

839.

2.15 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43

poz.430.

2.16 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.

35



,Przebudowa lub rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyzowania z DW786 w msc. topuszno” z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

1126. z pdzniejszymi zmianami

2.18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na

budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane idecyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. z pézniejszymi

zmianami

2.19 Ustawa z dnia 18.07.200 | r. prawo wodne Dz. U. nr 1t 5 poz. 1229 z pbézniejszymi

zmianami

2.20 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwien Publicznych Dz. U. 04.19.177 z

pdzniejszymi zmianami

2.21 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.

543 z pdiniejszymi zmianami

2.22 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1 999r. w

sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 30 marca

1999r. Nr 26, poz. 23 z pdzniejszymi zmianami

2.23 Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze DZ.U.1994r. Nr 27, p0oz.96,

DZ.U.200I. Nr 110, poz.1190; z pdzniejszymi zmianami

2.24 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢

projekty prac geologicznych. DZ.U.200Ir. Nr 153, poz. 1777 z pdzniejszymi zmianami

2.25 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna

odpowiadac¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz. U.200l r. Nr 153,

poz. 1779 z pdzniejszymi zmianami

226 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.

1086 z pdzniejszymi zmianami z pdzniejszymi zmianami

2.27 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz

niektoérych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237

2.28 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw Dz. U.
2008 nr 154 poz. 958

2.29 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U. 2008 nr 145
poz. 914

2.30 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 2008

nr 111 poz. 708

36



,Przebudowa lub rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyzowania z DW786 w msc. topuszno” z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2.31 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Dz. U. 2008 nr 54

poz. 326 z pdzniejszymi zmianami.

2.32 Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDOP Warszawa 1999

2.33 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i2. GDDP

Warszawa 1998.

2.34 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

2.35 Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

2.36 Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

2.37 Swiatfa mostéw i przepustéw. Zasady obliczer z komentarzem i przyktadami.GDDP-2000.

120}

2.38 Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkow stali. GDDKIA 2002.

2.38 Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadania.

GDDP Warszawa 2000

2.39 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA

2010

2.40 Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.

2.41 Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP na lata 2007-2013 dla beneficjentéw w

zakresie informacji i promociji.

2.42. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamowienia

stosowac normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN w tym

miedzy innymi:

2.42.1 Systemy odwadniajgce (ICS: 91.140.80)
PN-EN 1123-2:2002 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
(oryg.) wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Cze$¢ 2: Wymiary

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

PN-EN 1054:1998 termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania

szczelnosci potaczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
PN-EN 1055:1998 termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania

odpornosci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury

PN-EN 1123-1:2002 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem

(oryg.) wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes$¢ 1: Wymagania, badania,
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PN-EN 1124-1:2002

(oryg.)

PN-EN 1124-1:2002

(oryg.)/A1:2005 (oryg.)

PN-EN 1124-2:2002
(oryg.)
PN-EN 1124-3:2002
(oryg.)
PN-EN 12109:2003
PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-1:2007

PN-EN 1293:2002

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 1453-1:2002

sterowanie jakoscig

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze

szwem wzdtuznym. Czes$¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscig

(h)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze
szwem wzdtuznym. Czes¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscig
(h)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze

szwem wzdtuznym. Czes¢ 2: System S. Wymiary

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze

szwem wzdtuznym. Czes¢ 3: System X. Wymiary
Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Zawory napowietrzajgce do systemodw kanalizacyjnych. Wymagania,

metody badan i ocena zgodnosci (h)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji.

Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
ci$nieniowej kanalizacji pneumatycznej

Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢

1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace

rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
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PN-EN 1453-
1:2002/Ap1:2003

PN-EN 1455-1:2002

(oryg.)

PN-EN 1519-1:2002

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-
1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,

ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie

probek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowe; i

kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (Zmiana A1)
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PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-
4:2000/AC:2002

PN-EN 295-5:2000

PN-EN 295-
5:2000/A1:2002

PN-EN 476:2001

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-4:2003

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i

kanalizacyjnej. Metody badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Metody badan (Zmiana Al)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikdw i

elementéw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikéw i

elementdéw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce perforowanych rur kamionkowych

i ksztattek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce perforowanych rur kamionkowych

i ksztattek (Zmiana A1)

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma (h)

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:

Elastomery termoplastyczne (h)

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 3:
Materiaty z gumy porowatej (h)

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 4: Elementy

uszczelniajgce odlewane z poliuretanu (h)
Wymagania ogoélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji cisSnieniowej

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
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odprowadzania wdd z budynkéw. Wymagania, metody badan i

zapewnienie jakosci

2.42.2 Geotekstylia (ICS: 59.080.70)

PN-EN 12224:2002

PN-EN 12225:2002

PN-EN 12226:2002

PN-EN 12447:2003

PN-EN 13249:2002

PN-EN 13249:2002/A1:2006

PN-EN 13250:2002

PN-EN 13250:2002/A1:2006

PN-EN 13251:2002

PN-EN 13251:2002/A1:2006

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na

warunki klimatyczne

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania

odpornosci mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny

trwatosci

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda

wyznaczania odpornosci na hydrolize w wodzie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych do budowy drég i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog

kolejowych i nawierzchni asfaltowych) (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy drég i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég
kolejowych i nawierzchni asfaltowych) (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy drég
kolejowych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy drég

kolejowych h

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w robot

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
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PN-EN 13252:2002/A1:2006

PN-EN 13253:2002

PN-EN 13253:2002/A1:2006

PN-EN 13254:2002

PN-EN 13255:2002

PN-EN 13256:2002

PN-EN 13256:2002/A1:2006

PN-EN 13256:2002/AC:2004

PN-EN 13256:2002/Ap1:2004

PN-EN 13257:2002

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach

drenazowych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach

drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegdéw) (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w zabezpieczeniach
przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw) ach

ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikéw
wodnych i zapér (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy kanatéw (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych do budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy sktadowisk

odpadow statych (h)
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PN-EN 13361:2006

PN-EN 13265:2002

PN-EN 13265:2002/A1:2006

PN-EN 13265:2002/AC:2004

PN-EN 13265:2002/Ap1:2004

PN-EN 13361:2006

PN-EN 13361:2006/A1:2007

PN-EN 13362:2007

PN-EN 13491:2006

PN-EN 13491:2006/A1:2007

PN-EN 13492:2006

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i
zapor (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikéw
odpaddw ciektych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikéw

odpadow ciektych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw

odpadow ciektych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikéw

odpadow ciektych

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy zbiornikdw wodnych i
zapor (h)

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i
zapor (h)

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu

do wyrobdw stosowanych do budowy kanatéw

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla

ptynéw do budowy tuneléw i budowli podziemnych (h)

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla

ptynéw do budowy tuneléw i budowli podziemnych (h)

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy sktadowisk odpadéw

ciektych, stacji posrednich lub wtdrnej obudowy
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PN-EN 13492:2006/A1:2007

PN-EN 13493:2007

PN-EN 13562:2002

PN-EN 13719:2005

PN-EN 13738:2006

PN-EN 14030:2004

PN-EN 14030:2004/A1:2005

PN-EN 14150:2007

PN-EN 14196:2006

PN-EN 14415:2006

PN-EN 15381:2008

PN-EN 15382:2008

PN-EN 1897:2004

zabezpieczajacej (h)

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy sktadowisk odpadéw
ciektych, stacji posrednich lub wtdrnej obudowy
zabezpieczajacej (h)

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy magazynow i sktadowisk
odpaddw statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na

przenikanie wody. Metoda ci$nienia hydrostatycznego

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
dtugoterminowej skutecznosci ochronnej geotekstyliow w

kontakcie z barierami geosyntetycznymi

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na
wycigganie z gruntu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda

wyznaczania odpornosci na roztwory kwaséw i zasad

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda
wyznaczania odpornosci na roztwory kwasow i zasad (Zmiana

Al)

Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalnosci cieczy
Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej
geosyntetycznych barier itowych

Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odpornosci na

wyptukiwanie sktadnikow przez odcieki

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach

asfaltowych

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobdw stosowanych w infrastrukturze transportu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wtasciwosci

petzania przy Sciskaniu
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PN-EN 918:1999

PN-EN 963:1999

PN-EN 964-1:1999

PN-EN 965:1999

PN-EN ISO 10320:2002

PN-EN 1SO 10722:2009

PN-EN 1SO 11058:2002

PN-EN ISO 12236:2007

PN-EN 1SO 12956:2002

PN-EN 1SO 12957-1:2007

PN-EN 1SO 12957-2:2007

PN-EN 1SO 12958:2002

PN-EN 1SO 13426-1:2005

PN-EN 1SO 13426-2:2007

PN-EN 1SO 13427:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci
na dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka)
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie prébek
laboratoryjnych i przygotowanie prébek do badan
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach. Warstwy pojedyncze

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy
powierzchniowej

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu

zastosowania

Geosyntetyki. Procedura badania wskaznikowego do oceny
uszkodzenia mechanicznego pod wptywem obcigzen
powtarzalnych. Uszkodzenie spowodowane materiatem
ziarnistym

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do

powierzchni wyrobu, bez obcigzenia
Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie

charakterystycznej wielkosci porow

Geosyntetyki. Wyznaczanie wtasciwosci ciernych. Czesé 1:
Scinanie bezposrednie

Geosyntetyki. Wyznaczanie wtasciwosci ciernych. Czes¢ 2:
Réwnia pochyta

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wytrzymatos$é potaczen

wewnatrzstrukturalnych. Czes¢ 1: Geosyntetyki komdrkowe

Geotekstylia i geotekstylne wyroby pokrewne. Wytrzymatosc
wewnetrznych potgczen strukturalnych. Czesc 2:

Geokompozyty

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Symulacja uszkodzen na
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PN-EN ISO 13431:2002

PN-EN 1SO 13433:2007

PN-EN I1SO 13437:2000

PN-EN ISO 25619-2:2009

PN-EN 1SO 9863-2:1999

PN-1SO 10318:1993

PN-1SO 10319:1996

PN-1SO 10319:1996/Ap1:1998

PN-1SO 10321:1996

PN-1SO 10321:1996/Ap1:1998

PN-ISO 9862:2007

PN-1SO 9863:1994

PN-1SO 9864:2007

skutek Scierania (metoda przesuwnego bloku)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie petzania
podczas rozciggania i zniszczenia przy petzaniu
Geosyntetyki -- Badanie dynamicznego przebicia (metoda
spadajacego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda instalowania i

pobierania prébek z gruntu oraz badania prébek w

laboratorium

Geosyntetyki. Zachowanie sie podczas sciskania. Czes¢ 2:

Zachowanie sie podczas krétkotrwatego Sciskania; (oryg.)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach. Okreslenie grubosci warstwy

pojedynczej wyrobdéw wielowarstwowych
Geotekstylia. Terminologia

Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg

szerokich prébek

Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda

szerokich prébek

Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie

potaczen/szwdw metodg szerokich probek

Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie

potaczen/szwdw metodg szerokich probek

Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i

przygotowywanie probek do badan
Geotekstylia. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach

Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy

powierzchniowej geotekstyliéw i wyrobow pokrewnych

2.42 .3 Stale do zbrojenia betonu (ICS: 77.140.15)

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,

PN-EN 1SO 15630-1:2004

walcéwka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN 1SO 15630-2:2004

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2:
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PN-EN ISO 15630-3:2004

PN-EN 10080:2007

PN-H-93220:2006

PN-H-93247-1:2008

PN-H-93247-2:2008

PN-1SO 6935-1:1998

PN-1SO 6935-1/Ak:1998

PN-1SO 6935-2:1998

PN-1SO 6935-2/Ak:1998

PN-ISO 6935-
2/Ak:1998/Ap1:1999

Zgrzewane siatki do zbrojenia

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 3: Stal
do sprezania

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne

Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety

i walcdwka zebrowana
Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Cze$¢ 1: Drut zebrowany

Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Zgrzewane siatki

zbrojeniowe
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

2.42.4 Konstrukcje betonowe i zelbetowe (ICS: 91.080.40)

PN-B-03300:2006

PN-B-
03300:2006/Ap1:2008

PN-EN 12188:2001

PN-EN 12189:2000

PN-EN 12190:2000

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie potgczenia stali ze stalg w celu okreslenia

wiasciwosci konstrukcyjnych materiatéw klejacych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy

naprawczej
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Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12192-1:2004 Analiza sitowa. Cze$¢ 1: Metoda badania suchych sktadnikéw

gotowych zapraw

Wyroby i systemy dotyczgce ochrony i naprawy konstrukcji
PN-EN 12192-2:2002

betonowych. Analiza sitowa. Cze$¢ 2: Metoda badania wypetniaczy do
(oryg.)

spoiw polimerowych

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stalg zbrojeniowa a
PN-EN 12269-1:2002 autoklawizowanym betonem komdérkowym metoda "badania belki".

Czesc 1: Badanie krétkotrwate

Oznaczanie przyczepnos$ci miedzy stalg zbrojeniowa a
PN-EN 12269-2:2004
: ) autoklawizowanym betonem komérkowym metoda "badania belki".
oryg.

Czesc 2: Badanie dtugotrwate

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12615:2000
Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12617-1:2004

Metody badan. Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerdw i
(oryg.)

systemow zabezpieczen powierzchniowych (SPS)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12617-3:2004 Metody badan. Cze$¢ 3: Oznaczanie wczesnego skurczu liniowego

konstrukcyjnych materiatéw klejgcych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12617-4:2004
Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12618-1:2004

Metody badan. Czes$¢ 1: Przyczepnosé i wydtuzalnosé stosowanych do
(oryg.)

iniekcji wyrobdw o ograniczonej plastycznosci

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 12637-3:2004
( ) Metody badan. Kompatybilnos¢ materiatéw iniekcyjnych. Czes¢ 3:
oryg.

Oddziatywanie materiatéw iniekcyjnych na elastomery

PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-EN 13057:2004
Metody badan. Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarng

PN-EN 13062:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
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(oryg.)

PN-EN 13294:2004

PN-EN 13295:2005

PN-EN 13391:2005

PN-EN 13395-1:2004

PN-EN 13395-2:2004

PN-EN 13395-3:2004

PN-EN 13395-4:2004

PN-EN 13396:2005

PN-EN 13412:2008

PN-EN 13529:2005

PN-EN 13577:2008

PN-EN 13578:2004

(oryg.)

PN-EN 13579:2004

PN-EN 13580:2004

Metody badan. Oznaczanie tiksotropii wyrobdw do ochrony zbrojenia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie czasu tezenia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie odpornosci na karbonatyzacje
Badania mechaniczne dotyczace systemodw sprezania w kablobetonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czes¢ 1: Badanie rozptywu

zapraw tiksotropowych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Cze$¢ 2: Badanie ptynnosci
zaczynu lub zaprawy

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czes$¢ 3: Badanie ptynnosci

mieszanki betonowej stosowanej do napraw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czes$¢ 4: Stosowanie zapraw

do napraw powierzchni sufitowych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Pomiar wnikania jonéw chlorkowych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie modutu sprezystosci przy sciskaniu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Odpornos¢ na silng agresje chemiczng

Agresja chemiczna na beton. Oznaczanie zawartosci agresywnego

dwutlenku wegla w wodzie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Kompatybilnos¢ z betonem wilgotnym

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Badanie schniecia przy impregnacji hydrofobizujgcej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Nasigkliwosc i odpornosé na alkalia przy impregnacji
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PN-EN 13581:2004

PN-EN 13584:2004

(oryg.)

PN-EN 13687-1:2002

(oryg.)

PN-EN 13687-2:2002

(oryg.)

PN-EN 13687-3:2002

(oryg.)

PN-EN 13687-4:2002

(oryg.)

PN-EN 13687-5:2002

(oryg.)

PN-EN 13733:2004

PN-EN 13894-1:2004

(oryg.)

PN-EN 13894-2:2004

hydrofobizujacej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego
przez impregnacje po dziataniu zamrazania-rozmrazania w obecnosci
soli

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie petfzania przy sciskaniu dla wyrobdw

stosowanych do napraw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes$¢ 1:

Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajgcej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 2:

Cykliczny efekt burzy (szok termiczny)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 3: Cykle

termiczne bez soli odladzajacej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 4: Cykle

termiczne na sucho

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 5:

Odpornosé na szok termiczny

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie trwatosci konstrukcyjnych materiatow
klejacych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci zmeczeniowej pod
obcigzeniem dynamicznym. Czes$¢ 1: Podczas pielegnacji

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci zmeczeniowej pod

obcigzeniem dynamicznym. Czes$¢ 2: Po utwardzeniu
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PN-EN 14068:2004

(oryg.)

PN-EN 14629:2008

PN-EN 1504-1:2006

PN-EN 1504-10:2005

PN-EN 1504-
10:2005/AC:2006

PN-EN 1504-2:2006

PN-EN 1504-3:2006

PN-EN 1504-4:2006

PN-EN 1504-5:2006

PN-EN 1504-6:2006

(oryg.)

PN-EN 1504-7:2007

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wodoszczelnosci spekan, wypetnionych

iniekcyjnie, bez zmian w betonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw w betonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$é 1:
Definicje (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢
10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz

sterowanie jakosciag prac (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobow i systemoéw na placu budowy oraz sterowanie
jakoscig prac (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 4:
taczenie konstrukcyjne (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 5:
Iniekcja betonu (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 6:
Kotwienie stalowych pretow zbrojeniowych (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

51



,Przebudowa lub rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyzowania z DW786 w msc. topuszno” z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

PN-EN 1504-8:2006

PN-EN 1504-9:2008

PN-EN 1542:2000

PN-EN 1543:2000

PN-EN 1766:2001

PN-EN 1767:2002 (oryg.)

PN-EN 1770:2000

PN-EN 1799:2000

PN-EN 1877-1:2002

(oryg.)

PN-EN 1877-2:2002

(oryg.)

PN-EN 1992-1-1:2008

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 7:
Ochrona zbrojenia przed korozjg (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 8:
Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢é 9:
Podstawowe zasady dotyczgce stosowania wyrobow i systemoéw;
(oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozcigganie

polimeréow

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Betony wzorcowe do badan

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Analiza w podczerwieni

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci cieplnej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatéw

klejgcych do stosowania na powierzchniach betonowych

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwigzane z zywicami
epoksydowymi. Cze$¢ 1: Oznaczanie rownowaznika epoksydowego
Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwigzane z zywicami
epoksydowymi. Cze$¢ 2: Oznaczanie funkcji aminowych o catkowitej
liczbie zasadowosci

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkow
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PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-
2:2008/AC:2008

PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1994-1-2:2008

PN-EN 523:2004

PN-EN 524-1:1999

PN-EN 524-2:1999

PN-EN 524-3:1999

PN-EN 524-4:1999

PN-EN 524-5:1999

PN-EN 524-6:1999

PKN-CEN/TS 14038-
1:2009

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

Ostony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Terminologia, wymagania,
sterowanie jakoscig (h)

Ostony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.

Oznaczanie ksztattu i wymiaréw

Ostony kabli sprezajgcych z tasm stalowych. Metody badan.

Oznaczanie zachowania podczas zginania

Ostony kabli sprezajgcych z tasm stalowych. Metody badan. Badania
na przeginanie

Ostony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Oznaczanie odpornosci na obcigzenie boczne

Ostony kabli sprezajgcych z tasm stalowych. Metody badan.

Oznaczanie odpornosci na rozcigganie

Ostony kabli sprezajgcych z tasm stalowych. Metody badan.

Oznaczanie szczelnosci (Oznaczanie strat wody)

Procesy realkalizacji elektrochemicznej i usuwania chlorkéw z zelbetu.

Czes¢ 1: Realkalizacja

2.42.5 Materiaty mineralne i wyroby (ICS: 91.100.15)

PN-EN 1097-1:2000

PN-EN 1097-
1:2000/A1:2004

PN-EN 1097-10:2004

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.

Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval) (Zmiana Al)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 10:
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PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2002

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-
6:2002/Ap1:2005

PN-EN 1097-7:2001

PN-EN 1097-8:2002

PN-EN 1097-9:2000

PN-EN 12057:2005

Oznaczanie wysokosci podciggania wody

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego

wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:

Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na $cieranie abrazyjne przez opony z

kolcami. Badanie skandynawskie
Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania

Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania

PN-EN 12057:2005 (oryg.)
(h)

PN-EN 12058:2005

PN-EN 12370:2001

PN-EN 12371:2002

PN-EN 12372:2001

Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe.

Wymagania

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na

krystalizacje soli
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
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PN-EN
12372:2001/AC:2004

PN-EN 12407:2001
PN-EN 12440:2002
PN-EN 12620:2004

PN-EN
12620:2004/AC:2004

PN-EN 12670:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN
13043:2004/AC:2004

PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 13055-
1:2003/AC:2004

PN-EN 13055-2:2006

PN-EN 13139:2003

PN-EN
13139:2003/AC:2004

PN-EN 13161:2002

PN-EN 13179-1:2002

PN-EN 13179-2:2002

zginanie pod dziataniem sity skupionej

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupionej

Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne
Kamien naturalny. Kryteria mianownictwa

Kruszywa do betonu (h)

Kruszywa do betonu

Kamien naturalny. Terminologia

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (h)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy (h)
Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej zaprawy

Kruszywa lekkie. Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz

powierzchniowych utrwalen (h)

Kruszywa do zaprawy (h)

Kruszywa do zaprawy

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na

zginanie przy statym momencie

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych. Czes¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych. Czes¢ 2: Liczba bitumiczna
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PN-EN 13242:2004

PN-EN 13364:2002

PN-EN 13373:2004

PN-EN 13383-1:2003

PN-EN 13383-
1:2003/AC:2004

PN-EN 13383-2:2003

PN-EN 1341:2003

PN-EN 1342:2003

PN-EN 1343:2003

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004

PN-EN 1367-2:2000

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 1367-
3:2002/AC:2004

PN-EN 1367-4:2000

PN-EN 1367-5:2004

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(h)
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie obcigzenia

niszczgcego przy otworze na kotek

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wtasciwosci

geometrycznych elementow

Kamien do robét hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania (h)

Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania

Kamien do robét hydrotechnicznych. Czesé 2: Metody badan

Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan (h)
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli

stonecznej metoda gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli

stonecznej metoda gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
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PN-EN 1367-6:2008

(oryg.)

PN-EN 13755:2002

PN-EN
13755:2002/AC:2004

PN-EN 13919:2004

PN-EN 14066:2004

PN-EN 14146:2004 (oryg.)

PN-EN 14147:2004

PN-EN 14158:2004 (oryg.)

PN-EN 14205:2004

PN-EN 14231:2004

PN-EN 14580:2006

PN-EN 14581:2006

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1744-3:2004

PN-EN 1925:2001

czynnikdéw atmosferycznych. Czesé 5: Oznaczanie odpornosci na

szok termiczny

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czesé 6: Mrozoodpornosé w obecnosci

soli

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy

cisnieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy

cisnieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na

starzenie spowodowane dziataniem SO2 w obecnos$ci wilgoci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na

starzenie spowodowane szokiem termicznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie dynamicznego
modutu sprezystosci (pomiar podstawowej czestotliwosci

rezonansu)

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na

starzenie pod dziataniem mgty solnej

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie energii

zniszczenia

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie twardosci wedtug

Knoopa

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na

poslizg z uzyciem przyrzadu wahadtowego

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie statycznego

modutu sprezystosci

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wspotczynnika

liniowe] rozszerzalnosci cieplnej
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspoétczynnika
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PN-EN 1926:2001

PN-EN 1936:2001

PN-EN 771-6:2007

PN-EN 772-2:2006

PN-EN 772-16:2006

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-
3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-10:2002

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999

nasigkliwosci kapilarnej

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowe] oraz catkowitej i otwartej porowatosci

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 6: Elementy

murowe z kamienia naturalnego

Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 2: Okreslenie
procentowego udziatu powierzchni drgzen w elementach

murowych (na podstawie odcisku na papierze)

Metody badan elementéw murowych. Cze$é 16: Okreslenie
wymiaréw

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody

pomniejszania prébek laboratoryjnych

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego (Zmiana A1)

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Czesc 6: Definicje

powtarzalnosci i odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy

(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
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PN-EN 933-
3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-
5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-
6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 14157:2005

ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (Zmiana Al)

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w

wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w

wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych (Zmiana A1)

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena

wtasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci muszli. Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach

grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena

zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci

drobnych czastek. Badanie btekitem metylenowym

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie

2.42.6 Betony i wyroby betonowe (ICS: 91.100.30)

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1168+A2:2009

PN-EN 1169:2001

PN-EN 1170-1:1999

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Prefabrykaty z betonu -- Plyty kanatowe; (oryg.) (h)

Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli

produkcji betonu zbrojonego wiéknem szklanym

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
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PN-EN 1170-2:1999

PN-EN 1170-3:1999

PN-EN 1170-4:1999

PN-EN 1170-5:1999

PN-EN 1170-6:1999

PN-EN 1170-7:1999

PN-EN 1170-8:2009

PN-EN 12189:2000

PN-EN 12190:2000

PN-EN 12269-1:2002

PN-EN 12269-2:2004

wtdknem szklanym. Pomiar konsystencji Swiezej matrycy

cementowej metoda rozptywu

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
wtéknem szklanym. Pomiar zawartosci wtékna w swiezym GRC

metoda wyptukiwania

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
wtdknem szklanym. Pomiar zawartosci wtékna w GRC wykonanym

metoda natrysku

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
wtdknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie

uproszczone

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
wtéknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie

petne

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
wtéknem szklanym. Oznaczanie nasigkliwosci przy zanurzeniu i

oznaczanie gestosci w stanie suchym

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego
wtdknem szklanym. Pomiar skrajnych zmiennosci wymiarowych
spowodowanych zawilgoceniem

Metoda badania betonu zbrojonego wtédknem szklanym. Czes¢ 8:
Cykliczne badanie typu na starzenie w warunkach atmosferycznych;
(oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy
naprawczej

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stalg zbrojeniowa a
autoklawizowanym betonem komérkowym metodga "badania

belki". Czes¢ 1: Badanie krétkotrwate

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stalg zbrojeniowg a
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(oryg.)

PN-EN 12350-1:2001

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001

PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-
1:2001/AC:2004

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2009

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2009

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-
6:2001/AC:2004

PN-EN 12390-7:2009

autoklawizowanym betonem komdérkowym metodg "badania

belki". Czes¢ 2: Badanie dtugotrwate
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 2: Badanie konsystencji

metoda opadu stozka

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie konsystencji

metoda Vebe

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4: Badanie konsystencji

metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji

metoda stolika rozptywowego
Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6: Gestosc

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci

powietrza. Metody cisnieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania

dotyczace prébek do badania i form

Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania

dotyczace probek do badania i form

Badania betonu. Cze$é 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do

badan wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do

badania (oryg.)

Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos$é na Sciskanie. Wymagania

dla maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czesé 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do

badania (oryg.)

Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy

roztupywaniu prébek do badania

Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy

roztupywaniu prébek do badania

Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu (oryg.)
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PN-EN 12390-8:2009

PN-EN 12446:2004 (oryg.)

PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-
2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005

PN-EN 12620:2004

PN-EN
12620:2004/AC:2004

PN-EN 12794:2008

PN-EN 12794:2008/Ap1:

PN-EN 12839:2002

PN-EN 12843:2008

PN-EN 13198:2004 (oryg.)

PN-EN 13225:2006

PN-EN 13263-1:2006

PN-EN 13369:2004
PN-EN
13369:2005/AC:2007
PN-EN
13369:2005/A1:2008

Badania betonu. Cze$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod

cisnieniem (oryg.)

Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe zewnetrzne elementy Scienne

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe.

Woycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie; (oryg.)

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie nieniszczace.

Oznaczanie liczby odbicia

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie nieniszczace.

Oznaczanie liczby odbicia

Badania betonu w konstrukcjach --Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;j

Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali

ultradzwiekowej

Kruszywa do betonu (h)

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe (h)
Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe
Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzen (h)
Prefabrykaty betonowe. Maszty i stupy (h)

Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury i elementy

ogrodowe
Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne (h)

Pyt krzemionkowy do betonu -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i

kryteria zgodnosci (h)

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow betonowych

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu
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PN-EN
13369:2005/AC:2008

PN-EN 1338:2005

PN-EN 1339:2005

PN-EN 13395-3:2004

PN-EN 13396:2005

PN-EN 1351:1999

PN-EN 1352:1999

PN-EN 1353:1999

PN-EN 1354:1999

PN-EN 1355:1999

PN-EN 1356:1999

PN-EN 13581:2004

PN-EN 14488-1:2008

PN-EN 14488-2:2007

PN-EN 14488-3:2008

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan (h)
Betonowe ptyty brukowe Wymagania i metody badan (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czes¢ 3: Badanie ptynnosci

mieszanki betonowej stosowanej do napraw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Pomiar wnikania jondw chlorkowych

Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu

komodrkowego

Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej

strukturze

Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komdrkowego
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Oznaczanie petzania przy Sciskaniu autoklawizowanego betonu
komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej

strukturze

Badanie wtasciwosci uzytkowych prefabrykowanych elementow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie ubytku masy betonu
hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-

rozmrazania w obecnosci soli

Badanie betonu natryskowego -- Czes¢ 1: Pobieranie prébek

mieszanki betonowej i stwardniatego betonu

Badanie betonu natryskowego -- Czes$¢ 2: Wytrzymatosé na

Sciskanie mtodego betonu natryskowego

Badanie betonu natryskowego -- Czes¢ 3: Wytrzymatosé na zginanie
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PN-EN 14488-4+A1:2009

PN-EN 14488-5:2008

PN-EN 14488-6:2008

PN-EN 14488-7:2007

PN-EN 14844:2008

PN-EN 14844+A1:2009

PN-EN 14889-1:2007

PN-EN 14889-2:2007

PN-EN 1520:2005

PN-EN 1521:1999

PN-EN 15258:2009

PN-EN 1542:2000

PN-EN 15564:2009

PN-EN 1543:2000

PN-EN 15564:2009 (oryg.)

PN-EN 1737:2000

(przy pierwszym piku, maksymalna i resztkowa) probek

beleczkowych zbrojonych wiéknami

Badanie betonu natryskowego. Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ ztgcza w

odwiertach przy bezposrednim rozcigganiu

Badanie betonu natryskowego -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zdolnosci

pochtaniania energii przez prébki ptyt zbrojonych wtédknami

Badanie betonu natryskowego -- Cze$¢ 6: Grubosé warstwy betonu

na podtozu

Badanie betonu natryskowego -- Czes$¢ 7: Zawartos¢ wtdkien w

betonie zbrojonym witdknami

Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe (h)

Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe; (oryg.)

Wtékna do betonu. Cze$é 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania
i zgodnos¢ (h)

Widkna do betonu. Czes¢ 2: Widkna polimerowe. Definicje,
wymagania i zgodnos¢ (h)

Prefabrykowane elementy zbrojone z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze (h)

Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie betonu lekkiego

kruszywowego o otwartej strukturze
Prefabrykaty z betonu. Elementy Scian oporowych; (oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
Prefabrykaty z betonu. Beton modyfikowany zywicg. Wymagania i
metody badan; (oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie narastania wytrzymatosci na

rozcigganie polimeréw

Prefabrykaty z betonu. Beton modyfikowany zywicg. Wymagania i

metody badan; (oryg.)

Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie ztgczy spawanych i

zgrzewanych siatek lub szkieletéw zbrojeniowych do
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PN-EN 1738:2000

PN-EN 1739:2000

PN-EN 1740:2000

PN-EN 1741:2000

PN-EN 1742:2000

PN-EN 1766:2001

PN-EN 1770:2000

PN-EN 1857:2004 (oryg.)

PN-EN 1858:2004 (oryg.)

PN-EN 1917:2004

prefabrykowanych elementéw, wykonanych z autoklawizowanego
betonu komdrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o

otwartej strukturze

Oznaczanie naprezen w stali w nieobcigzonych elementach
zbrojonych, wykonanych z autoklawizowanego betonu

komérkowego

Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie od sit dziatajgcych w
ptaszczyzinie ztgczy pomiedzy prefabrykowanymi elementami,
wykonanymi z autoklawizowanego betonu komérkowego lub

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Badania wtasciwosci uzytkowych zbrojonych prefabrykowanych
elementéw, wykonanych z autoklawizowanego betonu
komodrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze, pod obcigzeniem gtéwnie pionowym (elementy

pionowe)

Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie od sit nie dziatajgcych w
ptaszczyznie ztgczy pomiedzy prefabrykowanymi elementami,
wykonanymi z autoklawizowanego betonu komérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie pomiedzy roznymi
warstwami elementéw wielowarstwowych, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komdrkowego lub betonu lekkiego

kruszywowego o otwartej strukturze

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Betony wzorcowe do badan

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Oznaczanie wspétczynnika rozszerzalnosci cieplnej

Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe wewnetrzne przewody

kominowe

Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe ksztattki do przewoddw

kominowych

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
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PN-EN
1917:2004/AC:2007

PN-EN 196-8:2005

PN-EN 196-9:2005

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004

PN-B-06265:2004

PN-EN 445:2009
PN-EN 446:2009
PN-EN 447:2009

PN-EN 450:1998

PN-EN 450-1+A1:2009

PN-EN 450-2:2006

PN-EN 451-1:2004

PN-EN 451-2:1998

PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 480-12:1999

zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe (h)

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe (h)

Metody badania cementu. Cze$¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda

rozpuszczania

Metody badania cementu. Czes¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda

semiadiabatyczna

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody badan

Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody iniekcji

Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe
Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci
Popidt lotny do betonu -- Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodnosci (h)

Popidt lotny do betonu -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metoda badania popiotu lotnego. Czes¢ 1: Oznaczanie zawartosci

wolnego tlenku wapnia

Metoda badania popiotu lotnego. Oznaczanie miatkosci przez

przesiewanie na mokro

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Czes¢ 1:

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym

betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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PN-EN 480-13:2004

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:1999

PN-EN 480-5:1999

PN-EN 480-6:1999

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 678:1998

PN-EN 679:1998

PN-EN 680:1998

PN-EN 771-4:2004

PN-EN 772-10:2000

PN-EN 772-11:2002

PN-EN 772-14:2002

Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do murdw przeznaczona do badania domieszek

do zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:

Oznaczanie czasu wigzania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki

betonowej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie absorpcji kapilarnej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w

podczerwieni

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji

Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu

komoérkowego

Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie autoklawizowanego betonu

komoérkowego

Oznaczanie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu

komoérkowego

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy

murowe z autoklawizowanego betonu komarkowego (h)

Metody badan elementdw murowych. Okreslenie wilgotnosci
elementoéw silikatowych i elementéw z autoklawizowanego betonu
komodrkowego

Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego,
kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody

elementéw murowych ceramicznych

Metody badan elementdw murowych. Czes$¢ 14: Okreslenie zmian
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PN-EN 772-15:2002

PN-EN 772-2:2001

PN-EN 772-20:2002

PN-EN 772-6:2002

PN-EN 934-1:2009

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-
2:2002/A1:2005

PN-EN 934-
2:2002/A2:2006

PN-EN 934-5:2009

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 989:1999

liniowych pod wptywem wilgoci elementéw murowych z betonu

kruszywowego i kamienia sztucznego

Metody badan elementdw murowych. Czes¢ 15: Oznaczanie
wspotczynnika przepuszczania pary wodnej elementéw murowych

z autoklawizowanego betonu komérkowego

Metody badan elementdw murowych. Czes¢ 2: Okreslenie
procentowego udziatu powierzchni dragzen w elementach
murowych z betonu kruszywowego (na podstawie odcisku na
papierze)

Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 20: Oznaczanie
ptaskosci powierzchni licowych elementéw murowych z betonu

kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego

Metody badan elementdw murowych. Czes¢ 6: Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu elementéw murowych z

betonu kruszywowego

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie (h)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i

etykietowanie (Zmiana A1) (h)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie (Zmiana A2) (h)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 5: Domieszki do
betonu natryskowego. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Oznaczanie przyczepnosci autoklawizowanego betonu
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PN-EN 990:2004

PN-EN 991:1999

PN-EN 992:1999

komérkowego do pretéw zbrojenia metodg wypychania

Metody badan zabezpieczenia przed korozjg zbrojenia w
autoklawizowanym betonie komérkowym i betonie lekkim

kruszywowym o otwartej strukturze

Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego

kruszywowego o otwartej strukturze

2.42.7 Lepiszcza. Materiaty uszczelniajgce (ICS: 91.100.50)

PN-EN 12593:2004

PN-EN 12594:2004

PN-EN 12595:2009

PN-EN 12606-1:2002

PN-EN 12846:2009

PN-EN 12847:2003
(oryg.)
PN-EN 12848:2003

(oryg.)

PN-EN 12849:2009

PN-EN 12850:2009

PN-EN 12970:2003
(oryg.)

PN-EN 13074:2003
(oryg.)

PN-EN 13075-1:2009

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci

Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie préobek do badan
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznej

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Czesc 1:

Metoda destylacyjna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji

asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sktonnosci do zestalania sie

emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilno$ci mieszanin emulsji

asfaltowych z cementem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolnosci emulsji asfaltowych

do penetrowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartosci pH emulsji

asfaltowych

Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji

asfaltowych w wyniku odparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Czes¢ 1: Oznaczanie
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PN-EN 13075-2:2009

PN-EN 13301:2004
(oryg.)
PN-EN 13302:2004
(oryg.)
PN-EN 13303:2004
(oryg.)
PN-EN 13304:2004

(oryg.)

PN-EN 13305:2009

PN-EN 13357:2003

(oryg.)

PN-EN 13375:2006

PN-EN 13398:2009

PN-EN 13596:2006

PN-EN 13653:2006

PN-EN 13719:2003

(oryg.)

PN-EN 13808:2005

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

wypetniaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Czes¢ 2: Oznaczanie

czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sktonnosci asfaltéw do

barwienia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci asfaltéw z uzyciem
aparatu z wirujgcym trzpieniem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie ubytku masy po ogrzewaniu

asfaltéow przemystowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Konstrukcja specyfikacji dla asfaltow

utlenionych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji twardych asfaltéw

przemystowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu sptywania asfaltow

uptynnionych rozpuszczalnikiem naftowym lub fluksantem

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych

przeznaczonych do ruchu pojazdéw. Przygotowanie prébki

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow

modyfikowanych

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektdw mostowych i innych powierzchni betonowych

przeznaczonych do ruchu pojazdéw. Okreslanie przyczepnosci

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektdw mostowych i innych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw. Okreslanie wytrzymatosci na
$cinanie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie diugoterminowej
skutecznosci ochronnej geotekstylidow w kontakcie z barierami

geosyntetycznymi

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji
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(oryg.)

PN-EN 13847:2004

PN-EN 13967:2005

PN-EN 13969:2006

PN-EN 13970:2006

PN-EN 13984:2006

PN-EN 14016-1:2004

PN-EN 14016-2:2004

(oryg.)
PN-EN 1425:2002

PN-EN 1426:2001

PN-EN 14262:2004

PN-EN 1427:2001

PN-EN 14692:2005

(oryg.)

PN-EN 14693:2006

(oryg.)

asfaltowych

Lepiszcza na bazie smoty weglowej i paku oraz produkty pochodne.

Terminologia i klasyfikacja

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych --
Definicje i wtasciwosci (h)

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci (h)
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci
Spoiwa do podktadéw magnezytowych. Magnezja techniczna i chlorek
magnezu. Czes¢ 1: Definicje, wymagania (h)

Spoiwa do podktadéow magnezytowych. Magnezja techniczna i chlorek
magnezu. Czes$¢ 2: Metody badan

Asfalty i produkty asfaltowe. Ocena organoleptyczna

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igly

Pochodne z pirolizy wegla. Lepiszcza na bazie smoty weglowej i paku
oraz produkty pochodne: pak do brykietowania. Wtasciwosci i metody

badan

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.

Metoda Pierscien i Kula

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych
obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych
do ruchu pojazddéw. Okreslanie odpornosci na mieszanke mineralno-

asfaltowa poddawang zageszczaniu

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych
ptyt pomostow obiektdw mostowych i innych powierzchni betonowych

przeznaczonych do ruchu pojazdéw. Okreslanie zachowania wyrobéw
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PN-EN 14733:2009

PN-EN 14909:2006

(oryg.)

PN-EN 15368:2008
(oryg.)

PN-EN 26927:1998

PN-EN 28339:1998

PN-EN 28340:1998

PN-EN 28394:1998

PN-EN 29046:1998

PN-EN 29048:1998

PN-EN ISO
10563:2007

PN-EN 1SO
10590:2003

PN-EN 1SO
10591:2003

PN-EN 1SO
11431:2004

PN-EN 1SO
11432:2003

PN-EN ISO
11600:2004

asfaltowych podczas uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i

asfalty uptynnione. Zaktadowa kontrola produkcji

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wtasciwosci

Spoiwa hydrauliczne do zastosowan niekonstrukcyjnych; definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wtasciwosci

mechanicznych przy rozcigganiu

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wtasciwosci

mechanicznych kitéw przy statym rozcigganiu

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie wyttaczalnosci kitow

jednosktadnikowych

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie wtasciwosci

adhezji/kohezji w statej temperaturze

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie wyttaczalnosci kitow

z zastosowaniem znormalizowanego urzadzenia

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie zmiany masy i objetosci

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji

przy statym wydtuzeniu po dziataniu wody

Konstrukcje budowlane. Kity. Okres$lanie wtasciwosci adhezji/kohezji po

dziataniu wody

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie
wtasciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu ciepta, wody i sztucznego

Swiatta dziatajgcego przez szkto

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie odpornosci na $ciskanie

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i

wymagania dotyczgce kitow
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PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Oznaczanie powrotu
(oryg.) elastycznego kitow
PN-EN I1SO 7390:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Oznaczanie
(oryg.) odpornosci kitéw na sptywanie
Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie

PN-EN ISO 9046:2005
wtasciwosci adhezji/kohezji kitdw w statej temperaturze

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie
PN-EN ISO 9047:2004
wtasciwosci adhezji/kohezji kitbw w zmiennych temperaturach

2.42.8 Systemy odwadniajgce (ICS: 91.140.80)
PN-EN 1123-2:2002 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
(oryg.) wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes$¢ 2: Wymiary

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
PN-EN 1054:1998 termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania

szczelnosci potgczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
PN-EN 1055:1998 termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania

odpornosci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
PN-EN 1123-1:2002
wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 1: Wymagania, badania,

(oryg.) o
sterowanie jakoscig

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
PN-EN 1124-1:2002
ze szwem wzdtuznym. Czes$é 1: Wymagania, badania, sterowanie

(oryg.) S

jakoscia (h)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
PN-EN 1124-1:2002

ze szwem wzdtuznym. Czesé 1: Wymagania, badania, sterowanie
(oryg.)/A1:2005 (oryg.)

jakoscia (h)
PN-EN 1124-2:2002 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych

(oryg.) ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 2: System S. Wymiary

PN-EN 1124-3:2002 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych

(oryg.) ze szwem wzdtuznym. Czesé 3: System X. Wymiary

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
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PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-1:2007

PN-EN 1293:2002

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 1453-
1:2002/Ap1:2003

PN-EN 1455-1:2002

(oryg.)

Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych. Wymagania,

metody badan i ocena zgodnosci (h)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czes¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
ci$nieniowej kanalizacji pneumatycznej

Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czesc 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace

rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sSciekdw (o niskie;j i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskie;j i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS).

Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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PN-EN 1519-1:2002

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-
1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-
4:2000/AC:2002

PN-EN 295-5:2000

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1:

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie prébek (Zmiana Al)
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek, tgcznikéw
i elementéw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek, tgcznikéw

i elementéw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce perforowanych rur
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PN-EN 295-
5:2000/A1:2002

PN-EN 476:2001

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-4:2003

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

kamionkowych i ksztattek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce perforowanych rur

kamionkowych i ksztattek (Zmiana Al)

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
(h)

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:

Elastomery termoplastyczne (h)

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 3:

Materiaty z gumy porowatej (h)

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 4:
Elementy uszczelniajgce odlewane z poliuretanu (h)

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji cisSnieniowej

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do

odprowadzania wdd z budynkéw. Wymagania, metody badan i

zapewnienie jakosc

2.42.9 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

(ICS: 93.020)

PN-EN 12063:2001

PN-EN 12699:2003

PN-EN 12715:2003

PN-EN 12716:2002

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale

przemieszczeniowe
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Iniekcja

Wykonawstwo specjalnych robét geotechniczych. Iniekcja

strumieniowa
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PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 12794:2008

PN-EN
12794:2008/Ap1:2008

PN-EN 13331-2:2005

PN-EN 14199:2008

PN-EN 1536:2001

PN-EN 1537:2002

PN-EN 1538:2002

PN-EN ISO 14689-1:2006

Obudowy Scian wykopdw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobéw

Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe
Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe

Obudowy $cian wykopdw. Czesc 2: Ocena na podstawie obliczen lub

badan

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Mikropale

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany

szczelinowe

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat. Czes¢ 1:

Oznaczanie i opis

2.42.9 Systemy kanalizacyjne zewnetrzne (ICS: 93.030)

PN-EN 1091:2002

PN-EN 1123-1:2007

PN-EN 1123-2:2002

(oryg.)

PN-EN 1124-1:2007

PN-EN 1124-2:2002
(oryg.)
PN-EN 1124-3:2002

(oryg.)

PN-EN 124:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowanych ogniowo. Czes¢ 1: Wymagania, badania,
sterowanie jakoscig

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Cze$¢ 2: Wymiary

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes$é 1: Wymagania, badania,
sterowanie jakosciag

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych

nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Cze$¢ 2: System S. Wymiary

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych

nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 3: System X. Wymiary

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig
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PN-EN 12666-1:2007

PN-EN 12889:2003

PN-EN 1293:2002

PN-EN 13101:2005

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PKN-CEN/TS 13244-
7:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen

(PE). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczgce elementédw stosowanych w systemach

cisnieniowej kanalizacji pneumatycznej

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodnosci (h)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogblne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.

Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.

Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.

Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.

Polietylen (PE). Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci
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PN-EN 13380:2004

PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-3+A1:2009

PN-EN 13508-1:2004

(oryg.)

PN-EN 13508-2:2006

PN-EN 13508-
2:2006/AC:2007

PN-EN 13566-1:2004

PN-EN 13566-3:2004

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji

i naprawy zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewoddw rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci
uzytkowe

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewoddw rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czesc¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewoddw rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czesc¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B; (oryg.)

Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego. Cze$¢ 2: System

kodowania w ocenie wizualnej

Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Czes¢ 2: System

kodowania inspekcji wizualnej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i

sanitarnej. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i

sanitarnej. Czesc 3: Wyktadzina z rur $cisle pasowanych
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PN-EN 13566-4:2003

(oryg.)

PN-EN 13566-7:2009

PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 13598-2:2009

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 14364+A1:2009

PN-EN 1437:2004

PN-EN 1444:2002 (oryg.)

PN-EN 1456-1:2003

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Czes¢ 4: Rury z wyscidtkg utwardzang w rurach
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i

sanitarnej -- Czes¢ 7: Wyktadzina z rur spiralnie zwijanych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek

pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i
niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w
gteboko przykrytych instalacjach; (oryg.)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wtdknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -

Specyfikacje rur, ksztattek i pofaczen

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodéw rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej
uktadane pod ziemig. Metoda badania odpornosci na réwnoczesne

dziatanie cyklicznych zmian temperatury i zewnetrznego obcigzenia

Przewody wtdkno-cementowe. Wytyczne dotyczgce uktadania i

wykonywania na budowie

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
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PN-EN 14982:2007

PN-EN 1610:2002
PN-EN

1610:2002/Ap1:2007

PN-EN 1636-3:2002

(oryg.)

PN-EN 1636-5:2002

(oryg.)

PN-EN 1636-6:2002

(oryg.)

PN-EN 1671:2001

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004

kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw rurociggu i systemu

Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Trzony lub rury wznoszgce z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych. Oznaczanie

sztywnosci obwodowej

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione wiéknem szklanym
(GRP). Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmocnione wtéknem szklanym (GRP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do

stosowania w potaczeniach

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmochione wtéknem szklanym (GRP). Czes¢ 6: Wymagania

dotyczace instalacji
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i

systemu (Zmiana A1)
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PN-EN 1916:2005

PN-EN
1916:2005/AC:2007

PN-EN 1917:2004

PN-EN
1917:2004/AC:2007

PN-EN 1989:2002

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-
1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-
4:2000/AC:2002

PN-EN 295-5:2000

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem

stalowym i zelbetowe (h)

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem

stalowym i zelbetowe (h)

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe (h)

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych.
Potaczenia do bezcisnieniowej kanalizacji podziemnej. Metoda
badania trwatosci uszczelnien w potgczeniach z uszczelkami z
elastomerdw termoplastycznych (TPE) przez oznaczanie nacisku

uszczelki

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie prébek (Zmiana A1)
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Metody badan (Zmiana Al)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek,

tacznikdw i elementow zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek,

tacznikdw i elementédw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowe;j i
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PN-EN 295-
5:2000/A1:2002

PN-EN 295-6:2001

PN-EN 295-7:2001

PN-EN 295-10:2007

PN-EN 476:2001

PN-EN 512:2000

PN-EN
512:2000/A1:2002

PN-EN 588-1:2000

PN-EN 588-2:2004

PN-EN 598:2000

PN-EN 752:2008 (oryg.)

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

PN-ENV 1046:2007

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace perforowanych rur

kamionkowych i ksztattek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce perforowanych rur

kamionkowych i ksztattek (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce studzienek kamionkowych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy
przeznaczonych do przeciskania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Cze$¢ 10: Wymagania uzytkowe

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Wyroby wiékno-cementowe. Rury cisnieniowe i ztgcza

Wyroby wiékno-cementowe. Rury cisnieniowe i ztgcza (Zmiana Al)

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych
Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe

i niewtazowe (h)

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

potaczenia do odprowadzania Sciekdw. Wymagania i metody badan
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Wymagania ogoélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji ciSnieniowej

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wdd z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza

poza konstrukcjami budynkdw do przesytania wody i Sciekdw.

Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia
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PN-ENV 1401-2:2003

PN-ENV 1401-3:2002

(oryg.)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowe;j.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia

dotyczace wykonania instalacji

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen

(PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

2.42.10 Konstrukcje mostowe (ICS: 93.040)

PN-EN 1337-1:2003

PN-EN 1337-10:2005

PN-EN 1337-11:2001

PN-EN 1337-2:2005

tozyska konstrukcyjne. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 10: Przeglady i utrzymanie

tozyska konstrukcyjne. Cze$¢ 11: Transport, magazynowanie i

ustawianie

tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 2: Elementy Slizgowe

PN-EN 1337-4:2005 (oryg.) tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 4: tozyska watkowe (h)

PN-EN 1337-5:2005 (oryg.) tozyska konstrukcyjne. Czes$¢ 5: tozyska garnkowe

PN-EN 1337-6:2005 (oryg.) tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 6: tozyska wahaczowe (h)

PN-EN 1337-7:2003

tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 7: tozyska sferyczne i

cylindryczne z PTFE

tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 7: tozyska sferyczne i

PN-EN 1337-7:2005 (oryg.)

PN-EN 1337-8:2008

PN-EN 1337-9:2001

PN-EN 1991-2:2007

cylindryczne (h)
tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 8: tozyska prowadzace i tozyska

blokujgce
tozyska konstrukcyjne. Czes¢ 9: Zabezpieczenie

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia

ruchome mostow

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty

PN-EN 1992-2:2006 (oryg.)

betonowe. Projektowanie i szczegdtowe zasady
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PN-EN 1994-2:2006 (oryg.)

PN-EN 1995-2:2007

PN-EN 1998-2:2006 (oryg.)

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-

betonowych. Czes¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostow
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 2:
Mosty

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych

oddziatywaniom sejsmicznym. Cze$¢ 2: Mosty

2.42.11 Materiaty do budowy drég (I1CS: 93.080.20)

PN-EN 12271:2009

PN-EN 12271-3:2005

PN-EN 12272-1:2005

PN-EN 12272-2:2004

(oryg.)

PN-EN 12272-3:2003

(oryg.)

PN-EN 12274-1:2005

PN-EN 12274-2:2003
(oryg.)
PN-EN 12274-3:2005
PN-EN 12274-4:2003
(oryg.)
PN-EN 12274-5:2003
(oryg.)
PN-EN 12274-6:2002

(oryg.)

Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania (h)

Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. Czesc¢ 3:

Dozowanie i doktadnos¢ dozowania lepiszcza i kruszywa

Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i

poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czes¢ 2: Wizualna

ocena defektow

Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czes¢ 3: Okreslenie
przyczepnosci kruszywa do lepiszcza metodg uderzeniowg na ptycie
Vialit

Cienka warstwa na zimno. Metody badan. Czes¢ 1: Pobieranie

probek do ekstrakcji lepiszcza

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Czes$¢ 2: Okreslenie

zawartosci lepiszcza
Cienka warstwa na zimno. Metody badan. Czes¢ 3: Konsystencja

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczenie

kohezji mieszanki

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczenie

$cieralnosci

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Cze$¢ 6: Dozowanie

PN-EN 12591:2002 (oryg.) Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja

PN-EN 12591:2004

PN-EN 12697-1:2005

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
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PN-EN 12697-10:2005

PN-EN 12697-11:2009

PN-EN 12697-12:2004

(oryg.)

PN-EN 12697-13:2002
(oryg.)
PN-EN 12697-14:2002

(oryg.)

PN-EN 12697-15:2005

PN-EN 12697-17:2005

(oryg.)

PN-EN 12697-18:2007

PN-EN 12697-19:2005

(oryg.)

PN-EN 12697-2:2008

PN-EN 12697-20:2007

PN-EN 12697-21:2004

mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza

rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 10: Zageszczalnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 11: Oznaczanie

powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci

probek asfaltowych na wode

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

bitumicznych na goraco. Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

bitumicznych na gorgco. Czes¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢é 15: Oznaczanie podatnosci
na segregacje

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 17: Ubytek ziaren w

préobkach porowatego asfaltu
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 19: Przepuszczalnosé

probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu

ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 20: Badanie twardosci

(penetracji) na prébkach szesciennych lub prébkach Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
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(oryg.)

PN-EN 12697-22:2004

(oryg.)

PN-EN 12697-23:2004

(oryg.)

PN-EN 12697-24:2005

(oryg.)

PN-EN 12697-26:2007

PN-EN 12697-27:2005

PN-EN 12697-28:2005

PN-EN 12697-29:2006

PN-EN 12697-3:2007

PN-EN 12697-30:2007

PN-EN 12697-32:2005

PN-EN 12697-33:2006

mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 21: Badanie gtebokosci
wgtebienia za pomoca ptaskich prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢é 22: Trasowanie kotem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 23: Okreslanie posredniej

wytrzymatosci na rozcigganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$é 24: Odpornos¢ na

zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$é 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$é 28: Przygotowanie prébek

do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartos$ci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na gorgco. Czes¢ 29:

Oznaczenie wymiardw prébki z mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu:

Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 30: Przygotowanie prébek
zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 32: Laboratoryjne

zageszczanie wibracyjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 33: Przygotowanie prébek

zageszczanych urzadzeniem watujgcym
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PN-EN 12697-34:2007

PN-EN 12697-35:2007

PN-EN 12697-36:2005

PN-EN 12697-37:2004

(oryg.)

PN-EN 12697-39:2007

PN-EN 12697-4:2007

PN-EN 12697-5:2008

PN-EN 12697-6:2005

PN-EN 12697-7:2006

PN-EN 12697-8:2005

PN-EN 12697-9:2003

(oryg.)

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czesé 35: Mieszanie

laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci

nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$é 37: Okreslanie
przyczepnosci lepiszcza do kruszywa famanego metoda gorgcego

piasku dla asfaltow walcowanych na gorgco

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci

lepiszcza metodg spalania

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na gorgco. Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu. Kolumna do

destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢é 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢é 6: Oznaczanie gestosci

objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na gorgco. Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci objetosciowej prébek promieniami gamma

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci

wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na gorgco. Czes¢ 9: Oznaczanie

gestosci poréwnawczej
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PN-EN 12970:2003 (oryg.)

PN-EN 13036-1:2005

PN-EN 13036-3:2003

(oryg.)

PN-EN 13036-4:2004

(oryg.)
PN-EN 13036-7:2004

(oryg.)

PN-EN 13043:2004

PN-EN
13043:2004/AC:2004

PN-EN 13108-1:2008

PN-EN 13108-2:2006
(oryg.)
PN-EN 13108-3:2006
(oryg.)
PN-EN 13108-4:2006

(oryg.)

PN-EN 13108-5:2008

PN-EN 13108-6:2008

PN-EN 13108-7:2008

PN-EN 13108-8:2008

Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody

badan

Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Cze$¢ 1: Pomiar gtebokosci makrotekstury metoda
objetosciowg

Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Cze$¢ 3: Pomiar poziomej sptywnosci nawierzchni
Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czesé 4: Metoda
pomiaru opordw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba
wahadta

Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cze$¢ 7: Pomiar

nieréwnosci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu (h)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1: Beton

asfaltowy h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 2: Beton

asfaltowy do bardzo cienkich warstw h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 3: Bardzo miekki

beton asfaltowy h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 4: Mieszanka

HRA h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka

SMA h
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 6: Asfalt lany h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 7: Asfalt

porowaty h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 8: Destrukt
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PN-EN 13108-20:2006
(oryg.)

PN-EN 13108-
20:2008/AC:2008

PN-EN 13108-21:2008

PN-EN 13108-
21:2008/AC:2008

PN-EN 13285:2004 (oryg.)

PN-EN 13286-1:2005

PN-EN 13286-2:2007

PN-EN 13286-3:2005

PN-EN 13286-40:2005

PN-EN 13286-41:2005

PN-EN 13286-42:2005

PN-EN 13286-43:2005

PN-EN 13286-44:2005

asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 21: Zaktadowa

Kontrola Produkcji

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 21: Zaktadowa

kontrola produkgji

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i
wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie prébek
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2:
Metody okreslania gestosci w odniesieniu do zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 3:
Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjnej gestosci i

wilgotnosci. Zageszczenie wibracyjne z kontrolg parametrow

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
40: Metoda oznaczania wytrzymatosci na rozcigganie bezposrednie
mieszanek mineralnych zwigzanych spoiwem hydraulicznym
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek
zwigzanych spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
42: Metoda oznaczania wytrzymatosci na rozcigganie posrednie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
43: Metoda oznaczania modutu sprezystosci mieszanek zwigzanych

spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢
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PN-EN 13286-45:2004

(oryg.)

PN-EN 13286-47:2007

PN-EN 13286-48:2007

PN-EN 13286-49:2007

PN-EN 13286-7:2004

(oryg.)

PN-EN 13375:2006

PN-EN 1338:2005

PN-EN
1338:2005/AC:2007

PN-EN 1339:2005

PN-EN
1339:2005/AC:2007

PN-EN 1340:2004

PN-EN
1340:2004/AC:2007

PN-EN 1341:2003

PN-EN 1342:2003

44: Metoda oznaczania wskaznika alfa granulowanego zuzla

wielkopiecowego

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢

45: Metoda badania majaca na celu okreslenie okresu urabialnosci

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika
nosnosci, natychmiastowego wskaznika nos$nosci i pecznienia
linlowego

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢é

48: Metoda badawcza okreslania stopnia rozdrobnienia

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
49: Przyspieszone badanie pecznienia gruntu ulepszonego wapnem

i/lub spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 7:
Préba cyklicznego obcigzania tréjosiowego mieszanek

niezwigzanych

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow.

Przygotowanie prébki

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan (h)

Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan (h)

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan (h)

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (h)

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
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nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
PN-EN 1343:2003
drogowych. Wymagania i metody badan (h)

PN-EN 1344:2004 Ceramiczna cegta drogowa. Wymagania i metody badan (h)

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna

betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych i innych
PN-EN 13596:2006
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow.

Okreslanie przyczepnosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- I1zolacja wodochronna

betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych i innych
PN-EN 13653:2006
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdéw --

Okreslanie wytrzymatosci na Scinanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszcz
PN-EN 13588:2008
asfaltowych metoda testu z wahadtem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych
PN-EN 13808:2005 (oryg.)
emulsji asfaltowych

Lepiszcza na bazie smoty weglowej i paku oraz produkty pochodne.
PN-EN 13847:2004
Terminologia i klasyfikacja

Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 1: Metoda okreslenia grubosci

PN-EN 13863-1:2007
nawierzchni betonowej metodg pomiarowa

Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 2: Metoda okreslania zwigzania
PN-EN 13863-2:2007
pomiedzy dwiema warstwami

Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 3: Metoda okreslania grubosci
PN-EN 13863-3:2007
nawierzchni betonowej na podstawie odwiertow

PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 1: Materiaty

Nawierzchnie drogowe. Czes¢ 2: Wymagania funkcjonalne dla
PN-EN 13877-2:2007
nawierzchni betonowych

Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 3: Wymagania dla dybli
PN-EN 13877-3:2007
stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych (h)

PN-EN 13880-1:2004 Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 1: Okreslanie gestosci w

(oryg.) temperaturze 25 C

PN-EN 13880-10:2004 Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 10: Metoda okreslania adhezji i
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(oryg.)

PN-EN 13880-11:2004

(oryg.)

PN-EN 13880-12:2004

(oryg.)

PN-EN 13880-13:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-2:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-3:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-4:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-5:2005
(oryg.)

PN-EN 13880-6:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-7:2004

(oryg.)

PN-EN 13880-8:2004

(oryg.)

PN-EN 13880-9:2004

(oryg.)

PN-EN 13924:2006 (oryg.)

PN-EN
13924:2006/AC:2006

(oryg.)

kohezji po ciggtym rozcigganiu i $ciskaniu

Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 11: Sposéb przygotowania
prébnych bloczkéw asfaltowych wykorzystywanych w badaniach
funkcjonalnosci oraz do celdw okreslenia zgodnosci z

nawierzchniami asfaltowymi

Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 12: Sposéb przygotowania
prébnych bloczkéw betonowych do badania wigzania (metoda
recepturowa)

Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 13: Metoda badania stuzgca do
okreslenia wydtuzenia nieciggtego (préba przyczepnosci)

Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 2: Metoda badania dla okreslenia
penetracji stozka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na gorgco. Cze$é 3: Metoda badania okreslajgca
penetracje i odprezenie sprezyste (odbojnosc)

Zalewy szczelin na gorgco. Cze$é 4: Metoda badania okreslajgca
odpornos¢ cieplng; zmiany wartosci penetracji

Zalewy szczelin na gorgco. Czes$¢ 5: Metody badan do oznaczania
odpornosci na sptywanie

Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 6: Metoda przygotowania prébek

do badania

Zalewy szczelin na gorgco. Czes$¢ 7: Badanie funkcjonalnosci szczelin

Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 8: Metoda badania okreslajgca
zmiany masy po zanurzeniu w paliwie, odpornych na dziatanie

paliwa uszczelnien ztgczy

Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 9: Metoda badania okreslajaca

zgodnosc z nawierzchniami asfaltowymi

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

twardych

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

twardych
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PN-EN 14023:2009

PN-EN 14187-1:2004
(oryg.)
PN-EN 14187-2:2004
(oryg.)
PN-EN 14187-3:2004
(oryg.)
PN-EN 14187-4:2004
(oryg.)
PN-EN 14187-5:2004

(oryg.)

PN-EN 14187-6:2004

(oryg.)

PN-EN 14187-7:2004

(oryg.)

PN-EN 14187-8:2004

(oryg.)

PN-EN 14188-1:2005
(oryg.)
PN-EN 14188-2:2005
(oryg.)
PN-EN 14188-3:2006

(oryg.)

PN-EN 14227-1:2007

PN-EN 14227-2:2007

PN-EN 14227-3:2007

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Zalewy szczelin na zimno. Cze$¢ 1: Metoda badania okreslajgca
szybko$¢ utwardzania

Zalewy szczelin na zimno. Czes¢ 2: Metoda badania okreslajgca czas
wysychania dotykowego

Zalewy szczelin na zimno. Cze$¢ 3: Metoda badania okreslajgca
wiasciwosci samopoziomujgce

Zalewy szczelin na zimno. Cze$¢ 4: Metoda badania okreslajgca
zmiany masy i objetosci po zanurzeniu w paliwie prébnym

Zalewy szczelin na zimno. Czes¢ 5: Metoda badania okredlajaca
odpornosc¢ na hydrolize

Zalewy szczelin na zimno. Cze$¢ 6: Metoda badania okreslajgca
wtasnosci adhezyjne/kohezyjne po zanurzeniu w ptynnych
chemikaliach

Zalewy szczelin na zimno. Cze$¢ 7: Metoda badania okreslajgca
odpornos¢ na ptomien

Zalewy szczelin na zimno. Cze$¢ 8: Metoda badania okreslajgca
sztuczne starzenie w warunkach atmosferycznych, spowodowane
promieniowaniem ultrafioletowym (UV)

Wypetniacze ztaczy i zalewy. Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
(h)

Wypetniacze szczelin i zalewy. Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
(h)

Woypetniacze ztgczy i zalewy -- Czes$¢ 3: Wymagania dla
prefabrykowanych ztgczy (h)

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢ 1:

Mieszanki zwigzane cementem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes$¢ 2:

Mieszanki zuzlowe

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 3:

Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi
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PN-EN 14227-4:2005

(oryg.)

PN-EN 14227-5:2007

PN-EN 14260:2004

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 4:
Popioty lotne do mieszanek

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 5:
Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym

Pochodne z pirolizy wegla. Lepiszcza na bazie smoty weglowej i paku
oraz produkty pochodne: lepiszcza drogowe. Wtasciwosci i metody

badan

Elastyczne wyroby wodochronne -- I1zolacja wodochronna

betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni

PN-EN 14692:2005 (oryg.) betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Okreslanie

PN-EN 15381:2008

PN-EN 15382:2008

PN-EN 1SO 11819-1:2004

PN-EN 1SO 13473-1:2005

(oryg.)

PN-EN ISO 14689-1:2006

odpornosci na mieszanke mineralno-asfaltowa poddawang
zageszczaniu
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w infrastrukturze transportu

Akustyka. Pomiary wptywu nawierzchni drég na hatas drogowy.
Czesc 1: Metoda statystyczna pomiaru podczas przejazdu
Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czes¢ 1: Okreslenie Sredniego profilu gtebokosci
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skat -- Czes¢

1: Oznaczanie i opis

PN-B-12046:2005 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta klinkierowa drogowa

2.42.12 Zabezpieczenie drdg (ICS: 93.080.30)

PN-EN 12352:2006
(oryg.)
PN-EN 12368:2009

PN-EN 124:2000

PN-EN 12675:2002

Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajace i zabezpieczajace urzadzenia
Swietlne (h)
Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig

Kontrolery sygnalizatoréw. Funkcjonalne wymagania
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(oryg.)

PN-EN 12676-1:2003

PN-EN 12676-
1:2003/A1:2005

PN-EN 12676-2:2003

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12802:2003

PN-EN 12899-1:2005

PN-EN 12899-
1:2005/Ap1:2006

PN-EN 12966-1:2005

(oryg.)

PN-EN 12966-1:2009

PN-EN 12966-2:2009

PN-EN 12966-3:2009

PN-EN 1317-1:2001

PN-EN 1317-2:2001

PN-EN 1317-3:2003

PN-EN 1317-5:2008

PN-EN 13197:2005

bezpieczenstwa

Drogowe systemy przeciwol$nieniowe. Czes$¢ 1: Dziatanie i

charakterystyka (h)

Drogowe ekrany przeciwol$nieniowe. Cze$¢ 1: Dziatanie i

charakterystyka (Zmiana A1) (h)
Drogowe systemy przeciwol$nieniowe. Czes$¢ 2: Metody badan

Bierne bezpieczenistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen

drogowych. Wymagania i metody badan
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody
identyfikacji

State pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state

State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state

Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci. Czes¢ 1:

Norma wyrobu (h)

Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej

tresci. Cze$¢ 1: Norma wyrobu

Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej

tresci. Cze$¢ 2: Wstepne badania typu

Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o zmienne;j
tresdci. Czes¢ 3: Zaktadowa kontrola produkgji

Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria
metod badan

Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych
Systemy ograniczajgce droge. Czesc¢ 3: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek

zderzeniowych

Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 5: Kryterium trwatosci i ocena

zgodnosci dla systeméw ograniczajgcych droge

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Symulatory zuzycia
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PN-EN 13212:2005

PN-EN 1423:2000

PN-EN
1423:2000/A1:2005

PN-EN 1424:2001

PN-EN
1424:2001/A1:2005

PN-EN 1433:2005

PN-EN
1433:2005/A1:2007

PN-EN 14339:2009

PN-EN 1436:2000

PN-EN
1436:2000/A1:2005

PN-EN 14388:2005

(oryg.)

PN-EN 14389-2:2005

(oryg.)

PN-EN 1463-1:2000

PN-EN 1463-

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace

zaktadowej kontroli produkcji

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny (h)

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich

mieszaniny (Zmiana A1) (h)

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Kulki szklane do
mieszania
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Kulki szklane do

mieszania (Zmiana Al)

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci(h)

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci (h)

Hydranty przeciwpozarowe podziemne

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce

poziomych oznakowan drég

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce

poziomych oznakowan drég (Zmiana Al)

Systemy redukujace hatas. Specyfikacja (h)

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Procedury do ustalania
dtugoterminowych wymagan. Czes¢ 2: Charakterystyki
pozaakustyczne

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe. Wymagania dotyczace charakterystyki nowego

elementu (h)

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
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1:2000/A1:2005

PN-EN 1463-2:2003

PN-EN 1790:2002

PN-EN 1793-1:2001

PN-EN 1793-2:2001

PN-EN 1793-3:2001

PN-EN 1794-1:2005

PN-EN 1794-2:2005

PN-EN 1824:2001

PN-EN 1871:2003

PN-EN 50293:2002

PN-EN 60598-2-3:2003

(oryg.)

PN-Z-80100:2004

odblaskowe. Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego

elementu (Zmiana A1) (h)

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy

odblaskowe. Cze$¢ 2: Badania terenowe

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Prefabrykowane

materiaty do poziomego oznakowania drég

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu
wyznaczenia wiasciwosci akustycznych. Czes¢ 1: Wtasciwa

charakterystyka pochtaniania dzwieku

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu
wyznaczenia wiasciwosci akustycznych. Czes¢ 2: Wtasciwa

charakterystyka izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu
wyznaczenia wiasciwosci akustycznych. Czes¢ 3: Znormalizowane

widmo hatasu drogowego

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.

Czesc 1: Wiasciwosci mechaniczne i statecznosc

Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.

Czesc 2: Ogodlne bezpieczenstwo i wymagania ekologiczne
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Odcinki doswiadczalne
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji

ruchu drogowego. Norma wyrobu

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

Pomoce techniczne dla oséb niewidomych i stabowidzgcych.
Sygnalizacja dzwiekowa na przejsciach dla pieszych z sygnalizacjg

Swietlng

2.42.13 Oswietlenie uliczne i sprzet z nim zwigzany (ICS: 93.080.40)

PN-76/E-02032

Oswietlenie drog publicznych
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PKN-CEN/TR 13201-
1:2007

PN-EN 13201-2:2005
(oryg.)

PN-EN 13201-3:2007
PN-EN 13201-4:2007
PN-EN 40-2:2005

PN-EN 40-
2:2005/Ap1:2006

PN-EN 40-3-1:2004

PN-EN 40-3-2:2004

PN-EN 40-3-3:2004

PN-EN 40-4:2008

PN-EN 40-

4:2006/AC:2006 (oryg.)

PN-EN 40-5:2004

PN-EN 40-6:2004

PN-EN 40-7:2004

PN-EN 40-9:2002 (oryg.)

PN-EN 40-1:2002 (oryg.)

2.42.14 Pozostate normy

PN-B-06200:2002

Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych
Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiardw parametréw oswietlenia

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja.

Specyfikacja obcigzen charakterystycznych

Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja

za pomocg badan

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja

za pomocg obliczen

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 4: Wymagania dla stupow oswietleniowych

zelbetowych i z betonu sprezonego (h)

Stupy oswietleniowe -- Czes$¢ 4: Wymagania dla stupéw oswietleniowych

zelbetowych i z betonu sprezonego (h)

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania
(h)

Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe.

Wymagania (h)

Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytéw

polimerowych wzmocnionych wtéknem szklanym. Wymagania (h)

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 9: Wymagania specjalne dla stupéw

oswietleniowych z betonu strunowego

Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-B-06200:2002/Ap1:2005

PN-EN 10027-1:2007

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10060:2006

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10219-1:2006 (oryg.)

PN-EN 10220:2005

PN-EN 10223-1:2001

PN-EN 10223-2:2001

PN-EN 10223-
2:2001/A1:2004

PN-EN 10223-3:2001

PN-EN 10223-4:2002

PN-EN 10223-5:2002

PN-EN 10223-6:2002

PN-EN 10223-7:2005

Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe
Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Prety stalowe okrggte walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne

dostawy. Tolerancje wymiardow i przekroju poprzecznego

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1:

Warunki techniczne dostawy h

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Drut kolczasty

powlekany cynkiem lub stopem cynku

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego
o oczkach szesciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celéw

izolacyjnych i na ogrodzenia

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego
o oczkach szesciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celéw
izolacyjnych i na ogrodzenia (Zmiana A1)

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego

o oczkach szesciokatnych przeznaczona do celéw technicznych

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czesc¢ 4: Siatka

ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami zgrzewanymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czesc 5: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami przeplatanymi i

wigzanymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czesc 6: Siatka

ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami taricuchowymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes$¢ 7: Panele
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PN-EN 10224:2006

PN-EN 10244-1:2003

PN-EN 10244-2:2003

PN-EN 10245-1:2004

PN-EN 10245-2:2004

PN-EN 10245-3:2004

PN-EN 10245-4:2005

PN-EN 10266:2005

PN-EN 10312:2006

PN-EN 10318:2007

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12279:2004

PN-EN 12327:2004

PN-EN 12649:2008 (oryg.)

PN-EN 12811-2:2008

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

Rury i ztgczki ze stali niestopowe]j do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy (h)

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtfoki z metali niezelaznych na
drucie stalowym. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki z metali niezelaznych na
drucie stalowym. Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku
Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes$¢ 2: Drut powlekany PVC

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes¢ 3: Drut powlekany PE

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes$¢ 4: Drut powlekany poliestrem

Rury stalowe, ztgczki i ksztattowniki zamkniete konstrukcyjne.
Symbole i definicje termindw stosowane w normach wyrobu
Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i
innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy (h)
Oznaczanie grubosci i sktadu chemicznego powtok metalicznych na
bazie cynku i glinu. Metoda rutynowa

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne
na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdéknem

szklanym (GRP)

Systemy dostawy gazu. Instalacje redukgcji cisnienia gazu na

przytagczach. Wymagania funkcjonalne

Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne
Maszyny do zageszczania i wygtadzania betonu. Bezpieczenstwo

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 2:

Informacje o materiatach
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PN-EN 13021:2005
PN-EN 1337-3:2005 (oryg.)

PN-EN 13524:2005

PN-EN 13631-1:2005 (oryg.)

PN-EN 14081-1:2007

PN-EN 14251:2005

PN-EN 14396:2006

PN-EN 14399-1:2007

PN-EN 1912:2005

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

PN-EN 1990:2004/AC:2008

PN-EN 1991-1-2:2005 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4:2005 (oryg.)

PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-
6:2007/AC:2008

PN-EN 1991-2:2007

PN-EN 1991-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

Maszyny do zimowego utrzymania drog. Wymagania bezpieczeristwa
tozyska konstrukcyjne. tozyska elastomerowe (h)

Maszyny do utrzymania drég. Wymagania bezpieczenstwa
Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego. Materiaty wybuchowe
kruszgce. Czes¢ 1: Wymagania

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

Drewno konstrukcyjne okragte. Metody badan

Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych (h)
Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych.
Czesc 1: Wymagania ogdlne (h)

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na
klasy i gatunki

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania wiatru

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania

ogodlne. Oddziatywania termiczne

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania podczas wykonywania

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia

ruchome mostéow
Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 4: Silosy i zbiorniki

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty
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ogolne i reguty dla budynkow
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty

PN-EN 1992-1-2:2008
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
8:2006/AC:2009 Projektowanie weztéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-12: Reguty
PN-EN 1993-1-12:2008 dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali

wysokiej wytrzymatosci do S 700 wiacznie

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
PN-EN 1994-1-1:2008
betonowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
PN-EN 1994-1-2:2008 betonowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe

Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-2: Postanowienia
PN-EN 1995-1-2:2008
ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i
PN-EN 1997-2:2009
badanie podfoza gruntowego

Maszyny do robdt ziemnych. Bezpieczenstwo. Czesé 1: Wymagania
PN-EN 474-1:2008
ogolne

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
PN-EN 545:2005
rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan

Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 1: Elementy
PN-EN 771-1:2006
murowe ceramiczne (h)

Jakos¢ wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji
PN-EN 872:2002
prze sgczki z widkna szklanego

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 996:1998/A1:2004 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa (Zmiana A1)
PN-EN 996:1998/A2:2005 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa (Zmiana A2)

Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i
PN-H-93220:2006
walcédwka zebrowana
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PN-EN 1SO 1167-3:2008

PN-EN ISO 1167-4:2008

PN-EN 1SO 11821:2005

PN-EN 1SO 16276-1:2008

PN-EN 1SO 16276-2:2008

PN-EN ISO 12683:2005

PN-EN 1SO 13567-1:2004

PN-EN 1SO 13567-2:2005

PN-EN 1SO 17659:2008

PN-EN 1SO 19432:2008

PN-EN ISO 3457:2005

PN-EN 1SO 3471:2008

PN-EN 1SO 8501-3:2008

Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesyfania ptyndw. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie

wewnetrzne. Czes$¢ 3: Przygotowanie elementow

Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptyndw -- Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Czes¢ 4: Przygotowanie zestawéw

Akustyka. Pomiar ttumienia dzwieku przez przestawny ekran w

warunkach terenowych

Ochrona konstrukcji stalowych przed korozjg za pomoca ochronnych
systemdéw malarskich. Ocena i kryteria przyjecia adhezji/kohezji
(wytrzymatosci na odrywanie) powtoki. Czes¢ 1: Badanie metoda

odrywania

Ochrona konstrukcji stalowych przed korozjg za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Ocena i kryteria przyjecia adhezji/kohezji
(wytrzymatosci na odrywanie) powtoki. Czes¢ 2: Badanie metodg

siatki nacie¢ i metoda naciecia w ksztatcie X

Powtoki cynkowe naktadane mechanicznie. Wymagania techniczne i

metody badan

Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie nazw

warstwom w systemie CAD. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie nazw
warstwom w systemie CAD. Czes$¢ 2: Pojecia, format oraz kody

stosowane w dokumentacji budowlanej

Spawanie. Wielojezyczne terminy dotyczace ztgczy

spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

Maszyny i urzagdzenia budowlane. Reczne przecinarki spalinowe.

Wymagania bezpieczenstwa i badania
Maszyny do robdt ziemnych. Ostony. Definicje i wymagania

Maszyny do robét ziemnych. Konstrukcje chronigce przy
przewrdceniu sie maszyny. Badania laboratoryjne i wymagania

techniczne

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
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PN-EN ISO 8501-4:2008

PN-EN ISO 9969:2008

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

PN-ISO/IEC 17030:2005

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005

PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005

PN-1SO 11074-1:2001

PN-1SO 11074-2:2001

PN-ISO 11074-4:2005

PN-ISO 11277:2005

PN-ISO 15686-1:2005

PN-ISO 15686-2:2005

PN-1SO 1996-1:2006

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢
3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami

powierzchni

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢
4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy
nalotowe] zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim
cisnieniem

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

Ogdlne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow badawczych i

wzorcujgcych

Ocena zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczace znakdw zgodnosci

strony trzeciej

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czesc 1: Wymagania ogdlne

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czesc 2: Dokumentacja wspomagajaca

Jakos¢ gleby. Terminologia. Czes¢ 1: Terminy i definicje zwigzane z
ochrong i zanieczyszczeniem gleby

Jakos¢ gleby. Terminologia. Czes¢ 2: Terminy i definicje zwigzane z
pobieraniem prébek

Jakos¢ gleby. Terminologia. Czes$¢ 4: Terminy i definicje zwigzane z
rekultywacja gleb i terenéw

Jakos¢ gleby. Oznaczanie sktadu granulometrycznego w mineralnym

materiale glebowym. Metoda sitowa i sedymentacyjna

Budynki i budowle. Planowanie okresu uzytkowania. Czes$¢ 1: Zasady
ogolne
Budynki i budowle. Planowanie okresu uzytkowania. Czes¢ 2:

Procedury zwigzane z przewidywaniem okresu uzytkowania

Akustyka. Opis, pomiary i ocena hatasu sSrodowiskowego. Czes¢ 1:

Wielkosci podstawowe i procedury oceny

105



,Przebudowa lub rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyzowania z DW786 w msc. topuszno” z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

PN-ISO 3016:2005 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury ptyniecia

Rury z tworzyw termoplastycznych. Tablica uniwersalnych grubosci
PN-ISO 4065:2008

Scianek
PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia. Cze$¢ 1: Terminy ogdlne
PN-ISO 6749:2005 Maszyny do robdt ziemnych. Konserwacja i przechowywanie

Uwaga.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdwienia

stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi

wyzej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy.

Wykonawca na biezgco winien Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzgledniaé je w realizacji przedmiotu zamodwienia.

Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamoéwienia byt realizowany zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz wykonaé
mape do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentac;ji projektowej;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej
dokumentacji geotechnicznej;

- zalecenia konserwacyjne konserwatora zabytkéw - brak danych;

- inwentaryzacja zieleni — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nalezy wykona¢ w przypadku
koniecznosci;

- inwentaryzacja obiektéw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen
podziemnych - Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkéw
do opracowywanej przez niego dokumentacji;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji
inwestycji beda niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez

Wykonawce dokumentacji projektowej;
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4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie: brak dodatkowych wytycznych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé, spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty, ktdrych nie dostarczyt Zamawiajacy, a
sg niezbedne do wykonania zamdéwienia Wykonawca pozyska we witasnym zakresie. Koszty
pozyskania materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséow. Do
dokumentacji technicznej nalezy dotfgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowa¢: kolejnos¢ postepowania,
etapowanie robét, czas wykonania robot.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn.
zm.).

Nazwa i Kody CPV

45000000-7Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii

energetycznych

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdéw

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejscia dla pieszych

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
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