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Recenzja osiggniecia naukowego opisanego w cyklu powigzanych publikacji
zatytutowanego:
Adsorpcja bialek na nosnikach polimerowych do zastosowan biomedycznych

oraz pozostalej aktywnosci naukowej

dr Anny Bratek-Skicki

w zwigzku 7 postegpowaniem wszczetym wskutek wniosku o nadanie
jej stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk scistych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne

Ocena prac skladajgcych si¢ na cykl publikacji stanowigcych podstawe postgpowania
habilitacyjnego

Podstawa ocenianego wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Bratek-
Skicki jest cykl jedenastu wzajemnie powigzanych publikacji (wérdd nich dziewig¢ to prace
oryginalne a dwie — H5 i H6 to prace przegladowe) dotyczacych wplywu istotnych
czynnikow na procesy adsorpcji biatek na podtozach polimerowych. Adsorpcja biatek na
powierceniach réznych materialéw jest znana od lat. Poswigcono jej setki, jesli nie tysiace
prac. Mogloby si¢ wydawaé, ze proces ten powinien by¢ juz wystarczajaco doglebnie
zbadany. Takie przypuszczenie byloby jednak niestuszne. Autorzy wielu badan koncentrowali
uwage na praktycznych zastosowaniach materiatbw z zaadsorbowanymi biatkami lub
materiatdéw, na ktorych bialka si¢ nie absorbuja a sam proces adsorpcji nie byl gtéwnym
obiektem ich zastosowan. Autorzy innych badali wptyw tylko niektorych czynnikow nie
zwracajgc dostatecznej uwagi na ztozony charakter calego procesu. Na absorpcje biatek
wptywa zaréwno ich budowa, budowa chemiczna 1 struktura warstwy powierzchniowej oraz
sktad chemiczny 1 wlasciwosci rozpuszczalnika a takze oddzialywania czasteczki biatka —
rozpuszczalnik, czgsteczki biatka — podtoze absorbujace oraz oddzialywania rozpuszczalnik —
podtoze. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana jesli uwzgledni¢ przemiany jakim
ulegaja czasteczki biatka podczas adsorpcji oraz w okresie poadsorpcyjnym. Wartoscig badan
habilitantki jest holistyczne potraktowanie zjawiska adsorpcji biatek. Oczywiscie, tematyka
badan zwigzanych z adsorpcja bialek jest na tyle obszerna, ze habilitantka musiata dokonywac
wyboru uktadéw. Badania dotyczyly zaréwno klasycznego uktadu biatko (fibrynogen) —
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polimer (mikrosfery polimerowe) jak i ukladéw znacznie bardziej ztozonych, w ktérych
warstwy zawierajgce czasteczki biatka powstawaly w wyniku adsorpcji kompleksow biatko-
polielektrolit z zastosowaniem metody warstwa-po-warstwie.

Wsrod jedenastu prac wchodzacych w sktad cyklu stanowigcego rozprawe habilitacyjng
dziesi¢¢ to prace wieloautorskie. Habilitantka szczegdlowo okreslita swdj udziat w tych
pracach podajac, na czym polegat jej wklad w sformutowaniu koncepcji pracy, jakie
doswiadczenia przeprowadzila, przeanalizowata i opisala, oraz na czym polegata jej rola w
przygotowaniu ostatecznych wnioskéw. Wspoélautorzy ztozyli o$wiadczenia, w ktérych
okreslili, na czym polegal udzial kazdego z nich. Pragn¢ podkresli¢, ze nie zauwazytem
sprzecznosci w tych o§wiadczeniach. Jedna z prac to praca monoautorska i udziat habilitantki
w przeprowadzeniu badan i przygotowaniu manuskryptu jest oczywisty. Wszystkie prace
stanowigce podstawe rozprawy habilitacyjnej byty opublikowane w latach 2012-2020, w
czasopismach znajdujacych si¢ w, bazie Journal Citation Report (JCR).

Wspotczynnik oddzialywania tych czasopism (parametr IF) zawarty jest w zakresie od 3,402
do 13,942 (wartosci z roku, w ktorym praca zostata opublikowana). Sumaryczna warto$¢ IF
prac skladajacych si¢ na rozprawe habilitacyjng jest rowna 57,888. Srednia warto$é¢ IF
czasopism, w ktorych kandydatka publikowata swoje prace wynosi 5,263. Prawdg jest, ze
parametr IF zwigzany z wiclkoscig $redniej liczby cytowan prac opublikowanych w danym
czasopismie (czasopismach) nie jest dobrg miarg jakosci opublikowanych w nim (nich)
konkretnych prac. Nie mam jednak watpliwos$ci, ze pani dr Annie Bratek-Skicki udato si¢
swoje prace publikowa¢ w czasopismach zamieszczajacych artykuly majace zazwyczaj duzy
wplyw na $rodowisko chemikow. O znaczeniu prac sktadajacych si¢ na cykl habilitacyjny
$wiadczy rowniez duza liczba ich cytowan (bez autocytowan), ktoéra wynosita 150.

Po omowieniu danych bibliometrycznych prac sktadajacych si¢ na osiggniecie bedace
podstawg wystgpienia o nadanie stopnia doktora habilitowanego przechdz¢ do ich kroétkiej
oceny merytorycznej.

Pierwsza z cyklu publikacji habilitacyjnych (H1; Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P.
Dabrowska, M. Nattich-Rak, ,,Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles
Determined by Zeta Potential and AFM Measurements”, Langmuir, 2012, 28, 474-485)
przedstawia wyniki badan dotyczacych okreslenia wartoSci parametrow charakteryzujacych
adsorbowane biatko, jakim byt fibrynogen, oraz mikrosfery polimerowe wykorzystywane,
jako podtoze adsorbujace. Praca zawiera wyznaczone do$wiadczalnie oraz okreslone na
podstawie rozwazan teoretycznych wartosci tadunku elektrycznego czasteczek fibrynogenu i
mikrosfer przy réznych warto$ciach pH 1 mocy jonowej roztworu/osrodka cigglego. Pod
wzgledem koncepcji 1 warsztatu doswiadczalnego stanowi ona punkt wyjscia do nastepnych
prac sktadajacych si¢ na rozprawg habilitacyjna. Istotng warto$cig tej pracy bylo stwierdzenie
zgodnosci obliczonych 1 wyznaczonych do§wiadczalnie tadunkow elektrycznych fibrynogenu
1 mikrosfer, okreslenie orientacji zaadsorbowanych czasteczek fibrynogenu oraz wyjasnienie,
ze adsorpcja biatka na powierzchniach o duzej krzywiznie (powierzchnia mikrosfer)
przebiega wedtug podobnego mechanizmu jak wczes$niej wielokrotnie badana adsorpcja na
powierzchniach ptaskich. Wazne bylo okres$lenie zalezno$ci orientacji zaadsorbowanych
czasteczek fibry nogenu od mocy jonowej srodowiska.



Druga praca (H2; A. Bratek-Skicki, P. Zeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cie$la, ,,Human
Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of lonic Strenght”, Langmuir, 2013, 29,
3700-3710) dotyczyta poglebionego opisu warstwy fibrynogenu zaadsorbowanego na
powierzchni mikrosfer polistyrenowych. Najwazniejszym wynikiem tych badan bylo
okreslenie zalezno$ci orientacji zaadsorbowanych czasteczek fibrynogenu od mocy jonowe;j
roztworu przy maksymalnym pokryciu powierzchni mikrosfer czgsteczkami biatka.. Przy
niskiej mocy jonowej przewaza lateralne utozenie zaadsorbowanych czasteczek fibrynogenu,
Przy wysokiej mocy jonowej czasteczki fibrynogenu w przewaza orientacja prostopadta do
powierzchni mikrosfer. Adsorpcja jest nieodwracalna i przy zmianach mocy jonowej
orientacja zaadsorbowanych czasteczek fibrynogenu nie ulega zmianom.

Waznym wynikiem badan opisanych w pracy H3 (A. Bratek-Skicki, P. Zeliszewska, Z.
Adamczyk, ,, Tuning Conformations of Fibrinogen Monolayer on Latex Particles by pH of
Adsorption” Colloids and Surfaces B; Biointerfaces, 2013, 103, 482-488) jest okreslenie
zalezno$ci konformacji 1 orientacji czasteczek fibrynogenu zaadsorbowanych na powierzchni
mikrosfer polistyrenowych od pH. Przy niskich wartosciach pH zaadsorbowane czasteczki
bialka byly zorientowane prostopadle do powierzchni mikrosfer. Natomiast w $rodowisku
obojetnym (pH = 7,4) ich orientacja byta lateralna. W wyniku badan habilitantka wykazata,
jak dobierajac pH roztword6w mozna kontrolowaé orientacj¢ czgsteczek fibrynogenu w
monowarstwie czgsteczek biatka pokrywajacego mikrosfery.

Ciekawym wynikiem badan adsorpcji fibrynogenu opisanym w pracy H4 (Bratek-Skicki, P.
Zeliszewska, Z. Adamczyk, ,,Human Fibrinogen Adsorption on Latex Particles at pH 7,4
Studied by Electrophoretic Mobility and AFM Measurements”, Current Topics in Medicinal
Chemistry, 2014, 14, 640-648) bylo stwierdzenie, ze adsorpcja fibrynogenu na mikrosferach
polistyrenowych jest efektywna réwniez wowczas, gdy zarowno +mikrosfery jak i czasteczki
bialka sg obdarzone tadunkiem ujemnym, Jako powod wspomnianego zjawiska habilitantka
zaproponowata niejednorodne rozmieszczenie tadunku w czasteczkach fibrynogenu, w
ktorych nawet wowczas gdy jako cato$¢ noszg tadunek ujemny obecne sg réwniez domeny
natadowane dodatnio. Sprzyja to przyjmowaniu przez czasteczki fibrynogenu takiej orientacji,
w ktorej przy powierzchni ujemnie natadowanych mikrosfer znajduja si¢ dodatnio
naladowane domeny biatka a domeny natadowane ujemnie zorientowane sa w Kierunku
roztworu.

Nastepna praca (HS; Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Zeliszewska, M. Wasilewska,
»Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates,” Current Topics in Medicinal
Chemistry, 2014, 14, 702-729) przygotowana na imienne zaproszenie habilitantki przez
redakcje czasopisma, przedstawia wnikliwg analize zalezno$ci konformacji czgsteczek
fibrynogenu od pH 1 mocy jonowej srodowiska 1 w rezultacie zaleznos$ci adsorpcji
fibrynogenu na powierzchni ciat skondensowanych/statych od warto$ci wspomnianych wyzej
parametrow roztworu/os$rodka ciaggtego. Przedstawione w tej pracy analizy pozwolity na
wybor najbardziej prawdopodobnych konformacji czasteczek fibrynogenu, ich struktury i
wymiardw wywierajacych bezposredni wptyw na struktur¢ monowarstw zaadsorbowanego
biatka.

Nastepna praca cyklu habilitacyjnego (H6; A. Bratek-Skicki, P. Zeliszewska, J.M. Ruso,
»Fibrinogen: A Journey into Biotechnology”, Soft Matter, 2016, 12, 8639-8653) jest praca
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przegladowsg zawierajacg krytyczne omowienie stanu wiedzy na temat fibrynogenu, struktury
tego bialka na poszczegodlnych poziomach, jego oddziatywaniom z ligandami o znaczeniu
(bio)medycznym oraz z r6znego rodzaju powierzchniami.

W pracy H7 (A. vander Straeten, A. Bratek-Skicki, L. Germain, C. d'Haese, P. Eloy, C.A.
Fustin, C. Dupont-Gillain, ,,Protein-Polyelectrolyte Complexes to Improve the Biological
Activity of Proteins in Layer-by-Layer Assemblies”, Nanoscale, 2017, 9, 17186-17192)
przedstawiono 1 zweryfikowano doswiadczalnie niezwykle interesujaca koncepcje
wytwarzania warstw zawierajacych czasteczki biatka. W odroznieniu od klasycznej metody
polegajacej na prostej adsorpcji czasteczek biatka lub konstruowania wielowarstwy na drodze
adsorpcji  polielektrolitu i biatka metodg warstwa-po-warstwie (Layer-by-Layer, LbL)
budowano je metodg LbL z uzyciem wcze$niej wytworzonych kompleksow biatko-
polielektrolit. Badano uktad chlorowodorek polialiloaminy - kompleks lizozym-
polistyrenosulfonian sodu. Cennym wynikiem byto opracowanie metody wytwarzania warstw
zapewniajacych duze stezenie powierzchniowe zaadsorbowanego enzymu (wyzsze niz w
innych wypadkach) i jego wysoka aktywno$¢ enzymatyczng.

Kolejna praca (H8. A. vander Straeten, A. Bratek-Skicki, L. Germain, C. d'Haese, P. Eloy,
C.A. Fustin, C. Dupont-Gillain, ,Protein-Polyelectrolyte Complexes to Improve the
Biological Activity of Proteins in Layer-by-Layer Assemblies”, Nanoscale, 2017, 9, 17186-
17192) z cyklu stanowigcego podstawe wniosku o nadanie pani dr Annie Bratek-Skicki
stopnia doktora habilitowanego powstata w wyniku kontynuacji i rozwinigcia badan
opisanych w pracy H7. Jej istotng wartoscig jest uzyskanie wyczerpujacego opisu
mechanizmu tworzenia wielowarstwy naprzemienne nakladanych warstw chlorowodorku
polialiloaminy i kompleksow lizozym-polistyrenosulfonian sodu wyjasniajacego zaleznos¢
struktury 1 wlasciwosci wielowarstw od mocy jonowej i pH w §rodowisku ich formowania.

Celem nastepnej z prac cyklu habilitacyjnego (H9; A. Bratek-Skicki, P. Eloy, M. Morga, C.
Dupont-Gillain, ,,Reversible Protein Adsorption on Mixed PEO/PAA Polymer Brushes: Role
of lonic Strength and PEO Content,” Langmuir, 2018, 34, 3037-3048) bylo okreslenie
wptywu struktury o morfologii szczotki zawierajacej przypadkowo rozmieszczone tancuchy
poli(tlenku etylenu) i poli(kwasu akrylowego) na adsorpcje/desorpcje lizozymu, albuminy
surowicy ludzkiej i1 fibrynogenu. Wyjasniono jak na efektywno$¢ adsorpcji wyzej
wymienionych biatek wplywajg udziat i masa molowa fancuchow poli(tlenku etylenu).

Osiagnigciem badan opisanych w kolejnej pracy (H10; A. Bratek-Skicki, V. Cristaudo, J.
Savocco, S. Nootens, P. Morsomme, A. Delcorte, C. Dupont-Gillain, ,,Mixed Polymer
Brushes for the Selective Capture and Release of Proteins”, Biomacromolecules, 2019, 20, 2,
778-789) bylo wykazanie, ze powierzchnie o morfologii miesznych szczotek polimerowych
typu poli(tlenek etylenu) i poli(kwas akrylowy) moga by¢ wykorzystane do selektywne;j
adsorpcji biatek z roztworéw zawierajagcych mieszaniny lizozymu, albuminy surowicy
ludzkiej 1 ludzkiego fibrynogenu. Stanowig one podstaw¢ mozliwych przysztych prac
skierowanych na otrzymanie sensoréw lub innych urzadzen analitycznych.

Cykl zamyka praca (H1l1; A. Bratek-Skicki, ,,Design of Ultra-Thin PEO/PDMAEMA
Polymer Coatings for Tunable Protein Adsorption”, Polymers, 2020, 12, 660), opisujaca
adsorpcje biatek na powierzchni ztota modyfikowanej przez ,,szczepienie na” tancuchow
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poli(tlenku etylenu) i poli(metakrylanu 2-dimetyloaminoetylu). Wytworzona warstwa
zawierala wspomniane wyzej polimery w réznych proporcjach, przy czym stosowano
polo(tlenek etylenu) o trzech masach molowych. Poniewaz poli(tlenek etylenu) jest
polimerem, ktérego obecnos$¢ na powierzchni ogranicza adsorpcje biatek a poli(met akrylanu
2-dimetyloaminoetylu) jest polimerem czulym na takie czynniki zewngtrzne jak pH i moc
jonowa, wptywajace na zmiany konformacji tancuchéw i adsorpcje biatek, to taka struktura
warstwy powierzchniowej stwarzata mozliwos$ci regulacji adsorpcji i desorpcji stymulowane;j
czynnikami  zewne¢trznymi.  Wspomniane przypuszczenie zostalo  zweryfikowane
doswiadczalnie w odniesieniu do albuminy surowicy ludzkiej, ludzkiego fibrynogenu.
Stwierdzono réwniez, ze pokrycie powierzchni zlota przez zaszczepienie poli(tlenku etylenu)
i poli(met akrylanu 2-dimetyloaminoetylu) eliminowato adsorpcje lizozymu i awidyny.

Podsumowujac cze$¢ recenzji poswiecong omowieniu osiggni¢é pani dr Anny Bratek-Skicki
opisanych w publikacjach tworzacych podstawe postepowania habilitacyjnego, chciatbym
zwrdci¢ uwagg na nastgpujace, ktore uwazam za szczegdlnie wazne. Sg nimi:

» Zbadanie mozliwosci wytwarzania warstw zawierajacych czasteczki bialek na
powierzchniach w istotny sposob rézniacych si¢ architekturg — gtadkich na poziomie
molekularnym 1 majacych posta¢ szczotek o zrdéznicowanych wiasciwosciach
fizykochemicznych.

= Najbardziej wyczerpujacy, jaki znam 1 szczegotowy opis adsorpcji fibrynogenu na
powierzchni mikrosfer polistyrenowych. Opis zapewniajacy bardzo dobra zgodnos¢
wynikow do$wiadczen i przewidywan teoretycznych potwierdzajacych prawidtowos¢
przyjetych modeli adsorpc;ji.

= Opracowanie sposobu wytwarzania wiclowarstw o duzym udziale zawartego w nich
biatka. W przypadku lizozymu wykazanie, ze aktywno$¢ enzymatyczna takich warstw
jest wyzsza niz warstw otrzymywanych metodami ,.klasycznymi”.

= (QOpracowanie metody wytwarzania powierzchni umozliwiajacych selektywnag
adsorpcje czasteczek biatek z roztworow zawierajgcych ich mieszaning.

= (QOpracowanie metody wytwarzania powierzchni umozliwiajagcych adsorpcje 1
desorpcj¢ niektorych biatek w sposob kontrolowany przez zmiane pH i mocy jonowej
srodowiska.

Biorgc pod uwage wyniki badan habilitantki stwarzajace dobry punkt wyjscia do badan
stosowanych uwazam, ze osiagni¢cie przedstawione przez habilitantk¢ stanowi dobra
podstawe rozprawy habilitacyjne;.

Ocena dorobku naukowego habilitanta, niezwigzanego bezposrednio z cyklem publikacji
stanowigcych podstawe postepowania habilitacyjnego

Na dorobek publikacyjny, jaki stanowig prace, ktorych dr Anna Bratek-Skicki nie wigczyta do
cyklu prac habilitacyjnych sktada si¢ 5 opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora
oraz 6 prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora. Po uzyskaniu stopnia doktora
0golny dorobek naukowy dr. Anny Bratek-Skicki zwigkszyt si¢ wiec znacznie i tacznie
obejmuje 22 prace. Biorgc pod uwage tematyke prac, ktore nie zostaly wlaczone do cyklu
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habilitacyjnego to z pracami habilitacyjnymi tworza one spojng cato$¢ poszerzajac
jednoczesnie zakres przeprowadzonych badan.

Na dorobek naukowy habilitantki sktadajg si¢ rowniez prezentacje konferencyjne. Wsrdd nich
2 wyktady na zaproszenie, 18 komunikatdw ustnych i 39 prezentacji plakatowych.

Podsumowujac ocen¢ dorobku naukowego, ktorego habilitantka nie wiaczyta do cyklu prac
stanowigcych podstawe habilitacji uwazam, ze nie jest on zbyt duzy w odniesieniu do
publikacji, obszerny bioragc pod uwage prezentacje konferencyjne i w sumie spehiajacy
wymagania stawiane kandydatowi na doktora habilitowanego.

Dziatalnosé dydaktyczna i organizacyjna

Pracownicy instytutow Polskiej Akademii Nauk ze wzgledu na zadania tych instytucji maja
ograniczone mozliwosci prowadzenia typowej dziatalnosci dydaktycznej. W dokumentach
brak wiadomosci o tym, aby pani dr Anna Bratek-Skicki prowadzita wyklady, ¢wiczenia lub
zaj¢cia laboratoryjne. Jej dzialalno§¢ dydaktyczna miata forme kilkumiesigcznej opieki
dydaktycznej nad trzema studentkami z Akademii GOrniczo-Hutniczej, Berlinskiego
Uniwersytetu Technicznego oraz z Uniwersytetu Jagiellonskiego, ktére odbywaly staze
naukowe w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
(IKiFP). Dr Anna Bratek-Skicki opickowata si¢ takze realizacjg dwoch prac magisterskich
wykonywanych podczas jej dlugoterminowego pobytu na Université catolique de Louvain w
Belgii oraz w Vrije Universitait Brussel i Universiteit Antwerpen Belgia. Ponadto,
habilitantka byla promotorem pomocniczym i sprawowala biezaca opieke naukowa nad
doktorantka realizujaca prace doktorska w IKiFP im. J. Habera PAN.

Elementy dydaktyczne zawierala réwniez dzialalno$¢ popularyzatorska propagujaca badania
naukowe prowadzone w IKiFP im. J. Habera PAN. Habilitantka promowata i popularyzowata
badania naukowe na na otwartym forum Euro Science oraz w ramach PhD Student’s Day
(2016, 2017), Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia. Przez wiele lat
uczestniczyta w przygotowaniu i przeprowadzeniu dni otwartych instytutu i w wielu innych
popularyzatorskich przedsigwzigciach. W sumie, jestem przekonany o dobrym przygotowaniu
pani dr Anny Bratek-Skicki do pracy dydaktycznej na réznych poziomach zaawansowania
stuchaczy.

Dzialalnosé organizacyjna i naukowo organizacyjna

Dr Anna Bratek-Skicki uczestniczyta w realizacji licznych projektow grantowych — jednego
jako kierownik i jedenastu jako wykonawca.

Wielokrotnie byla zapraszane przez redakcje czasopism naukowych (dwunastu) do
recenzowania nadestanych manuskryptow.

Wspotorganizowata przedsiewzigcia propagujace nauke.
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Aktywnos¢ naukowa realizowana w wiecej nii jednej uczelni naukowej, w szczegolnosci
zagranicznej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z 20 lipca 2018 wymaga od kandydata na
doktora habilitowanego, aby charakteryzowat si¢ istotng dziatalno$cig naukowa realizowang
w wigcej niz jednej uczelni lub instytucji badawczej, w szczegdlnosci zagranicznej. Wymog
ten ma powodowac poszerzenie wiedzy zazwyczaj jeszcze mlodych pracownikoéw naukowych
o zainteresowaniach, metodach i organizacji badan w innych zespotach. Dos$wiadczenie
zdobyte podczas pracy w tych zespotach zazwyczaj wywiera istotny wpltyw na sposob
uprawiania nauki przez badacza i nauczyciela, ktéry wraz z habilitacjg uzyskuje prawa w
pelni samodzielnej pracy i formalne uprawnienia do kierowania zespotami badawczymi.
Doswiadczenie w tym zakresie dr Anna Bratek-Skicki zdobyta podczas stazy w osrodkach
irlandzkim i belgijskim mozliwych dzigki uzyskaniu stypendiow indywidualnych: na badania
w Centre Bio-Nanointeractions Dublinie, stypendium przyznanego przez Ministerstwo Nauki
1 Szkolnictwa Wyzszego w ramach programu KNOW i Stypendium Marii Sktodowskiej-
Curie.

Podsumowanie

Moja ocena niemal wszystkich elementdéw rozprawy habilitacyjnej dr Anny Bratek-Skicki jest
bardzo pozytywna. Jej najmocniejszg strong jest osiggni¢cie naukowe opisane w jedenastu
publikacjach stanowigcych podstawe rozprawy. Ta ocena odnosi si¢ zarowno do koncepcji
badan, jakosci ich realizacji jak 1 warto$ci uzyskanych wynikow z obszaru badan
podstawowych. Stabsza strong s3 stosunkowo ograniczone osiggni¢cia dydaktyczne
habilitantki, cho¢ jestem w pelni §wiadomy, Zze zostaly spowodowane przyczynami od niej
niezaleznymi.

Bardzo dobrze oceniam dorobek naukowy niewlaczony przez habilitantk¢ do rozprawy,
ktorego tematyka jest spdjna z tematyka prac sktadajacych si¢ na habilitacje.

Bardzo wysoko oceniam rowniez aktywno$¢ naukowa habilitantki podczas badan
prowadzonych wspdlnie z pracownikami zagranicznych instytucji naukowych podczas jej
stazy. Pragn¢ podkresli¢, ze pie¢ publikacji wchodzacych w sktad cyklu stanowigcego
podstawe rozprawy habilitacyjnej powstato w wyniku wspotpracy migdzynarodowe;.

Biorac pod uwage zaréwno silne jak i stabg stron¢ elementéw rozprawy habilitacyjnej
uwazam, ze w sumie w pelni spelnia ona wymagania okre§lone w ustawie Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce z 20 lipca 2018 roku i w komisji do sprawy przewodu
habilitacyjnego bede glosowat za rekomendowaniem Radzie Naukowej Instytuty Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN podjecie krokow w celu nadania dr. Annie
Bratek-Skicki stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk $cistych i przyrodniczych, w

dyscyplinie nauki chemiczne.

L6dz, 15 czerwca 2021
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