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452. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
452-8 WYKOŃCZENIE POSADZEK 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla 
inwestycji remontu budynku biurowego przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                        
i zawarcia umowy na wykonanie prac z zakresu realizacji wykończenia posadzek gesowych wraz z cokołem. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi                 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
okładzin ceramicznych: 

 płytki gresowe wraz cokołem. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
 
 



LB-PROJEKT SP. Z O.O. 
 

ul. Grodzka 6/7, 85-109 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07 
mail: biuro@lb-projekt.pl www.lb-projekt.pl 

 

SST-A-452-8                                                                                                                                                                                                 strona 4 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej                                        
i Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Posadzki z gresu 
2.2.1.  Wymagania ogólne 
Jakość i sposób wykonania robót określają odpowiednie polskie i europejskie normy oraz wytyczne 
producentów, dostawców systemów i materiałów. 
Wszelkie elementy graniczące z glazurami i posadzkami jak ościeżnice drzwi, obiekty sanitarne, elementy 
zabudowane itp. należy przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć poprzez zaklejania bądź zakrywanie folią                   
tak, aby wykluczyć ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. 
Wszelkie glazury i posadzki należy układać dokładnie według odpowiednich rysunków z projektu wykonawczego 
przygotowanych na podstawie wytycznych niniejszego projektu wykonawczego. 
Należy zwrócić uwagę na projektowane odniesienia do spoin i osi. Glazury i posadzki należy dokładnie 
dopasować do geometrii pomieszczenia, zwłaszcza do wszystkich istniejących występów i uskoków, ościeży 
drzwiowych, elementów zabudowanych itp. Połączenia łukowe należy wykonać ze szczególną troską.                                 
W pomieszczeniach wilgotnych posadzki należy ułożyć zgodnie z projektem, z zastosowaniem systemowego 
rozwiązania izolacji przeciwwilgociowej np. folia w płynie lub inny  materiał  zalecany przez producenta kleju                
do okładzin ceramicznych. Przebieg spoin posadzek należy do siebie dostosować. 
Należy stosować jedynie płytki w formacie modułowym. Aby dotrzymana została siatka układania przed 
rozpoczęciem  właściwych robót należy dokonać obmiaru siatki osiowej podłogi i zaznaczyć ją na ścianach, 
większe odchylenia od tolerancji należy zgłaszać nadzorowi inwestorskiemu. 
Ustalenie tolerancji / szerokość spoin: 1,5mm  (maksymalnie)  odchylenia  od  założonej  szerokości  spoin tzn. 
3mm. Dokładne ustalenia co do kolorystyki płytek nastąpią na podstawie przedłożonych wzorów. W tym celu 
należy przed zamówieniem materiałów zapotrzebować powierzchnie wzorcowe wszystkich glazur i posadzek                                 
o rozmiarze co najmniej 1m². Należy również przedstawić wzory wszystkich wypełnień spoin włącznie                                
ze spoinami elastycznymi przed wykonaniem stosownych robót. 
Wykonawca przedstawi rysunki warsztatowe, próbki i materiały referencyjne do akceptacji Architekta                             
oraz Inspektora nadzoru. 
Wszelkiego typu okładziny muszą uzyskać akceptację Architekta oraz Inspektora nadzoru oraz muszą być 
zgodne z Dokumentacją Projektową oraz projektem wnętrz. 
 
2.2.2.  Płytki gresowe 
Korytarz w poziomie parteru – po dokonaniu reperacji podłoża (po zbiciu płytek istniejącej posadzki) ułożenie 
nowej posadzki - płytka gresowa  wraz z cokołem. 
W obrębie głównego wejścia zagłębiona wycieraczka systemowa 
 
Lokalizacja: korytarz, parter 
 
2.2.3.  Płytki gresowe  
Nowoprojektowane WC dla niepełnosprawnych  w poziomie parteru – po dokonaniu reperacji oraz uzupełnienia 
podłoża (po zdjęciu parkietu) ułożenie nowej posadzki - płytka gresowa  wraz z cokołem 
 
Lokalizacja: WC dla niepełnosprawnych. 
 
2.2.4.  Płytki gresowe techniczne 
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Na istniejącej betonowej posadzce + nowa warstwa wyrównawcza ułożenie nowej posadzki - płytka gresowa.  
wraz z cokołem.  
 
Lokalizacja: węzeł cieplny, pomieszczenia w cz. Podziemnej. 
 
2.2.5.  Cokoły 
 

 

Wszystkie ściany na styku z posadzką należy wykończyć cokołem. Materiał zastosowany na cokoły powinien 
być zgodny z materiałem zastosowanym na posadzce. 
 
2.3.  Pozostałe elementy 
2.3.1.  Klej do płytek 
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu). 
 
Podstawowe parametry:  

 wyrób zgodny z : PN-EN 12004, 

 klasa wg EN 12004 C1T, 

 przyczepność początkowa ≥0,5N/mm2. 
 

2.3.2.  Fuga elastyczna  
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia – zgodna z CG2                 
wg PN-EN 13888 (kolorystyka wg wytycznych dokumentacji projektowej). 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice, 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

 młotek (500 g), 

 przyrząd montażowy, 

 miara drewniana lub zwijana, 

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

 kliny drewniane, 
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 klocek do dobijania desek, 

 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
4.2.  Transport materiałów 
Elementy do wykonywania posadzek należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 
 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie 

 płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek 

 na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, 

 wysokość składowania do 1,8m. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagana ogólne 
Posadzki wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami jak również wytycznymi 
producentów, dostawców systemów i materiałów. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca musi udokumentować, iż materiały budowlane odpowiadają 
stawianym wobec nich wymaganiom, określonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wszelkie elementy, zwłaszcza mury licowe i beton licowy oraz istniejące instalacje należy zabezpieczyć                   
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem poprzez dostateczne środki ochronne jak zaklejanie na całej 
powierzchni itd. 
 
Po usunięciu warstwy posadzkowej z płytek ceramicznych oraz skuciu wystających warstw kleju oraz usunięciu 
istniejącej klapy rewizyjnej instalacji podposadzkowych, należy uzupełnić zbrojenie obwodowe zbrojenie płyty 
stropowej kanału technicznego celem osadzenia gotowego włazu szczelnego. Właz osadzić w betonie klasy 
C20/25 dostosowując grubość płyty do grubości istniejącej. Właz szczelny do wypełnienia warstwami 
posadzkowymi o wymiarach 60x60cm. Wysokość włazu 8cm.  
Poziom osadzenia klapy dostosować do poziomu wykończenia nowej posadzki z płytek w sposób bezprogowy. 
Należy uwzględnić spadek do wpustu posadzkowego. 
Pozostałą część posadzki wyrównać z zastosowaniem posadzki samopoziomującej jako warstwa 
wyrównawcza. Na wyrównanej powierzchni wykonać płynną membranę hydroizolacyjną grubości min. 0,5mm 
w sposób szczelny.  
Wykończenie w postaci płytek ceramicznych gr. 8mm na zaprawie klejowej, fugowane. 
W miejscu zlokalizowanego pisuaru w posadzce zamontować odpływ posadzkowy. 
 
Wszelkie  zabrudzenia  istniejących  elementów  należy  bezzwłocznie  usunąć.  Ewentualne  szkody                                   
na wszystkich istniejących już świadczeniach będą usuwane na koszt Wykonawcy lub winny być usuwane przez 
firmę specjalistyczną działającą na zlecenie Zleceniobiorcy na żądanie Zleceniodawcy.  
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Wyniki przeprowadzanych przez Zleceniobiorcę badań materiałów oraz świadectwa jakości, należy zestawić                               
w wymaganej formie, jeśli konieczne opracować i na bieżąco przedkładać nadzorowi inwestorskiemu. 

 
Dla wszystkich wymienionych w spisie robót elementów, materiałów i konstrukcji oraz wymaganych właściwości 
materiałów należy przedłożyć nadzorowi inwestorskiemu odpowiednie świadectwa dopuszczenia, atesty itd.                       
w 2 egzemplarzach na żądanie w przeciągu jednego tygodnia, najpóźniej jednak na tydzień przed odbiorem. 
 
5.2.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                                   
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni                       
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą                  
– 5–7cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona 
do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.3.  Okładziny z płytek z gresu 
5.3.1.  Wymagania ogólne 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. 
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania                       
i twardnienia zaprawy; 
 
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, 
co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót; 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5%;. 
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
5.3.2.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy podłoże 
zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca 
się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek 
powłok malarskich. Wszystkie luźne („głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian 
jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany 
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od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5mm muszą być zniwelowane zaprawą wyrównującą (np. zaprawa 
cementowa M4). Można stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek. Gotową zaprawę wyrównującą 
stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy.  
 
Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć                                  
w miejscach największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który 
musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm 
grubości warstwy wyrównującej. 
 
5.3.3.  Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika                      
z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle przestrzegać receptury dozowania wody podanej 
przez producenta. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5-10min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.  
Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie 
rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu                       
na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.3.  Badania w czasie odbioru posadzek z gresu 
Badania posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny                              
i pomiary), 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw., 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.2.  Odbiór płytek z gresu 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac.  
 
Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych                         
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża, 

 szerokości i prostoliniowości spoin. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z gresu obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie posadzek żywicznych/epoksydowych, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6707-1:1994   Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się
    płomieni po posadzkach podłogowych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-EN 14411:2009   Płytki kamienne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie; 
PN-EN 12004:2008   Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie; 
PN-EN 13888:2010   Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja 

i oznaczenie (norma niezharmonizowana). 
PN-86/C-89085.01   Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne 
PN-79/C-89405   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania żywic syntetycznych. 
PN-87/C-89085.03   Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej). 
PN-87/C-89085.04   Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknienia. 
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PN-87/C-89085.19   Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania po 
                                                    zmieszaniu z utwardzaczem. 
PN-C-89452:1997   Tworzywa sztuczne. Żywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie,   

przechowywanie i transport. 
PN-EN 13892-7:2004   Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7 
 
 
Instrukcje producenta. 


