EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Dydaktyczne Centrum Gastronomiczne

Adres obiektu: 62-571 Zychlin, ul. Jodtowa 1

Nr ewid. dziafki: Jednostka ewidencyjna Stare Miasto, obreb Zychlin, dziatka
nr 365/8

1. Dane ogoélne.

Budynek dydaktyczny, parterowy, nie podpiwniczony z dachem ptaskim
wielospadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej. Obiekt wybudowany jako
kottownia weglowa, zostat adaptowany w 2005 r. na budynek dydaktyczny. Czg¢$¢

budynku zajmuje kottownia gazowa, ktdra zastgpila starg kottowni¢ weglowa.

2. Lawy fundamentowe.
Lawy fundamentowe budynku zelbetowe wylewne. Brak spekan i przemieszczen na
$cianach konstrukcyjnych wskazujacych na nieréwnomierne osiadanie budynku

$wiadczy, ze fawy fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym.

3. Sciany konstrukcyjne.

Sciany gr. 30 cm murowane elementdéw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, ocieplone styropianem gr. 12 cm w
lekkiej technologii na mokro Sciany wewnetrzne murowane elementéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproza okienne i drzwiowe w budynku zelbetowe
prefabrykowane. Sciany nosne nie wykazuja spekan ani uszkodzen. Stan techniczny

$cian dobry.

4. Scianki dzialowe.
Scianki dzialowe murowane z cegly petnej 1 dziurawki na zaprawie cementowo-

wapiennej w dobrym stanie technicznym

5. Stropodach.
Stropodach  typu pelnego, konstrukcje stanowig prefabrykowane zelbetowe ptyty
panwiowe. Na stropie ulozone warstwy ocieplajace z okresu kiedy budynek byt

kottownig. Po adaptacji Stropodach ocieplony styropianem 1 pokryty papa



termozgrzewalng. Nie stwierdzono ugigcia plyt stropodachu ani spekan. Stan techniczny
konstrukeji stropodachu i pokrycia papowego dobry .
Obrobki blacharskie i odwodnienie potaci dachowych systemem rynien dachowych w

stanie technicznym dobrym.

6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna z profili PCV o malym stopniu zuzycia technicznego, w dobrym stanie
technicznym. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych o matym stopniu zuzycia
technicznego, w dobrym stanie technicznym. Drzwi stalowe do kottowni w dobrym
stanie technicznym. Drzwi wewngtrzne drewniane plytowe, o malym stopniu zuzycia

eksploatacyjnego, w stanie technicznym dobrym.

7. Posadzki.
Posadzki z ptytek ceramicznych o malym stopniu zuzycia eksploatacyjnego, w dobrym
stanie technicznym. Posadzki z paneli podlogowych o matym stopniu zuzycia

eksploatacyjnego, w dobrym stanie technicznym.

8. Tynki wewng¢trzne, oktadziny i powtoki malarskie

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne pokryte gtadzig gipsowa, w stanie technicznym
dobrym. W salach dydaktycznych sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu systemowym, w dobrym stanie technicznym.

Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych glazurowanych w dobrym stanie technicznym.
Lamperie $cienne na ciggach komunikacyjnych z tynku mozaikowego w dobrym stanie
technicznym.

Powloki malarskie na $cianach z farb emulsyjnych o réznym stopniu zuzycia

eksploatacyjnego w stanie technicznym do$¢ dobrym.

9. Podsumowanie.

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak fundamenty, $ciany konstrukcyjne 1
stropodach, mimo uptywu lat s3 w dobrym stanie technicznym. Czg¢$ciowemu zuzyciu
ulegly elementy wykonczeniowe i elementy zewnetrzne. Zuzycie to jest wynikiem
normalnej eksploatacji budynku.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanej przebudowy czesci

parteru budynku dydaktycznego.



