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Ekspertyza o stanie konstrukcji i przyczynach zniszczen oraz uszkodzen stropu nad Sala Kominkow3 oraz
obudowy kolumn galerii, wraz z programem naprawczym Palacu MyS§liwskiego w Antoninie.

- opracowana dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizje lokalne i zdjgcia fotograficzne wykonane w kwietniu 2016r.

2. Okres$lenie przedmiotu, celu i zakresu opracowania.

2.1. Przedmiotem ekspertyzy jest Patac Mys$liwski w Antoninie, powiat Ostréw Wielkopolski, wojew6dztwo wielkopolskie.

2.2. Celem opracowania jest ocena stanu technicznego patacu, a szczegdlnie stropu nad Sala Kominkowa i galerig IT pigtra oraz
obudowa filaréw, w korpusie gtéwnym palacu, ustalenie przyczyn uszkodzen i zniszczef oraz podanie programu naprawczego.

2.3. Zakres opracowania ograniczono do wyzej podanego celu.

3. Wykorzystane materialy.

3.1. Projekt techniczny wzmocnienia konstrukcji budynku, opracowany w 1982r, przez Pracownie Konserwacji Zabytkéw w
Poznaniu, autor: mgr inz. St. Zientowski.

3.2. Ekspertyza budowlana, opracowana w 2009r, autor: mgr inz. R. Zargba.

3.3. Ekspertyza o stanie konstrukcji i przyczynach uszkodzen wraz ze wskazaniami dotyczacymi sposobu remontu $ciany
zachodniej Patacu Mysliwskiego w Antoninie, opracowana w 2013r, autor dr inz. L.J.Engel.

3.4. Informacje uzyskane od Inwestora i Uzytkownika.

4. Opis techniczny i opis stanu konstrukcji.

4.1. Palac:

Patac jest usytuowany w parku (fot.1,2). Patac klasycystyczny wzniesiony w 1824r, wedlug projektu K.F.Schinkl’a. Patac
stanowi korpus gltéwny, w rzucie 8-boczny, w parterze o wysokosci III kondygnacji — Sala Kominkowa i z III pigtrem oraz z
poddaszem 2 kondygnacyjnym. Do korpusu glownego przybudowane 4 aneksy boczne w rzucie prostokatne, 3 kondygnacyjne z
poddaszem 1 kondygnacyjnym (fot.1,2). Palac w catosci jest podpiwniczony.

Whetrze korpusu w parterze jest pomieszczeniem wysokosci 11,0 m — Sala Kominkowa, z galeriami komunikacyjnymi,
obiegajacymi pomieszczenie wzdtuz $cian na I i II pigtrze, prowadzacymi do wej$é do pokoi znajdujacych si¢ w aneksach
(fot.3,4). W holu, centralnie usytuowany komin o 2 paleniskach, murowany stanowiacy element konstrukcyjny, wyprowadzony
ponad dach (fot.1,5,6).

Patac o konstrukcji drewnianej: o wigzbie dachowej drewnianej nad korpusem (fot.9,10) i nad aneksami (fot.11,12,13), krytej
blacha miedziang na deskowaniu (fot.7,8), o stropach drewnianych (fot.5,15), a czgsciowo masywnych (pod tazienkami), o stropach
nad piwnicami masywnych, galeriach drewnianych (fot.3,4) i §cianach od wngtrza ryglowych, a od zewnatrz sumikowo-tatkowych
(fot,43,44,45,46,47).

Drewniana konstrukcja patacu jest posadowiona na murowanych $cianach piwnic z rudy darniowej (fot.48) i cegly. W
aneksie poludniowo-wschodnim znajduja si¢ drewniane ozdobne schody, 3-biegowe, policzkowe (fot.39,40). W aneksie
potnocno-zachodnim znajduja sig¢ schody drewniane krgcone oparte na stupie centralnym (fot.41,42).

Remont patacu byt wykonany w 1975 — 1978r. W 2013r wykonano remont zachodniej $ciany korpusu gléwnego i przyleglych
$cian aneksow pdtnocno-zachodniego i potudniowo-zachodniego.

Patac przed remontem $ciany zachodniej byt uzytkowany, oraz po remoncie jest uzytkowany jako osrodek kultury (w tym
konkursy pianistyczne), hotel, restauracja i kawiarnia.

Palac jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow w 1948r.

4.2, Stan konstrukcji:

- dach korpusu gtéwnego stromy 8-boczny w ksztalcie ostrostupa $cigtego, kryje 2 kondygnacje poddasza (fot.7). Dachy nad
aneksami strome 2-spadowe nad 1-kondygnacyjnymi poddaszami (fot.2,8).

Pokrycie dachéw korpusu gléwnego i aneksdéw blacha miedziang na deskowaniu nie budzi zastrzezen, w pokryciu nie
stwierdzono przeciekGw.

Wigzba dachowa korpusu gtéwnego drewniana o krokwiach faczonych na dlugosci opartych na ptatwiach lezacych na
stupach, ptatwie niosa réwniez strop drewniany nagi nad dolng kondygnacja poddasza (fot.9,10). Elementy wiezby dachowej
oraz elementy stropu nad dolng kondygnacja poddasza bez uszkodzen przez szkodniki biologiczne.

Wigzby dachowe nad aneksami drewniane jetkowo-platwiowe bez uszkodzen z wyjatkiem aneksu péinocno-wschodniego.

W aneksie péinocno-wschodnim na elementach wigZby, deskowaniu pokrycia i podlodze osmolenia i §lady pozaru (fot.12,14),
czg$¢ elementow zostato wymienionych (fot.12). Elementy wigZzby czg¢$ciowo pobielone, spekane podiuznie (fot.11), rozsunigte
w potaczeniach (fot.12) i czgsciowo zniszczone przez owada Spuszczela, Zniszezone elementy wigzby w aneksie pélnocno-
wschodnim kwalifikujq si¢ do wymiany,

- strop nad III pigtrem korpusu gléwnego drewniany z podsufitka oraz podioga potozong w trakcie remontu w 2013r nie
wykazuje widocznych uszkodzen,



- strop w poziomie nad II pietrem w korpusie gléwnym, nad Salag Kominkowa mieszczaca w parterze restauracje
wykorzystywana rowniez na salg koncertowa, drewniany ozdobny o belkach utozonych promieniscie i opartych na wsporniku
komina centralnego oraz na podciagach drewnianych (fot.15). Strop nad galeria II pigtra drewniany ozdobny o belkach
opartych na podciggach drewnianych i $cianach zewngtrznych korpusu gtéwnego.

Stropy nad Salag Kominkowa i nad galerig belkowe z wsuwkami ($lepy putap) drewnianymi polichromowanymi na catej
powierzchni, potozonymi na listwach mocowanych do belek (fot.15,16,23,24). Wsuwki potozone bez mocowania do belek, czy
listew (fot.23,24). Na stropie géra w holu centralnym III pigtra parkiet lezacy na podtodze (fot.26). Strop od géry w znacznym
spadku, we wszystkich kierunkach, od komina centralnego w kierunku $cian zewnetrznych (fot.29).

Wsuwki drewniane w stropie nad pomieszczeniem centralnym jak i nad galeria II pigtra ulegly rozsunieciu, pojawily si¢ liczne
szczeliny w pofaczeniach element6éw (fot.16,17,18,19,22) oraz p¢knigcia poprzeczne (fot.19,21) ktérych wyglad wskazuje na
znaczne poziome sily rozciagajace. W nielicznych przypadkach sa niewielkie ubytki drewna przy szczelinach (fot.22), brakujace
niewielkie elementy drewniane spadly na salg restauracyjna. Czg$¢ wsuwek jest nieobciazonych i te mozna podnies¢ (fot.23,24).

Jak podaje Uzytkownik szczeliny zauwazono w koiicu 2015r, to jest przed okoto 6 miesigcami. Wedtug Uzytkownika od
tego czasu szczeliny sg coraz liczniejsze i zwigksza si¢ ich rozwartosé.

Szczeliny i pgknigcia w wsuwkach wskazuja na ich przemieszczanie si¢ w kierunku $cian zewnetrznych, co znajduje
potwierdzenie na III pigtrze w szczelinach parkietu przy kominie, powstatych w wyniku przemieszczania si¢ w kierunku $cian
zewngtrznych (fot.26).

Belki stropu czgs$ciowo przemieszczaja si¢ w kierunku $cian zewngtrznych (fot.27). Na wsporniku komina, na ktérym oparte
sa belki stropu, wystgpuja pionowe peknigcia (fot.28).

Wszystkie te objawy wskazuja na rozchylanie gora scian zewnetrznych korpusu gtéwnego. Przemieszczanie si¢ wsuwek w
kierunku $cian zewnetrznych, przy promienistym ufozeniu belek moze doprowadzi¢ do wypadania wsuwek, co spowoduje
wystapienie zagrozenia bezpieczenstwa na Sali Kominkowej - restauracyjnej.

Strop w poziomie nad II pigtrem w korpusie giéwnym — nad Sala Kominkowg i galerig II pigtra, kwalifikuje si¢ do
pilnego remontu, z uwagi na szybki postep zniszczen. Sciany zewnetrzne korpusu wymagaja spigcia,

- stropy w galerii IL i I pigtra (nad I pigtrem i parterem) belkowe drewniane, o belkach opartych na podciagach drewnianych i
$cianach zewnqtrznych korpusu gtéwnego. Slepe putapy bez polichromii (fot.37,38). Jedna z belek galerii nad I pigtrem jest w
miejscu oparcia na $cianie catkowicie zniszczona przez grzyb, z gigbokim ubytkiem drewna (fot.37). Belka galerii nad parterem
przy Scianie zewnetrznej jest poprzecznie peknigta (fot.38). Galerie II i I pigtra przy $cianie zachodniej sa znacznie pochylone w
kierunku $ciany zewngtrznej zachodniej (fot.31,32),

- stropy w aneksach nad Il i I pigtrem oraz nad parterem drewniane z podsufitka bez widocznych uszkodzen. Strop pod
pomieszczeniem hotelowym zachodnim na III pigtrze o znacznym pochyleniu w kierunku $ciany zachodniej (fot.30),

- stropy nad piwnicami masywne Klein’a na belkach stalowych, stropy zachowane w dobrym stanie bez uszkodzen,

- filary niosgce podciagi galerii drewniane obudowane deskami w ksztalcie 8-boku z obudowaniem gltowic elementami
drewnianymi w formie ozdobne;j (fot.4,33). W czesci filaréw II pigtra migdzy deskami obudowy, jak i elementami obudowy
glowic szerokie szczeliny (fot.33,34,35,36). Niektore szczeliny migdzy deskami sa wypetnione kompozycja zywiczng (fot.36).

Czgs¢ elementéw obudowy glowic filarow na II pigtrze grozi odspojeniem, niektore sg prowizorycznie mocowane gwozdZmi
lub wkretami (fot.34). W przypadku odspojenia element odspojony moze spasé na salg restauracyjna parteru, stwarzajac
zagrozenie bezpieczenstwa.

W czgsei filaréw I pigtra i parteru migdzy deskami obudowy, jak i elementami obudowy glowic szczeliny o mniejszej
rozwarto$ci niz na II pigtrze,

- schody:

- gléwne w aneksie potudniowo-wschodnim, z poziomu wejscia do budynku na parter, 1-biegowe drewniane na ptycie
masywnej,

- gléwne w aneksie potudniowo-wschodnim, z parteru na I, II i III pigtro 3-biegowe drewniane, policzkowe z ozdobna balustrada
zachowane w stanie dobrym, bez uszkodzen (fot.39,40),

- schody boczne w aneksie pétnocno-zachodnim, z parteru na I i II pigtro krgte wsparte na stupie drewnianym centralnym
(fot.41). Schody zachowane w stanie dobrym z wyjatkiem dolnych kilku stopni z ktorych jeden stopieri jest pekniety (fot.42),

- na poddasze i migdzy kondygnacjami poddasza drewniane, policzkowe drabiniaste (fot.10), jedna z belek policzkowych
zniszczona czg$ciowo przez owada Spuszczela,

- §ciany zewnetrzne korpusu gléwnego i anekséw na kondygnacjach nadziemnych drewniane od strony wnetrza o konstrukcji
ryglowej z wypetnieniem cegla, od strony zewnetrznej sumikowo-tatkowe (fot.43,44,45,46,47). Od strony wnetrza $ciany
tynkowane (fot.3,4). We wszystkich $cianach migdzy sumikami (elementy poziome) szczeliny (fot.43,44,45,46,47). W
poziomach stropéw wszystkich kondygnacji w korpusie gtéwnym i aneksach sg ozdobne gzymsy (fot.1,2,43,44,45,46,47).

Sciana zachodnia korpusu giéwnego oraz przylegle Sciany anekséw po%udniowo zachodniego i p6inocno-zachodniego,
ktérych stan w 2013r oszacowano jako najbardziej zmszczony, przed awaryjny, zostaly wyremontowane w 2013r.
Sciany piwnic z rudy darniowej i cegly na zaprawie wapiennej (fot.48). Sciany w stanie dobrym bez uszkodzen,

- posadowienie budynku nie budzi zastrzezen — nie stwierdzono uszkodzen w $cianach §wiadczacych o niewlasciwej pracy
fundamentéw, badzZ niewtasciwym posadowieniu budynku.



4.3.

Sciana zachodnia budynku i jej remont w 2013r:

- remont obejmowal $ciang zachodnia korpusu gléwnego oraz $ciany boczne (od strony zachodniej) anekséw potudniowo-
zachodniego i p6inocno zachodniego oraz czg¢sci stropow przylegtych do tych $cian. Remont podjgto w zwiazku z osiadaniem
powyzszych $cian, co skutkowato znacznym pochyleniem w kierunku $cian zewngtrznych galerii I i I pigtra,

- stan §cian remontowanych byt tak zty, ze grozita awaria tej czgsci budynku. W szczegélnie ztym stanie, catkowicie zniszczone
przez grzyb, ze znacznymi ubytkami drewna, byly drewniane elementy $cian: podwaliny, oczepy i stupy szczegdlnie narozne.
Catkowicie zniszczone elementy poziome i stupy konstrukcji ulegaly osiadaniu w wyniku miazdzenia zniszczonych partii.

Stan elementéw stwierdzony po odkryciu w trakcie remontu pokazuja zdjgcia wykonane w 2013r (fot.49,50,51,52).

- pozostalo$cia wykonanego remontu jest znaczne pochylenie w kierunku $ciany zewngtrznej galerii I i I pigtra w partii
zachodniej, co byto naturalna konsekwencja osiadania zniszczonych $cian przed remontem i czego na og6t nie udaje si¢
zlikwidowa¢ w wyniku remontu.

5. Analiza stanu konstrukcji, przyczyn uszkodzen i mozliwo$ci naprawy.

5.1.

5.2.

5.3.

Strop nad pomieszczeniem korpusu gtéwnego — nad Salag Kominkowg i nad galerig II pigtra, ktérego belki utozone promieniscie
wysuwaja si¢ z gniazd powodujac rozsuwanie si¢ wsuwek ($lepego putapu) oraz pgkanie (rozrywanie) wsuwek. Réwniez pgknigcia na
wspornikach komina centralnego maja przyczyng w przesuwaniu si¢ belek stropowych.

Przemieszczanie si¢ i pgkanie poprzeczne wsuwek, opartych na belkach utozonych promieniscie, obecnie powoduje spadanie
drobnych fragmentéw uszkodzonych wsuwek. W konsekwencji dalszych przemieszczen wsuwek w kierunku $cian zewngtrznych
moze nastapi¢ wypadanie wsuwek, ktore utracg oparcie na listwach z powodu zwigkszajacego si¢ rozstawu belek utozonych
promieniscie. Bedzie to stanowié zagrozenie dla osob przebywajacych w Sali Kominkowej na parterze, czy na galerii II pietra.

Szczegdlnie niepokojacy jest szybki postep uszkodzen, ktére, jak podaje Uzytkownik zauwazono zaledwie przed 5-6 miesigcami i
ktore obecnie wystepuja w wielu miejscach stropu.

Przyczyna uszkodzen elementéw stropu jest poziome przemieszczanie si¢ na zewnatrz gérnych partii $cian zewngtrznych korpusu
gtéwnego, na ktdrych oparte sa belki stropu. Wskazuja na to belki wysuwajace si¢ z gniazd. Przyczyna moga by¢ réwniez zniszczenia
czedei belek stropu w miejscu oparcia na $cianach, czy na podciagach.

Strop nad pomieszczeniem korpusu gléwnego — nad Salag Kominkow3 i nad galerig II pigtra, celem wyeliminowania
istniejacego zagrozenia spadaniem drobnych elementdw oraz celem zapobiezenia wystapieniu zagrozenia mozliwoscia spadania
wsuwek, jak réwniez celem utrzymania historycznej ozdobnej konstrukcji, wymaga przeprowadzenia remontu. Z uwagi na szybkie
narastanie uszkodzen strop nalezy niezwlocznie poddaé remontowi.

Remont nalezy wykona¢ odkrywajac strop od goéry na catej powierzchni. Wymieni¢ zniszczone belki, wszystkie belki
przemieszczone osadzi¢ w gniazdach, wsuwki przesuna¢ na poprzednie miejsca mocujac je do listew. Remontem objaé¢ podciagi i
oczepy $cian niosace strop. Niezbgdnym jest spiaé $ciagami stalowymi §ciany zewngtrzne w poziomie oczepéw nad II pigtrem,
ukrywajac $ciagi w grubosci stropu.

Uszkodzenia obudowy czesci filaréw drewnianych w galerii II pigtra oraz niektérych filarow w galerii I pigtra, sa na tyle duze, ze
niektdre elementy drewniane imitujace glowice filarow, zagrazaja oddzieleniem si¢ i spadnigciem - co stanowi zagrozenie dla oséb
przebywajacych w Sali Kominkowej - restauracji na parterze, czy na galerii II pietra.

Przyczyna uszkodzen obudow filarow jest naturalne rozsychanie si¢ drewna w trakcie prawie 200 letniej eksploatacji.

Obudowy filar6w wymagaja natychmiastowych napraw, lub zabezpieczen z uwagi na istniejace zagrozenie mozliwos$cia
spadania uszkodzonych elementéw.

Przeprowadzony w 2013r remont $cian zachodnich po odkryciu $cian pokazat jak wielkie byly zniszczenia drewnianych
elementéw konstrukcyjnych w tych scianach (fot.49,50,51,52). Sciany zachodnie korpusu gléwnego i obu sasiednich aneksoéw byly
oceniane jako zachowane w znacznie gorszym stanie niz pozostate $ciany patacu.

Symptomem sygnalizujacym tak wielkie zniszczenia $cian zachodnich byto osiadanie tych $cian w wyniku miazdzenia, catkowicie
zniszczonych przez grzyb, podwalin i oczepdw oraz stupow.

W $cianach patacu nie objgtych remontem w 2013r obecnie nie stwierdza si¢ osiadan, ani widocznych odksztatcen, z wyjatkiem
sygnalizowanych uszkodzeniami stropu nad korpusem gtéwnym — nad Salg Kominkowg i galerig II pigtra.

Z pewnym prawdopodobienstwem mozna przyjaé, ze pozostate $ciany i stropy patacu, nawet jesli sa w stanie lepszym od $cian i
stropdw zachodnich przed remontem, to i tak kwalifikuja si¢ do remontu, w tym do impregnacji i zabezpieczenia $rodkiem
przeciwogniowym.

Jednoznacznie obecnie nie mozna ustali¢ stanu zachowania stropéw i $cian bez wykonania odkrywek, co w uzytkowanych
historycznych, utrzymanych w znakomitym stanie, patacowych wnetrzach spowodowatoby zniszczenia trudne do usunigcia i zakrycia
bez zaangazowania specjalistycznej firmy budowlanej. Wydaje si¢ celowym, aby firma specjalistyczna, ktora zostanie zatrudniona do
remontu stropu nad pomieszczeniem korpusu gtéwnego - nad Sala Kominkowa i galeria II pigtra dokonata odkrywek w $cianach
palacu, w obecnosci rzeczoznawcy, a nastgpnie je zakryta. Pozwoli to, jesli bedzie taka konieczno$¢, przewidzie¢ zakres remontu
$cian patacu.



6. Whnioski.

Na podstawie wykonanych ogledzin oraz przeprowadzonej analizy stanu konstrukeji i przyczyn uszkodzen, jak réwniez przez
analogig¢ do stwierdzonych zniszczeni w $cianach zachodnich, a odkrytych w trakcie remontu w 2013r, wynikaja cztery wnioski
generalne:

1. Strop w korpusie gléwnym, nad Sala Kominkows i nad galerig II pigtra jest w stanie ztym, a uszkodzenia szybko narastaja.
Belki stropu czgsciowo sa wysunigte z gniazd, a wsuwki z polichromia przemieszczaja si¢ w kierunku $cian zewngtrznych, co przy
dalszym przemieszczaniu grozi mozliwoscig ich spadania na Sale Kominkowa i galerig.

Elementy drewnianej obudowy czgsci filaréw sa rozsunigte, a rozsunigte obudowy glowic zagrazaja mozliwo$cia spadania na
Salg Kominkowa i galerig II pigtra.

2. Przyczyng uszkodzen stropu nad Sala Kominkow3 i nad galerig II pigtra, jest przemieszczanie si¢ na zewnatrz gérnych partii
$cian korpusu gtéwnego. Przyczyna moga by¢ réwniez zniszczenia belek stropu w miejscu oparcia na $cianach, czy podciagach.
Przyczyng uszkodzen obudowy filaréw jest naturalne rozsychanie si¢ drewna w trakcie blisko 200 letniej eksploatacii.

3. Strop w korpusie gléwnym, nad Sala Kominkows i galerig II pigtra, z uwagi na szybki postep uszkodzen oraz narastanie
zagrozenia mozliwoscia spadania elementéw, wymaga niezwlocznego remontu.
Strop nalezy do remontu odkry¢ od géry na caltej powierzchni, celem ustalenia zakresu uszkodzen i zniszczen oraz celem
wykonania kompleksowej naprawy.
Uszkodzenia obudowy czgsci filaréw, z uwagi na powodowanie zagrozenia wymagaja natychmiastowej naprawy, lub
zabezpieczenia.

4. Zniszczenia catkowite elementéw konstrukcyjnych Scian i stropow, odkryte przy remoncie $cian zachodnich patacu w 2013r
(fot.49-52), mimo obecnie braku symptoméw zniszczer pozostatych $cian, obliguja do wykonania badan odkrywkami stanu
pozostalych §cian i stropow palacu.

Odkrywki $cian i ich zakrycie, w historycznym patacu o wnetrzach utrzymanych w znakomitym stanie i eksploatowanym jako
hotel, restauracja i sala koncertowa, winno wykonaé przedsigbiorstwo specjalizujgce si¢ w remontach budynkéw zabytkowych.
Odkrywki nalezy wykona¢ w obecnosci rzeczoznawcy.

7. Zalecenia i program naprawczy.

7.1. Obudowa filaréw w galerii II pigtra:

Usunigcie istniejgcego zagrozenia w Sali Kominkowej oraz na galerii II pigtra, mozliwoscia spadania drewnianych elementéw
uszkodzonej obudowy gtowic filaréw galerii IT i I pigtra wymaga natychmiastowego wykonania napraw obudowy filaréw, lub
zabezpieczenia obudowy glowic filaréw przed mozliwoscia spadania. Sa to prace stolarskie, lub ciesielskie o niewielkim zakresie, nie
wigzace si¢ z konstrukcja budynku.

7.2. Strop nad Sala Kominkow3 i nad galerig II pigtra:

Powstrzymanie postepujacych uszkodzei w stropie nad Sala Kominkowa i nad galeria II pigtra oraz zapobiezenie
wystapienia zagrozenia bezpieczeiistwa spowodowanego w Sali Kominkowej i na galerii II pigtra, mozliwoscia spadania
przesuwajacych si¢ wsuwek migdzy promieniscie utozonymi belkami stropu wymaga wykonania nastepujacych prac
remontowych:

- strop nad Salg Kominkowa i nad galeria II pigtra na catej powierzchni odkryé przez zdjecie parkietéw i podiég, usuniecie zasypek
i izolacji termicznych. Pozostawi¢ wsuwki polichromowane. Belki stropowe odkryé réwniez na podporach celem ustalenia ich
stanu,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone belki stropu, na belki o identycznym przekroju jak obecnie istniejace,

- belki uszkodzone powierzchniowo oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone listwy niosace wsuwki,

- istniejace polichromowane wsuwki w przypadku porazenia od géry przez szkodniki biologiczne oczyscié od gory do
nieuszkodzonego drewna tak, aby nie uszkodzi¢ polichromii,

- wsuwki przemieszczone przesuna¢ do pierwotnego polozenia i mocowa¢ je do listew na ktérych leza,

- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowaé. Impregnacje wykonaé tak, aby
nie uszkodzi¢ polichromii na wsuwkach,

- Sciany zewngtrzne korpusu gtéwnego patacu zabezpieczy¢, przed wychylaniem sig na zewnatrz, przez spiecie w poziomie stropu
nad II pigtrem kotwami stalowymi z ptaskownikéw. Kotwy zatozyé promieniscie réwnolegle do belek, mocujac je do stalowej
obejmy zatozonej woké6t komina. Kotwy ukry¢ w grubosci stropu,

- odtworzy¢ wszystkie warstwy stropu drewnianego. W stropach zastapié cigzka zasypke lekka izolacja termiczna niepalna,

- peknigcia wspornika komina centralnego, w miejscach oparcia belek stropu, scalié kompozycja z zywicy epoksydowe;.

- w przypadku koniecznym przeprowadzi¢ renowacj¢ polichromii na wsuwkach stropu.



7.3. Remont zniszczonej wigzby dachowej w aneksie péinocno-wschodnim:

- zdja¢ istniejace pokrycie dachu blacha na deskowaniu, chroniac odkryta parti¢ dachu grubymi foliami przed mozliwoscia zalania
w przypadku deszczu. Pokrycie zdejmowaé réwnomiernie z obu polaci dachu tak, aby nie dopuscié do niesymetrycznego
obciazenia, co mogtoby spowodowaé odksztatcenia dachu,,

- ze stropu nad II pigtrem zdja¢ obie warstwy podtogi, usuna¢ zasypki i $lepy putap oraz podsufitke i tynk. Odkryé belki stropu
bedace jednoczesnie tramami wigzby dachowe;j,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy wigzby dachowej oraz zniszczone belki stropu, na elementy o identycznym przekroju
Jak pierwotnie istniejace. Elementy nowe opieraé i taczy¢ z elementami istniejacymi na potaczenia ciesielskie jak obecnie
istniejace, a w przypadkach koniecznych wykonaé inzynierskie potaczenia elementéw na sruby i pierécienie Geka,

- wymieni¢ w catosci zniszczone murtaty, wykonujac polaczenia inzynierskie na $ruby i pierscienie Geka,

- elementy uszkodzone powierzchniowo: wigzby dachowej oraz belki stropéw oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku
gdyby przekréj elementu po oczyszczeniu byt zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi kleszczami drewnianymi,
aczonymi z elementem wzmacnianym na gwozdzie,

- potaczenia elementéw niewlasciwie wykonane, wykonaé zgodnie ze sztuka ciesielska,

- elementy wysunigte z gniazd osadzi¢ w gniazdach,

- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione, nalezy impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia,

- odtworzy¢ strop nad II pigtrem, na zachowanych i remontowanych belkach. W stropie zastapi¢ cigzka zasypke lekka izolacja
termiczna niepalna. Strop zabezpieczy¢ ptytami ognioochronnymi,

- pokrycie dachu wykona¢, jak istniejace, blacha na deskowaniu.

7.4. Schody krete w aneksie péinocno-zachodnim:
- w parterze wymieni¢, lub naprawi¢ zniszczony stopien i ustabilizowaé dolne stopnie schodéw.
7.5. Sciany i stropy palacu:

- korzystajac z obecnosci przedsigbiorstwa remontowo-konserwatorskiego, remontujacego strop nad Salg, Kominkowa, nalezy
wykona¢ odkrywki Scian i stropéw, na tyle liczne, aby mozna byto w miarg doktadnie oszacowac stan konstrukcji oraz ustalié
zakres niezbgdnych prac remontowych.

Prace remontowe palacu, jak mozna przypuszczaé na podstawie zniszczen stwierdzonych w §cianach zachodnich w
trakcie ich remontu w 2013r, moga by¢ o znacznym zakresie, co si¢ przelozy na duze koszty, jak i prace trudne do
wykonania, szczeg6lnie przy wymianie zniszczonych elementéw konstrukeyjnych.

Prace remontowe beda wymagaly opracowania projektu konstrukcyjno — konserwatorskiego remontu, ktéry w trakcie
remontu bedzie podlegal modyfikacji, w miarg odstaniania zniszczonych elementow.

Wykonanie remontu trzeba bedzie powierzy¢ przedsigbiorstwu specjalizujacemu si¢ w remontach budynkéw
zabytkowych o konstrukcji drewnianej, majacemu doswiadczong brygade ciesielska.

8. Uwagi ogélne.

8.1. Remont stropu nad Sala Kominkowa i galerig II pigtra wymaga opracowania projektu uzgodnionego z:
- Stuzba Ochrony Zabytkow,
- wlasciwym organem Strazy Pozarne;j.

8.2. Prace naprawcze obudowy filaréw, lub ich zabezpieczenia nalezy wykonaé natychmiast, z uwagi na istniejace zagrozenia
mozliwoscia spadania uszkodzonych elementéw.
Prace remontowe stropu nad Sala Kominkows i nad galerig II pigtra nalezy wykonaé niezwlocznie z uwagi na szybki
postep zniszczen i mozliwos$¢ wystapienia zagrozenia spadajacymi elementami.

8.3. Prace remontowe stropu nad Sala Kominkowa i nad galeria II pietra, moga w trakcie realizacji ulega¢ zmianom w zaleznosci od
stopnia zniszczenia poszczegblnych elementow. Zatem nalezy prace prowadzié przy stalym nadzorze autorskim projektanta
konstrukcji.

8.4. Prace remontowe prowadzone w tak wielkiej wartoéci patacu zabytkowym sa szczegéInie odpowiedzialne. Wykonanie remontu
nalezy powierzy¢ wylgcznie przedsigbiorstwu specjalizujgcemu si¢ w tego rodzaju pracach w obiektach zabytkowych,
majgcemu specjalistyczng brygade ciesli i udokumentowane osiagnigcia.

8.5. Prace z uwagi na ich trudnos¢ oraz odpowiedzialnos¢ winny byé prowadzone przez inZyniera uprawnionego kierownika robét,
majacego doswiadczenie w remontach obiektow zabytkowych. Prace winny zosta¢ objete stalym nadzorem inwestorskim przez
uprawnionego inZyniera.

8.6. Wazno$¢ niniejszej ekspertyzy wynosi 2 lata.

autor:

Wroctaw: maj 2016r. dr inz. Lech J. Engel.



Zalacznik nr.1.

fot.1)*. Widok Patacu Mysliwskiego od strony potudniowo-wschodniej, na pierwszym planie wejécie gtéwne do patacu. Widoczny
korpus gtéwny patacu w rzucie 8-boczny oraz przybudowane aneksy mieszczace pomieszczenia hotelowe. Nad dachem komin
centralny. Korpus gtéwny patacu jest 4-kondygnacyjny, aneksy sa 3-kondygnacyjne, patac jest w catosci podpiwniczony.

fot.2. Widok Patacu Mysliwskiego od strony zachodniej. Widoczna $ciana zachodnia korpusu gtéwnego oraz Sciany boczne sasiednich

anekséw. Sciany zachodnie, ktérych stan zachowania oszacowano w 2013r jako najbardziej zniszczony, byly przedmiotem
remontu w 2013r.

*) Zdjgcia nr. 1-48 zostaty wykonane przez L.J. Engla w kwietniu 2016r.



fot.3. Widok wnetrza korpusu gtéwnego patacu — Sala
Kominkowa. Na wprost widoczne galerie drewniane I i
11 pigtra otaczajace wnetrze patacu i prowadzace do
pomieszczen znajdujacych si¢ w aneksach.
Po prawej stronie widoczny fragment komina
centralnego. Dotem widoczne pomieszczenie sali
koncertowe;j i restauracji.

fot.4. Galeria II pigtra o konstrukcji drewnianej wspartej na scianach zewnetrznych oraz podciagach i 8-kolumnach drewnianych
obudowanych deskami. Strop nad wngtrzem korpusu giéwnego — nad Salag Kominkowa drewniany, o belkach opartych na
wsporniku komina oraz na podciagach drewnianych i $cianach zewnetrznych.



fot.5. Strop nad wngtrzem korpusu gtéwnego patacu — nad Sala Kominkowa. Widoczny wspornik otaczajacy komin na ktérym sa oparte
drewniane belki stropu.

fot.6. Sala Kominkowa - koncertowa i restauracyjna w parterze korpusu gléwnego palacu. Widoczna dolna partia komina centralnego z
paleniskami z ohu stron.



fot.7. Dach nad korpusem gléwnym patacu 8-boczny w formie ostrostupa $cigtego, kryty blacha miedziana. Na szczycie dachu wokot
komina ganek zabezpieczony balustrada stalowa.

fot.8. Dachy: na pierwszym planie nad korpusem gtéwnym, w glebi nad aneksem p6inocno-zachodnim. Na pokryciach dachow $lady
zaciekéw, pokrycia na ogét sa szczelne.



fot.9. Poddasze dolne nad korpusem gtéwnym patacu. Gora
widoczny strop drewniany nagi. Konstrukcj¢ drewniang
dachu i strop niosa stupy drewniane W wigzbie dachowej
i stropie nad poddaszem nie stwierdzono uszkodzen
przez szkodniki biologiczne.

fot.10. Poddasze dolne nad korpusem gtéwnym patacu. Widoczna podtoga potozona w trakcie remontu w 2013r.



fot.11. Dach nad aneksem pétnocno-wschodnim. Czg$¢ elementéw wigZby jest pobielonych. Jetki, ptatwie, miecze i stup sa spekane
podtuznie.

iy

fot.12. Dach nad aneksem pétnocno-wschodnim. Widoczne stare elementy dachu osmolone w trakcie pozaru oraz elementy
wspotczesnie' wbudowane jasniejsze. Miecz jest wysuniety z polaczenia z platwia.



fot.13. Dach nad aneksem pdtnocno-wschodnim. Platew,
stupy i miecze sa pobielone, w elementach widoczne
liczne otwory wylotowe owada Spuszczela.

fot.14. Dach nad aneksem p6tnocno-wschodnim. Widoczne deski podiogi czgsciowo zniszezone ze $ladami pozaru.
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wokét komina centralnego oraz na podciagach drewnianych posadowionych na 8 kolumnach drewnianych.

fot.16. Strop nad korpusem gtéwnym w poziomie nad II pigtrem. Migdzy drewnianymi belkami sa drewniane wsuwki pokryte
polichromia. W wsuwkach widoczne poprzeczne szczeliny, ktére zostaty zauwazone w konicu 2015r, a ich ilosé i rozwarcie wg
Uzytkownikéw stale narasta.



fot.17. Strop nad korpusem gtéwnym w poziomie nad II pigtrem. Widoczne liczne szczeliny poprzeczne migdzy polichromowanymi
wsuwkami.

fot.18. Strop nad korpusem gtéwnym — nad galerig II pigtra.
Widoczne szczeliny poprzeczne o znacznej rozwartosci
migdzy wsuwkami.




fot.19. Strop nad korpusem gtéwnym. Po lewej stronie szczelina migdzy wsuwkami, a po prawej peknigcia wsuwki.

fot.20. Strop nad korpusem glownym — nad galeria II pigtra. Widoczne peknigcie poprzeczne migdzy wsuwkami oraz podtuzne peknigcie
belki stropu.
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| fot.21. Strop nad korpusem gtéwnym — nad galeria II pigtra.
Widoczne peknigcie poprzeczne wsuwki. Charakter
peknigcia wskazuje na znaczne sity poziome
rozciagajace.

fot.22. Strop nad korpusem gtéwnym. Widoczna szczelina migdzy wsuwkami oraz ubytek drewna w jednej z wsuwek. Brakujacy
fragment drewna spad! na salg restauracyjna.



fot.23. Strop nad korpusem gléwnym — nad galeria II pigtra. Widoczne oparcie wsuwki na listwach przymocowanych do belek stropu.
Na listwach widoczne podktadki drewniane poziomujace wsuwki. Widoczna wsuwka jest uniesiona ku gérze.

fot.24. Strop nad korpusem gtéwnym — nad galeria II pietra. Widoczna uniesiona jedna wsuwka. Wsuwki sa oparte na listwach bez
mocowania. Niekt6re wsuwki mozna uniesé, wigkszosé wsuwek jest docisnigta warstwa izolacji, lub zasypka.

4
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fot.25. Strop nad korpusem gtéwnym — nad galeria II pigtra. Widoczny niestarannie wstawiony fragment wsuwki oraz listwy
przysciennej.

fot.26. Strop nad korpusem giéwnym — w widoku od géry,
bezposrednio przy kominie centralnym. Widoczne
szczeliny migdzy deszczutkami parkietu majace
przyczyng w poziomym przemieszczeniu stropu w
kierunku $ciany zewnetrzne;j.
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fot.27. Strop nad korpusem gléwnym — nad galerig II pigtra. Widoczne poziome wysunigcie belki stropu z oparcia na podciagu
drewnianym.

fot.28. Strop nad korpusem gtéwnym — w poziomie II pigtra. Fragment wspornika na kominie centralnym niosacym belki stropu.
Widoczne pgknigcie pionowe wspornika.
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fot.29. Hol III pigtra. Widoczne znaczne pochylenie podtogi, z wszystkich stron, od komina centralnego ku $cianom zewnetrznym.

fot.30. III pigtro — pomieszczenie hotelowe zachodnie. Widoczne znaczne pochylenie stropu w kierunku sciany zewnetrznej zachodniej.
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fot.31. Galeria Il pigtra przy Scianie zachodniej remontowanej w 2013r. Widoczne znaczne pochylenie stropu galerii w kierunku $ciany
zewngtrznej zachodniej.

fot.32. Galeria I pigtra przy $cianie zachodniej remontowanej w 2013r. Widoczne znaczne pochylenie stropu galerii w kierunku $ciany
zewngtrznej zachodniej.



fot.33. Konstrukcja drewniana niosaca strop nad
korpusem gtéwnym i nad galerig II pigtra.
Widoczne drewniane podciagi spoczywajace
na drewnianych kolumnach. Kolumny sg
obudowane deskowaniem i glowicami
drewnianymi. Widoczna szczelina migdzy
deskami obudowy oraz szczeliny pionowe w
obudowie glowicy.

fot.34. Konstrukcja niosaca strop nad korpusem gtéwnym i nad
galerig II pietra. Zblizenie obudowy gérnej partii
kolumny w formie glowicy. Widoczna szeroka szczelina
migdzy deskami obudowy oraz elementami obudowy
glowicy. W glebi szczeliny widoczny drewniany stup.
Dotem w obudowie glowicy widoczny gwézdz, ktérym
prowizorycznie zabezpieczono element obudowy przed
wypadnigciem.

W przypadku spadnigcia element stworzy zagrozenie

na sali restauracyjne;j.
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fot.35. Konstrukcja niosaca strop nad korpusem gtéwnym i nad galerig I pigtra. Obudowa gérnej partii kolumny w formie glowicy w
widoku z géry. Widoczne znacznie rozsunigte elementy obudowy.

fot.36. Konstrukcja niosaca strop nad korpusem gtéwnym i nad galeria II pigtra. Widoczna szczelina migdzy deskami obudowy,
czgsciowo wypelniona kompozycja zywiczna. Gora szeroka szczelina migdzy elementami obudowy glowicy.
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fot.37. Strop nad galeria I pigtra. Belka stropu w miejscu oparcia na $cianie Jest catkowicie zniszczona przez grzyb, z duzymi ubytkami
drewna.

fot.38. Strop nad parterem przy $cianie zewnetrznej. Widoczne poprzeczne peknigcie belki przy Scianie.
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fot.39. Schody gtéwne z I pigtra na II pigtro w aneksie
potnocno-wschodnim. Schody 3-biegowe drewniane,
policzkowe, zachowane w stanie dobrym.

fot.40. Schody gtéwne z parteru na I pigtro. Schody 3-biegowe drewniane, policzkowe, zachowane w stanie dobrym.
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fot.41. Schody boczne w aneksie pétnocno-zachodnim. Schody

z parteru na I i II pigtro, drewniane, krgte wsparte na
stupie centralnym. Schody sg w stanie dobrym, jedynie
mechanicznie uszkodzone w dolne;j partii.

fot.42. Schody boczne krete, o pgknigtym stopniu w dolnej partii.
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fot.43. Sciana zewngtrzna o konstrukcji wewnatrz ryglowej, a z zewnatrz sumikowo-latkowej. Miedzy sumikami (poziome elementy)
widoczne liczne znaczne szczeliny.

fot.44. Sciany zewngtrzne — zardwno w Scianach korpusu giéwnego jak i aneksu od zewnatrz ozdobne gzymsy sa w poziomach stropow.
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fot.45. Sciany zewnetrzne — widoczny ozdobny gzyms korpusu gtéwnego w poziomie stropu nad III pigtrem.

fot.46. Sciana zewnetrzna aneksu péinocno-zachodniego.
Widoczne szczeliny migdzy sumikami (elementy
poziome).
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fot.47. Sciana zewnetrzna aneksu poludniowo-wschodniego.

Widoczne szczeliny migdzy sumikami (elementy
poziome), czg$¢ sumikow jest poprzecznie
odksztatconych.

fot.48. Sciany zewngtrzne piwnic aneksow i korpusu gléwnego sa wykonane z element6w z rudy darniowej i cegly ceramicznej. Sciany
sa zachowane w stanie dobrym.
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fot.49)*. Stan konstrukeji $ciany zachodniej po odkryciu w trakcie remontu w 2013r. Widoczne oczepy $cian I pigtra i podwaliny $cian
I pigtra oraz koficéwka belki stropu, catkowicie zniszczone przez grzyb ze znacznymi ubytkami drewna.

fot.50. Stan konstrukeji $ciany zachodniej po odkryciu w trakcie remontu w 2013r. Widoczny oczep $ciany I pigtra catkowicie
zniszczony przez grzyb, z rozleglym ubytkiem drewna.

*) Zdjgcia nr. 49-52 zostaty‘wykonane przez L.J. Engla we wrzesniu 2013r. w trakcie remontu $ciany zachodniej patacu.
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fot.51. Stan konstrukeji $ciany zachodniej po odkryciu w trakcie remontu w 2013r. Widoczny oczep sciany parteru i podwalina Sciany |
pigtra, catkowicie zniszczone przez grzyb, z glebokimi ubytkami drewna.

| fot.52. Stan konstrukcji $ciany zachodniej po odkryciu w trakcie
‘ remontu w 2013r. Widoczny stup w narozu $cian
gleboko zniszczony przez grzyb, z ubytkami drewna.
Goéra widoczne oczepy $cian catkowicie zniszczone
przez grzyb.



